
Schlämmkorn Siebkorn
Schluff Sand Kies
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Entnahmestelle:
Tiefe: [m]
Labornummer:
Geologische Bez.:
Bodenart:
Arbeitsweise:
Signatur

B 2/17
31,85
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Geschiebemergel

S, u, t',g"
Sieb - Schlämmanalyse
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Sieb - Schlämmanalyse
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Sieb - Schlämmanalyse

 B 57/17
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Sieb - Schlämmanalyse
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022445/7.4.12
Grundbauingenieure Steinfeld und Partner
Beratende Ingenieure mbB

Auftragsnummer :  022445
Bauvorhaben      :  U5  Ost  E
Datum                 :  15.03.18
Gez.                    :  AK

Korngrößenverteilung
DIN EN ISO 17892-4


