
Plastizitätsdiagramm

0 10 20 30 40 50 60 70 8035

Fließgrenze wL [%]

0

10

20

30

40

50

7

4

P
la

st
iz

itä
ts

za
h

l I
P
 [

%
]

A-Linie I P
 = 0,73 * (

w L
 - 2

0)

Sand-Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen, organische Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (wL bis wP) [%]
wP wL

IC = 1.14 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  29.4 %

Fließgrenze wL =  46.3 %

Ausrollgrenze wP =  31.5 %

Plastizitätszahl IP =  14.8 %
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Anlage: 022445/8.2.26

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Ak Datum:  26.04.18

U5 Ost E

Auftragsnummer:  022445

Entnahmestelle:  B 84/17

Tiefe [m]:  32,05

Labornummer:  24

Geolog. Bez.:  Lauenburger Ton


