
Plastizitätsdiagramm
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Anlage: 022445/8.3.19

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Ak Datum:  26.04.18

U5 Ost E

Auftragsnummer:  022445

Entnahmestelle:  B 81/17

Tiefe [m]:  17,25

Labornummer:  22

Geolog. Bez.:  Geschiebemergel


