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Geologisches Consultingburo Dr. Schmidt Die Akkredifiarung gt fir die in der

Allerstr. 5a
26209 Hatten

Auftrag vom

Inhalt des Prifauftrages

Prifgegenstand

Probenbezeichnung

Probenahme

Eingangsdatum

Urkunde aufgefihrten Priffverfahren.

30. Mai 2017
Sachbearbeiter: Dipl.-Min. Kérber
Tel.: 02624 / 9433-211

Prifbericht Nr. 112-501-00
( Seite 1 von 3)

03.05.2017 / Herr Schmidt

Bestimmung der Feuerfestigkeit SK

Sandproben Projekt 2015-05 / Probenahme 21.04.2012

Probe 1
Probe 2
Probe 3
Probe 4
Probe 5

durch den Auftraggeber

08.05.2017

* Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstéande. Die akkreditierten Prufverfahren
sind mit einem Stern gekennzeichnet. Ohne Genehmigung der DIFK GmbH darf dieser Prifbericht nur in Form
und Inhalt unverandert und vollstandig vervielfaltigt werden.

Dipl.-Min. Korber
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DIFK Deutsches Institut
fir Feuerfest und
_—  Keramik GmbH

Bestimmung des Kegelfallpunktes ( Feuerfestigkeit )

Prifbericht Nr. 112-501-00
30.05.2017

Prufverfahren fir dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse
bestimmt gemal DIN EN 993-12

Priifdatum: bis 30.05.2017

Probenbezeichnung SK Kegelfallpunkt °C
Probe 1 30 1680
Probe 2 31 1700
Probe 3 31 1700
Probe 4 29 1660
Probe 5 31 1700
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