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09.07.2014.

[U30] SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH: Prufbericht 2207886.- Espenhain,
09.07.2014.

1 Veranlassung
1.1  Vorbemerkungen

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) beabsichtigt, die Gleisanlagen auf der Ber-
thold-Haupt-Stral3e zwischen Am Alten Elbarm und August-Rdckel-Stra3e im Zusammen-
hang mit der Beseitigung von Hochwasserschaden grundhaft zu erneuern.

Die DVB AG hatte die GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH (GEPRO) am 05.06.2014 dem-
entsprechend beauftragt, fur das Bauvorhaben ,Hochwasserschadensbeseitigung Berthold-
Haupt-Strafl3e zwischen Am Alten Elbarm und August-Rockel-Stral3e in Dresden® ein Bau-
grundgutachten mit abfallrelevanten Untersuchungen zu erstellen.

Zusétzlich plant die Landeshauptstadt Dresden in einem Unterabschnitt zwischen der Ul-
menstrafe und der MeuRlitzer StralRe die gesamte StrafRe einschliel3lich Gehbahnen sowie
die Briicke Uber den Lockwitzbach durch einen Ersatzneubau mit groRerem Durchflussquer-
schnitt zu erneuern. Au3erdem ist in diesem Unterabschnitt zur Sicherung eines sudlich der
Berthold-Haupt-Stra3e gelegenen Gelandesprunges die Errichtung eines Stitzbauwerkes
geplant.

Zeitgleich mit der Erstellung des vorliegenden Gutachtens, hatte GEPRO im Auftrag der
Landeshauptstadt Dresden fur den zwischen der Ulmenstral3e und der MeulR3litzer Stral3e
liegenden Unterabschnitt der Berthold-Haupt-Straf3e ein eigenstandiges Baugrundgutachten
[U24] erstellt.

Im Jahre 2013 hatte GEPRO bereits im Auftrag der DVB AG zur Beweissicherung zu Scha-
den in Folge der Flutereignisse im Juni 2013 die MaRnahme Nr. 1.5 ,Stral3en-, Gleis- und
Fahrleitungsanlagen der Berthold-Haupt-StralRe zwischen Am Alten Elbarm und August-
Roéckel-StraBe das Gutachten [U23] gefertigt. Dessen Untersuchungsergebnisse wurden in
dem vorliegenden Geotechnischen Bericht mit verwertet.

Nach Vorgabe der DVB AG sollten in den umzubauenden Gleisbereichen die Eigenschaften
der Tragschichten und der unterhalb des Planums vorhandenen Bdden hinsichtlich ihres
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Verformungsmoduls, ihres Feinkornanteiles und ihrer Frostsicherheit beurteilt werden. Au-
Berdem waren die beim Umbau voraussichtlich anfallenden Aushubmassen vor Beginn der
Bauarbeiten gemafl LAGA-Mitteilung 20 [U18] bzw. gemal? RuVA-StB 01 [U20] zu untersu-
chen.

Weil die Planwerke mit den unterschiedlichen Hohensystemen

- HN 76 = m HN (= Meter Hohennull),
- NN (Dresden) = m NN (= Meter Normalnull) und
- DHHN 92 = m NHN (= Meter Normalhéhennull)

hantieren, wurden diese Angaben ohne Anderung zitiert bzw. unmittelbar tibernommen. Zur
Umrechnung zwischen den Hohensystemen konnen fiir Uberschlagszwecke im Stadtgebiet
Dresden folgende Naherungen verwendet werden:

- HN 76 + ca. 135 mm = NN (Dresden),
- HN 76 + ca. 140 mm = DHHN 92 und
DHHN 92.

Seit 1993 wird deutschlandweit auf das Deutsche Haupthéhennetz DHHN 92 umgestellt, so
dass neue Planungen nach Maoglichkeit DHHN 92 verwenden sollten.

- NN (Dresden) + ca. 5 mm

Weil Baugrundaufschliisse und Probenahmen nur punktuell sind, lassen sich durch diese
Schichtgrenzen und Schichtenverlauf sowie typische Materialeigenschaften nur néherungs-
weise erfassen. Von den aus den untersuchten Stellen gewonnenen Informationen hat
GEPRO auf die benachbarten, nicht durch Aufschliisse untersuchten Bereiche gefolgert.
Seitens GEPRO wird jedoch ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass Aufschliisse in Boden
und Fels gemalR DIN 4020 als Stichproben zu bewerten sind. Die davon abgeleiteten
Schlussfolgerungen fir dazwischen liegende Bereiche kdnnen trotz groRer Sorgfalt nur als
Wahrscheinlichkeitsaussagen betrachtet werden, bei denen ein Baugrundrisiko (Restrisiko)
verbleibt. Sofern im Zuge weiterer Arbeiten Baugrundverhéltnisse festgestellt werden, deren
Beschaffenheit von den durch GEPRO erkundeten bzw. festgestellten Verhéltnissen ab-
weicht, sollte GEPRO umgehend informiert und gegebenenfalls erneut konsultiert werden.

Das vorliegende Gutachten beschrankt sich in seinen Aussagen auf die Baugrund- und ab-
fallrelevanten Verhéltnisse des Bauvorhabens ,Hochwasserschadensbeseitigung Berthold-
Haupt-Strafl3e zwischen Am Alten Elbarm und August-Rockel-Straf3e” und besitzt nur fur die-
se Gultigkeit.

1.2  Aufgabenstellung

Der zu untersuchende Stral3enabschnitt der Berthold-Haupt-Straf3e ist ca. 960 m lang.

Da GEPRO in einem 360 m langen Teilabschnitt der Berthold-Haupt-StralRe zwischen Ul-
menstral3e und Meulllitzer StraRe im Zusammenhang mit der Beweissicherung zum Hoch-
wasser 2013 bereits 4 Schirfe angelegt hatte, sollte in diesem Teilabschnitt auf erneute Auf-
schlisse verzichtet werden.
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Die Anzahl der Aufschlisse wurde in Anlehnung an Abschnitt 2.2 der ZTV E-StB 09 [U7]
sowie geman Teil Il der LAGA 20 [U18] gewahlt. Fir Linienbauwerke soll diesen zufolge der
Abstand der Probenahmepunkte bei Baugrunduntersuchungen etwa 100 m und bei abfallre-
levanten Untersuchungen zwischen 50 m und 200 m betragen.

AulRerhalb des 2013 untersuchten Teilabschnittes wurden in den Gleisen 5 neue Aufschlis-
se als wenigstens 1,0 m tiefe Handschurfe angelegt. Somit stehen fir die Bewertung des ca.
960 m langen StraRenabschnittes insgesamt 9 Aufschliisse zur Verfligung. Bei einer Anord-
nung von insgesamt 9 Aufschlissen im Gleisbereich ergibt sich bei einer Lange von 960 m
ein Aufschlussabstand von ca. 105 m. Die Forderungen der ZTV E-StB und der LAGA 20
sind damit eingehalten.

Prinzipiell sollten fur die Deklaration von Abfallen und Aushubmassen in Anlehnung an die
LAGA 32 (LAGA PN 98) [U19] Mischproben aus mindestens 4 Einzelproben gebildet und
diese gemal den geltenden Vorschriften [U18] und [U20] analysiert und bewertet werden.

Die Feldarbeiten wurden vorgabegemaf umgesetzt.

2 Beschreibung der geotechnischen Untersuchungsergebn isse
2.1 Lage und Morphologie des Untersuchungsgebietes

Die Berthold-Haupt-StralRe in Dresden beginnt an der Pirnaer LandstraRe und fuhrt in 6stli-
che Richtung mit einer nahezu geraden Linienflihrung, die nur durch einen markanten Knick
auf halber Lange der StralRenlédnge unterbrochen ist, bis zur StralRe Kleinzschachwitzer Ufer.

Der zu beurteilende StraRenabschnitt der Berthold-Haupt-Stral3e erstreckt sich von der Ein-
mundung der Strale Am Alten Elbarm bis etwa zur Einmindung der August-Rockel-Stralie
und weist eine Lange von ca. 960 m auf.

Die StralRenfuihrung ist nahezu gelandegleich. Eine Ausnahme bildet die Taleinsenkung des
Lockwitzbaches, die von dem unweit der Ulmenstral3e verlaufenden Lockwitzbachweg und
der Bricke uber den Lockwitzbach eingegrenzt wird. Auf diesem etwa 100 m langen Stra-
Renstick wird die ansonsten in Gelandegleichlage befindliche Berthold-Haupt-Stral3e auf
einem niedrigen, bis zu etwa 1,5 m hohen Dammkdrper gefihrt.

Die StraRenoberkante der Berthold-Haupt-Stra3e liegt an der Einmindung der StralRe Am
Alten Elbarm bei ca. 116,60 m NHN. Von dort fallt die Straf3e bis zur Lockwitzbachbriicke auf
ca. 114,50 m NHN ab und steigt bis zur Einmindung der August-Rdckel-Stral3e wieder auf
ca. 115,50 m NHN an.

Der StralRenzug der Berthold-Haupt-StralRe bestand spatestens seit dem 18. Jahrhundert als
Land- bzw. DorfstralRe, welche die Dorfer Leuben und Kleinzschachwitz miteinander ver-
band. Mit der Urbanisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden entlang der Ber-
thold-Haupt-StraRe (bis 1945 Koénigsallee) einzeln stehende Wohngebaude in zumeist locke-
rer Bebauung.
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Seit den 1930er Jahren gibt es auf der Berthold-Haupt-Stral3e StraRenbahnverkehr.

2.2  Geologische und hydrogeologische Verhaltnisse

Fur die Beschreibung der geologischen und hydrogeologischen Verhéltnisse der Umgebung
wurden die fur das Stadtgebiet Dresden detailliert aussagefahigen Unterlagen [U1] und [U2]
ausgewertet.

Das nachstehende Bild 1 zeigt den zu bewertenden Abschnitt der Berthold-Haupt-Stral3e auf
einem Auszug aus der Geologischen Karte [U1] aus dem Jahr 1908. Demnach stehen im
Nahbereich der StraBenbriicke Uber den Lockwitzbach vorwiegend Auelehme der Elbe an.
Ostlich und westlich davon sind vorwiegend Talsande (,das“ gemaR [U1]) zu erwarten, an
die sich weiter westlich sandige Tallehme (,dal*) anschliel3en.

Bild 1 Ausschnitt aus der
Abschnittes der Berthold-Haupt-StraRe zwischen der StraRe Am Alten Elbarm und der
August-Rockel-Straflie.

In der aus dem Jahr 1963 stammenden Baugrundkarte von [U2] werden die Baugrundver-
haltnisse systematisch fir die beiden Tiefenbereiche ,0,0 bis 2,0 m unter Geldande" und ,tie-
fer als 2,0 m unter Gelande" ausgewiesen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Fir den Bereich der Berthold-Haupt-Stral3e zwischen der Stra3e Am Alten Elbarm und der
August-Rdckel-StralRe gibt [U2] an, dass westlich des Lockwitzbaches bis in eine Tiefe von
2,0 m unter Gelande ,tonig-sandige Lehme, zum Teil mit Geschieben® und tiefer als 2,0 m
unter Gelande ,unregelmaRig gelagerte Kiese verschiedener KorngréRen* anstehen. Ostlich
des Lockwitzbaches sind hingegen im oberen Horizont bis in eine Tiefe von 2,0 m unter Ge-
l&nde ,fein- bis mittelkdrnige Sande, selten lehmig“ ausgewiesen. Unmittelbar im Umfeld des
Lockwitzbaches steht ,tonig-sandiger, stellenweise kiesiger Lehm, in tieferen Lagen stellen-
weise kalkhaltig“ an.

Gemal der Wasserkarte von [U4] liegt der mittlere Grundwasserspiegel im Bereich zwischen
der StralRe Am Alten Elbarm und der August-Rdckel-Straf3e bei weniger als 5,0 m unter Ge-
lande. Die mittleren Grundwasserstande sind in [U4] zwischen 111,5 m NN und 112,0 m NN
angegeben.

Bedingt durch die Gestaltung der Berthold-Haupt-StraRe als 6ffentlicher StraRenraum und
die Verlegung von Medienleitungen in diesem, durften in den obersten 1 bis 2 m der Stral3e
nicht mehr die geogen urspriinglichen, in [U1] und [U2] beschriebenen Bodenverhéltnisse
bestehen.

2.3 Ergebnisse der Felduntersuchungen

Zur Baugrunderkundung fiur die Baumaf3nahme ,Berthold-Haupt-StraRe zwischen Am Alten
Elbarm und der August-Rockel-Straf3e” wurden 2014 funf Schirfe (Sch) von 1,0 m Tiefe zwi-
schen den Schienen hergestellt.

Vereinbarungsgemaf wurden auch die 4 bereits im Jahr 2013 ebenfalls im Gleisbereich an-
gelegten Aufschlisse mit ausgewertet.

Im Zusammenhang mit der Erstellung von [U24] wurden neben den Gleisen 3 weitere Auf-
schliisse als 2,5 m tiefe Kleinrammbohrungen (KRB) hergestellt. Da gemaR [U22] nahezu
der gleichen Aufbau zwischen den Gleisen und zwischen den Gleisen und dem Strafl3enbord
besteht, kobnnen auch die 3 neben den Gleisen angelegte Aufschlisse fir die Beurteilung
des Baugrundes im Gleisbereich genutzt werden.

Bei den 4 im Jahr 2013 angelegten Aufschlissen und bei den 3 im Jahr 2014 angelegten
KRB wurden Messungen des Verformungsmoduls mit dem leichten Fallgewichtsgerat durch-
gefuhrt. Fur die Durchfihrung der Messungen wurden die oberen Horizonte der KRB-
Standorte vor dem Bohren mittels Handschurfen getffnet und deren Schurfsohlen aufbereitet
(= geebnet).

Die gewahlte Bezeichnung der Aufschlisse setzt sich aus der Aufschlussart (hier: Sch fur
Schurf und KRB fur Kleinrammbohrung), dem Ort des Aufschlusses (hier: Gl fir Gleisbereich
und F fir Kfz-Fahrbahn) und einer innerhalb des Aufschlussortes fortlaufenden Nummerie-
rung (hier: 1 bis 5, bzw. 1, 2 und 4) zusammen. Die Altaufschliisse von 2013 haben die Be-
zeichnung 1.5 S1 bis 1.5 S4.

Die Standorte der Aufschlisse sind im Lageplan Anlage 1 eingetragen. Zusatzlich enthalt
der Lageplan Fotos von den Aufschlussstandorten.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Schurfe und Kleinrammbohrungen

Die Schichtenprofile der Schirfe Sch GI1 bis Sch GI5 sind in der Anlage 2 enthalten. Die
Schichtungen sowie die Schichtenprofile der Schiirfe aus 2013 und der KRB sind zusatzlich
im Kapitel 2.5 beschrieben und in der Anlage 1 als Baugrundlangsschnitt zeichnerisch dar-
gestellt.

Grundwasser wurde bei keinem der maximal nur 2,5 m tiefen Aufschliisse erbohrt.

Messung des Verformungsmoduls

Es wurden in allen 3 Aufschliissen in den Kfz-Fahrbahnen sowie in allen 4 im Jahr 2013 an-
gelegten Aufschlissen Messungen des Verformungsmoduls mit dem leichten Fallgewichts-
gerat nach TP BF-StB Teil 8.3 durchgefihrt.

Die Messergebnisse sind in der Anlage 1 eingetragen.

Die nachfolgende Tabelle 1 listet die Ergebnisse der Messungen des Verformungsmoduls
auf. Hier sind auch die bereits 2013 erhaltenen Messergebnisse von [U23] mit aufgefihrt.

Tabelle 1 Ergebnisse der Messungen des Verformungsmoduls.
R ; . ; Verformungsmodul
Aufsghlus- (mit Blick nach deoberkante e Evz anhand
u erkundete Bodenart Eva gemessen | von Eg ge-
ses stadtauswarts) (GOK) schatzt *
Kfz Fahrbahnen (Ergebnisse von [U24])
KRB F1 sudlich + rechts 0,60 m A, Schottertragschicht 68,0 MN/m? > 120 MN/m2
KRB F2 nordlich + links 0,80 m A, Sand 28,4 MN/mz2 > 45 MN/m?2
KRB F4 nordlich + links 0,60 m A, Schottertragschicht 67,6 MN/m?2 > 120 MN/m?2
Kfz-Fahrbahn / Gleisbereich (Ergebnisse von [U23])
1581 nordlich + links 0,55m A, Schottertragschicht 33,4 MN/mz? < 150 MN/mz2
1582 nordlich + links 0,34 m A, Schottertragschicht 41,3 MN/m2 < 150 MN/m?2
1.5S3 stdlich + rechts 0,50 m A, Schottertragschicht 43,9 MN/m2 < 150 MN/m?2
1554 sudlich + rechts 0,47m A, Schottertragschicht 40,5 MN/m2 < 150 MN/m2
* Fir die Umrechnung des dynamischen Verformungsmoduls Eyq in den statischen Verformungsmodul Ey,

existiert keine einheitliche, allgemein verbindliche Korrelation. Obwohl fir die vorhandenen Bdden auch
keine spezielle Korrelation ermittelt werden konnte, so kénnen doch als eine grobe Naherung die im An-
hang 14 von [U8] enthaltenen Vergleichswerte zu Grunde gelegt werden. Hier entspricht ein E,, =
45 MN/m2 einem Eyq = 25 MN/m2
Gemal ZTV E-StB 09 ist auf dem Planum ein Verformungsmodul von mindestens E,, = 45 MN/m2 erfor-
derlich.
In den 3 Aufschlissen in der Kfz-Fahrbahn der Berthold-Haupt-Straf3e wurden in der fir die
Messung des Verformungsmoduls gewéhlten Tiefenlage von ca. 0,60 m bzw. 0,80 m unter

Gelandeoberkante (GOK) Auffullungen aus einer Schottertragschicht bzw. Auffullungen aus

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Sanden erkundet. Die gemessenen Werte in der Schottertragschicht betragen E,4 =
68,0 MN/m2 und E,q = 67,6 MN/m2 und zeigen folglich einen Verformungsmodul E,, = 120
MN/mz an.

Die Ebene 0,60 m unter GOK entspricht etwa der Ebene der Oberkante FSS. Weil in dieser
Ebene ein E,,-Wert = 120 MN/m2 nachzuweisen ist, ist an den beiden Aufschliissen KRB F1
und KRB F4 in Hohe der Frostschichtoberkante ein ausreichender Verformungsmodul vor-
handen.

Der Aufschluss KRB F2 wurde in Naherung zu einer unterirdischen Gasleitung angelegt. Hier
wurde die Messung unterhalb der Trag- und Frostschutzschicht auf dem Planum ausgefuhrt.
Der in der Ebene des Planum verlangte Verformungsmodul E,, =2 45 MN/m2 bzw. E,4 = 25
MN/mz2 wurde hier erreicht.

Die 2013 gemessenen Verformungsmodule wurden unmittelbar unterhalb der Asphalttrag-
schicht auf der Oberflache der ungebundenen Tragschicht bestimmt. Hier ist gemaf [U22]
ein Verformungsmodul von E,, = 150 MN/m?2 erforderlich, was in etwa einem E,4 = 75 MN/m?2
entspricht. Weil die Messwerte zwischen E,4 = 33,4 MN/m2 und E,q = 43,9 MN/m2 schwan-
ken, wurde bei allen 4 Messungen von [U22] der geforderte Wert nicht erreicht.

2.4 Ergebnisse der geotechnischen Laboruntersuchungen

Das geotechnische Labor der GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH hat an 5 repréasentativen
Bodenproben den natirlichen Wassergehalt und die Kornverteilung mittels Siebanalysen
bestimmit.

Folgende Proben wurden im Gleisbereich untersucht:

- Einzelprobe aus Sch GI1 KP1 0,40 m - 1,00 m Tiefe = Schicht 2a,
- Einzelprobe aus Sch GI1 GP2 1,00 m - 1,20 m Tiefe = Schicht 3,
- Einzelprobe aus Sch GI2 KP1 0,35 m - 1,00 m Tiefe = Schicht 2a,
- Einzelprobe aus Sch GI3 KP1 0,43 m - 0,80 m Tiefe = Schicht 2a,
- Einzelprobe aus Sch GI5 GP4 0,80 m - 1,00 m Tiefe = Schicht 3.

Die Laborergebnisse sind in der Anlage 3 enthalten. Die wesentlichen Ergebnisse sind in
den nachfolgenden Tabelle 2 aufgelistet.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Tabelle 2 Geotechnische Laborergebnisse.
Schicht 2a Schicht 3 Schicht 2a Schicht 2a Schicht 3
Auffullun- geogener Auffullun- Auffullun- geogener
gen aus Sand gen aus gen aus Sand
Kiesen Kiesen Kiesen
Bezeichnung (Schotter- (Schotter- (Schotter-
tragschicht) tragschicht) | tragschicht)
Sch GI1 KP1 [ Sch GI1 GP2 | Sch GI2 KP1 | Sch GI3 KP1 | Sch GI5 GP4
0,40 m - 1,00 m - 0,35m - 0,43 m - 0,80 m -
1,00 m 1,20 m 1,30 m 0,80 m 1,00 m
Bodenart nach DIN 4022 A, G, u,gs mS, fs A, G, U’ gs' A gC‘-}, rrjg, mS,‘ u, f(s,
gs', fg fg', mg
Bodengruppe nach DIN 18196 GU SE GU Gl SuU
Wassergehalt 3,8% 5,4 % 3,0% 4,3% 4.7 %
Anteil an Feinkorn (< 0,063 mm) 55 % 2,.9% 57% 4,8 % 6,5 %
Anteil an Sandkorn o o o o o
(0,063 mm - 2,00 mm) 195% 91,1 % 22,1 % 14,1 % 79,0 %
Anteil an Kieskorn (> 2,00 mm) 75,0 % 0,0% 72,1 % 81,2% 145 %
Ungleichférmigkeitszahl Cy 49,7 2,2 52,2 55,7 3,1
Kriimmungszahl C. 2,4 1,0 2,0 51 1,3
Wasserdurchiassigkeit ks 53-10%m/s | 1,9-10%m/s | 3,5-10"m/s | 9,6- 10" m/s | 1,3 - 10 m/s
nach Beyer

Die von GEPRO fir die Erstellung von [U23] und [U24] ermittelten Laborergebnisse sind in
den nachfolgenden beiden Tabellen zusammengestellt.
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Tabelle 3 Aus [U24] Gbernommene geotechnische Laborergebnisse.
Schicht 2a Schicht 2a Schicht 2¢ Schicht 3
Aufflillungen Auffillungen Auffillungen geogener Sand
aus Kiesen aus Kiesen aus Sanden
Bezeichnung (Schottertrag- (Schottertrag-
schicht) schicht)
KRB F1 KP1 KRB F2 KP1 KRB F1 GP2 KRB F4 GP3
044m-090m | 0,35m-0,80m | 0,90m-150m | 0,90m-2,50m
Bodenart nach DIN 4022 A, ggGS, rf‘r;g v, A, G, u', gs' A, mS, u, fs, gs* mS, fs, u’
Bodengruppe nach DIN 18196 GU GU SU* SuU
Wassergehalt 4.6 % 59 % 8,5 % 4,1 %
Anteil an Feinkorn (< 0,063 mm) 51% 51% 20,5 % 53%
Anteil an Sandkorn o o o o
(0,063 mm - 2,00 mm) 12,7 % 16,8 % 77,8 % 93,4 %
Anteil an Kieskorn (> 2,00 mm) 82,2 % 78,1 % 1,8 % 1,4 %
Ungleichférmigkeitszahl Cy 55,2 37,0 - 2,5
Kriimmungszahl C. 3,4 4,1 - 1,2
Wasserdurchlassigkeit ki 12-10%mis | 1.1-10%mss . 1.8-10%mss
nach Beyer
Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Tabelle 4 Aus [U23] ibernommene geotechnische Laborergebnisse.
Schicht 2a Schicht 2a Schicht 2a Schicht 2a
Auffullungen Auffullungen Auffullungen Auffullungen
aus Kiesen aus Kiesen aus Kiesen aus Kiesen
Bezeichnung (Schottertrag- (Schottertrag- (Schottertrag- (Schottertrag-
schicht) schicht) schicht) schicht)
1554
1581 1.5S2 1.5S3 0,45m-0,70 m
0,55m-1,00m | 0,34m-085m | 0,45m-0,85m
Bodenart nach DIN 4022 A, G, U, ms', gs A, G, u', gs' A gg(fs’, ng U A, G, U’ gs'
Bodengruppe nach DIN 18196 GU GU GU GU
Wassergehalt 3,8% 34% 4,8 % 3,3%
Anteil an Feinkorn (< 0,063 mm) 9,9 % 7,3 % 8,5 % 53 %
Anteil an Sandkorn o o o o
(0,063 mm - 2,00 mm) 20,2 % 16,4 % 17,6 % 15,4 %
Anteil an Kieskorn (> 2,00 mm) 69,9 % 76,3 % 73,6 % 79,3 %
Ungleichférmigkeitszahl Cy 211,7 92,8 205,3 39,4
Kriimmungszahl C. 4.4 3,6 4,6 6,0
Wasserdurchldssigkeit ks 2,6 -10° m/s 1,8-10" mis 6,1-10° m/s 9,3-10* m/s
nach Beyer

2.5 Bautechnische Beschreibung des Baugrundes

Gleis- und Kfz-Fahrbahnbereich

Aufgrund der geringen Breite der Berthold-Haupt-Stral3e existieren keine separaten Kfz-
Fahrbahnen. Die Reststreifen zwischen den Aul3enschienen und den Straf3enborden sind
nur etwa 1,30 m breit. Somit ist zu erwarten, dass der Stralenaufbau neben den Gleisen
identisch mit dem unter den Gleisen ist. Sowohl der Regelquerschnitt [U22] des Bestandes
als auch die im und neben dem Gleis ausgefiihrten Aufschlisse bestatigen diese Vermu-
tung.

Zwischen den Schienen der beiden Gleise befinden sich Uberwiegend Gleiseindeckplatten
aus Beton (Schicht 1b). Die Gleiseindeckplatten sind auf eine nur wenige Zentimeter dicken
Schicht aus Splitt (Schicht 2b) gebettet. Seitlich neben den Gleisen und zwischen den beiden
Gleisen besteht der Deckenschluss aus einer Asphaltdeckschicht (Schicht 1a). An einigen
Stellen deuten gleisparallele Bitumenvergussstreifen im Abstand von etwa 40 cm neben den
AulRenschienen an, dass hier bereits lokale Erneuerungen der Gleise oder ihrer im StralRen-
korper eingebauten Zusatzanlagen (z. B. Schienenentwéasserungen) durchgefihrt worden
waren.

Beim Aufschluss Sch GI2 sind die zwischen den Schienen befindlichen Gleiseindeckplatten
(Schicht 1b) bereits durch Asphalt (Schicht 1a) ersetzt worden.

Unter der Oberflachenbefestigung folgt sowohl unter den Betonplatten als auch unter der
Asphaltdeckschicht eine bis ca. 0,45 m unter StralRenoberkante reichende Asphalttragschicht
(Schicht 1a).
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Sie wird von einer Schottertragschicht 0/45 (Schicht 2a) unterlagert.

Darunter folgt eine zumeist wenige Zentimeter bis einige Dezimeter méchtige Aufflllung aus
Sanden und Kiesen, welche Beton- und Ziegelbruchsticke enthalt (Schicht 2¢). Hierbei kann
es sich moglicherweise um Material aus Verfullungen von Leitungsgraben handeln.

Ab etwa 1,0 m unter Strafl3enoberkante beginnen geogene Sande (Schicht 3), die mindes-
tens bis zur Endtiefe von 2,5 m reichen. Diese geogenen Sande sind zum Teil schluffig und
mit Schluffb&ndern durchzogen.

Bewertung der Schottertragschicht hinsichtlich Feinkorngehalt und Frostsicherheit

Aus der Schottertragschicht des Gleisbereiches wurden im Jahr 2013 bereits 4 Proben [U23]
und im Jahr 2014 funf weitere Proben [U24] untersucht. Diese 9 Proben wurden zur Ein-
schatzung der Schottertragschicht hinsichtlich ihres Feinkornanteiles sowie ihrer Frostsi-
cherheit ausgewertet.

Die 9 untersuchten Proben besitzen folgende Feinkornanteile:

- Sch GI1 KP1 5,5 % Feinkornanteil,
- Sch GI2 KP1 5,7 % Feinkornanteil,
- Sch GI3 KP1 4,8 % Feinkornanteil,
- KRB F1 KP1 5.1 % Feinkornanteil,
- 1581 9,9 % Feinkornanteil,
- KRB F2 KP1 5.1 % Feinkornanteil,
- 1.5S2 7.3 % Feinkornanteil,
- 1.5S3 8.5 % Feinkornanteil und
- 1554 5.3 % Feinkornanteil.

Laut ZTVT-StB 86 betragt der maximal zulassige Feinkornanteil 7,0 %. Weil die im Jahr 2013
aus den Schurfstellen 1.5 S1, 1.5 S2 und 1.5 S3 gewonnenen Schottertragschichtproben
Feinkornanteile von 9,9 %, 7,3 % bzw. 8,5 % vorweisen, halten 3 der 9 Proben das Kriterium
nicht ein.

Das Bewertungskriterium der Frostempfindlichkeit nach ZTV E-StB 94 belauft sich auf einen
maximalen Feinkorngehalt von 5 %. Dieses Kriterium wird von nur 1 der 9 Proben erfullt.

Das beprobte Schottertragschichtmaterial weicht somit zumindest zum Teil von den zum
Zeitpunkt des Einbaus gultigen Anforderungen hinsichtlich des maximal zulassigen Fein-
korngehaltes ab. In gleicher Weise werden auch auf die gleichlautenden Anforderungen der
aktuell geltenden Regelwerke ZTV SoB-StB 04 [U9] und ZTV E-StB 09 [U7] nicht erfillt.

Bei einem Feinkornanteil von > 5,0 % ist die Schottertagschicht als gering bis mittel frost-
empfindlich und nicht mehr als nicht frostempfindlich einzuschatzen. Eine wesentliche Ursa-
che fur den nachgewiesenen erhdhten Feinkornanteil der Schottertragschicht dirfte mit ho-
her Wahrscheinlichkeit im Eintrag von Feinkornanteilen aus den unterlagerten Schichten
infolge des Hochwasserereignisses vom Juni 2013 bestehen. Die die Schottertragschicht
unterlagernden Schichten aus Auffullung (Schicht 2c) bzw. geogenen Sand (Schicht 3) ent-
halten Feinkornanteile, die durch das Hochwasser umgelagert werden konnten.

Allgemein besteht folgende Schichtenfolge, wobei selbstverstandlich nicht in jedem Auf-
schluss alle Schichten anstehen:
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chungen

- Schicht 1a Asphalt (Asphaltdeck- und -tragschicht),

- Schicht 1b Beton (Gleiseindeckplatten),

- Schicht 2a Aufflillungen aus Kiesen (Schottertragschicht 0/45),

- Schicht 2b Auffullungen aus Feinkies (Splitt),

- Schicht 2¢ Auffillungen aus Kiesen und Sanden mit Beton- und Ziegelanteilen,
- Schicht 2d Auffillungen aus Sandstein,

- Schicht 3 geogener Sand.

In der Anlage 1 sind die zugehdrigen Schichtenprofile und der Schichtenverlauf dargestellt.

3 Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebniss e

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind flur die wichtigsten Bodenschichten der Baumal3nahme
die malRgebenden BodenkenngrofRen zusammengestellt. Die BodenkenngréfRen der ange-
troffenen Auffullungen aus Kiesen (Schottertragschicht 0/45 (Schicht 2a)), der in dem zukinf-
tigen Planum anstehenden Auffiillungen aus Kiesen und Sanden mit Beton- und Ziegelantei-
len (Schicht 2c) sowie der geogene Sand (Schicht 3) wurden auf der Grundlage von Labor-
untersuchungen bestimmt bzw. abgeschatzt. Die BodenkenngréRen der Aufflllungen aus
Feinkies (Splitt (Schicht 2b)) wurden hingegen lediglich anhand der Feldansprache abge-

schatzt.

Tabelle 5

MaRgebende KenngréfRen der Béden.

Bezeichnung

Schicht 2a

Schicht 2b

Schicht 2¢

Schicht 3

Aufflllungen aus
Kiesen (Schotter-
tragschicht 0/45)

Auffillungen aus
Feinkies(Splitt)

Auffillungen aus
Kiesen und San-
den mit Beton-
und Ziegelanteilen

geogener Sand

nach ZTV E-StB

frostempfindlich)

frostempfindlich)

Bodenart e ) . ‘
nach DIN 4022 A G, U, fs', ms', gs A G, s, U, A G, S u-u mS, gs, fs, u
Bodengruppe 2 2 . 3
nach DIN 18196 GU GE GU ?,sU, suU SE, SU
Bodenklasse
nach DIN 18300 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 - 4 Klasse 3
Frostempfindlichkeit Fl1-F2 F1 F2-F3 F1-F2
P (nicht bis mittel (nicht (mittel bis sehr (nicht bis mittel

frostempfindlich)

frostempfindlich)

Bodenklassen fir

Bohrarbeiten BN 1 BN 1 BN1/BN?2 BN 1
nach DIN 18301
. . . . . mittel- mittel-
Lagerung/Konsistenz mitteldicht mitteldicht locker dicht locker dicht
Wichte (erdfeucht) s . 17,0 19,0 16,0 17,0
V 19,0 kN/m 17,0 kN/m kNme | kNme | kNme | kN/m?
Wichte (unter Auftrieb) . . 9,5 11,0 8,5 9,5
Y 11,0 kN/m 9,5 kN/m kNme | kNme | kNims | kN/ms
. . 1)
Reibungatinie! 35,0° 32,5° 300° | 325° | 300° | 325°
Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Schicht 2a Schicht 2b Schicht 2¢ Schicht 3
- Aufflillungen aus Auffillungen aus Auffillungen aus geogener Sand
AT Kiesen (Schotter- Feinkies(Splitt) Kiesen und San-
tragschicht 0/45) den mit Beton-
und Ziegelanteilen
L. 1)
KOha(f!O” 0 kN/m? 0 kN/m2 0kN/m2 | 0kN/m2 | OKN/m2| O kN/m2
Ste'feEmOd”' 100 MN/m2 100 MN/m2 | 20 MN/m3 40 MN/m3 20 MN/m? 40 MN/m?
S
1) Die Scherparameter wurden auf Basis der DIN 1055-2:2010-11 abgeschatzt.
2) Die Bodengruppen wurden nicht mittels Laborversuch bestimmt, sondern nur anhand von Erfahrungen
abgeschatzt.
3) Aufgrund der fehlenden plastischen Eigenschaften der gemischtkérnigen Béden der Bodengruppe SU*

mit einem Feinkorngehalt von =~ 20 % wurden diese in Anlehnung an die DIN 1054 den nichthindigen
Bdden zugeordnet.

4 Empfehlungen und Hinweise

4.1 Hinweise fur die bauliche Gestaltung von Verkehrsfl achen

Da die neu zu bauenden Gleisanlagen mit der Oberbauform Feste Fahrbahn gebaut werden,
sind die fur Feste Fahrbahnen geltenden Randbedingungen z. B. hinsichtlich Tragschichtge-
ometrie und Verformungsmoduln einzuhalten.

Die Konstruktionshéhe der Festen Fahrbahn von StraRenbahnen in Dresden betréagt tbli-
cherweise 40,5 cm. Hier ist auf der darunter befindlichen ungebundenen Tragschicht ein Ver-
formungsmodul E,, = 150,00 MN/m? nachzuweisen. Gemal ZTV E-StB 09 [U7] ist auf dem
Planum ein Verformungsmodul E,, = 45 MN/mz erforderlich.

Bei einem auf dem Planum vorhandenen Verformungsmodul E,, = 45 MN/mz2 ist geméaR Ta-
belle 8 der RStO 12 zur Anhebung auf ein E,, = 150 MN/m?2 bei Verwendung einer Schotter-
tragschicht (= Brechkorngemischen) eine Dicke von 35 cm und bei Verwendung einer Kies-
tragschicht (= Naturkorngemischen) eine Dicke von etwa 50 cm nétig.

Weil gemalR dem Regelwerk der DVB AG unter der Festen Fahrbahn Schottertragschichten
gemal ZTV SoB-StB 04/07 mit einer Kérnung 0/32 einzubauen sind, ergibt sich eine Min-
destdicke von 35 cm.

Daraus folgt, dass bei einem Beibehalten der jetzigen Gradiente das Planum in einer Tiefe
von 75,5 cm unter der derzeitigen Stral3enoberkante anzusetzen ist. In diesem Tiefenhori-
zont stehen Uberwiegend Auffillungen aus Sanden und Kiesen mit Beton- und Ziegelanteilen
(Schicht 2c) bzw. Teile der Schottertragschicht (Schicht 2a) an.

Obwohl bei 2 Messungen der Verformungsmodule in einer Tiefe von 60 cm ausgefihrt wur-
den, schatzt GEPRO aufgrund der Messwerte ein, dass hier auch in einer Tiefe von ca. 75
cm unter StralRenoberkante der geforderte Verformungsmodul E,, = 45 MN/m? lediglich mit
Nachverdichten zu erreichen ist.

Datum: Seite:
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Somit sind auf dem Planum keine grof3flachigen Mafinahmen zur Erh6hung des Verfor-
mungsmoduls notwendig. Das Planum ist lediglich nachzuverdichten und das Einhalten der
Mindesttragfahigkeit E,, = 45 MN/m2 ist nachzuweisen.

Sollte der geforderte Verformungsmodul trotz Nachverdichtung ortlich nicht nachgewiesen
werden konnen, weil zum Beispiel bei alten Leitungsverfillungen weniger gut verdichtbare
Bdden angetroffen werden, sind diese durch gut verdichtbare Béden auszutauschen. Die
Dicke eines solchen Bodenaustauschs sollte 15 cm nicht unterschreiten.

Hinweise zur Planumsentwédsserung

In H6he des zukinftigen Planums wurden Auffillungen aus Kiesen und Sanden mit Beton-
und Ziegelanteilen (Schicht 2c) angetroffen. Die Wasserdurchlassigkeit der Schicht 2¢ wurde
auf k; = 1,0 - 10° m/s bis 1,0 - 10°® m/s geschétzt, was gemaR DIN 18130 als ,durchlassig"
bis ,schwach durchlassig” gilt.

Die Versickerungsverhaltnisse sind deshalb nicht glinstig.

Wegen der Zuordnung von Teilen der Schicht 2c als F-3-Boden sind diese Teile gemaf
.Merkblatt fir die Verhitung von Frostschdden an Stral3en” als wasserempfindliche Bdden
einzustufen. Geman [U7] ist bei wasserempfindlichen Bdden eine Planumsentwéasserung
notwendig.

Fur den Abschnitt zwischen der StraRe Am Alten Elbarm und der August-Réckel-Stral3e
empfiehlt GEPRO die Herstellung einer Planumsentwasserung.

Bei der Planung der Planumsentwasserung sind die aktuellen RAS-Ew [U11] und ZTV E-StB
[U7] zu berlcksichtigen. Bei F-3-Boden sollte die unterste Aushubebene dabei mit einem zur
Planumsentwasserungsleitung gerichteten Quergefélle von wenigstens 4 % profiliert werden.
Bei dem in einer gunstigen Dammlage in einem von Anliegerbebauung freien Gelande be-
findlichen Teilstiick zwischen UlmenstralRe und Briicke tber den Lockwitzbach kann es sich
anbieten, das Planum mit einem Dachgefélle auszustatten und dadurch auf Leitungen zur
Langsentwasserung des Planums zu verzichten.

4.2  Weitere Hinweise fir die Bauausfiihrung

In Ubereinstimmung mit der DIN 4124 kénnen Baugruben und Graben bis zu einer Tiefe von
1,25 m ohne besondere Sicherung mit senkrechten Wanden hergestellt werden. Bei Tiefen
zwischen 1,25 m und 1,75 m ist bei senkrechten Wé&nden eine Kopfabbdschung bzw. Kopfsi-
cherung mit einer Saumleiste notwendig.

Bei grofReren Tiefen sind die Baugruben vollstandig abzubdschen oder es ist ein geeigneter
Verbau vorzusehen.

Fur das Bauvorhaben kénnen in Anlehnung an die DIN 4124 Baugruben mit folgenden Bo-
schungswinkeln hergestellt werden:

- Auffillungen aus Kiesen und Sanden: B =< 45°,
- geogener Sand: B =< 45°.
Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Diese zulassigen Bdschungswinkel gelten fir trockene Béschungen mit Hohen <5 m, mit
einer kurzzeitigen Standdauer und mit einem belastungsfreien Streifen an der Béschungs-
oberkante von mindestens 1,0 m Breite bei leichten Baufahrzeugen bis 12 t Gesamtmasse
bzw. von mindestens 2,0 m Breite bei schwererem Gerét.

Geringere Bdschungsneigungen kénnen erforderlich werden, wenn starke Erschitterungen
durch Verkehr, Ramm- oder Verdichtungsarbeiten auftreten oder zu erwarten sind.

Aus bodenmechanischer Sicht kénnen die Aushubmassen aus Auffiillungen aus Kiesen und
Sanden und geogenem Sand fur Bodenaustausch-, Verfill- und Hinterfull- sowie Gelandere-
gulierungsarbeiten verwendet werden.

Im o6ffentlichen StraRenraum sind stadttypische Medienleitungen (Wasser-, Abwasser-, Gas-,
Elektrizitats- und Informationsleitungen usw.) vorhanden. Diese kénnen die bauzeitliche Be-
fahrbarkeit des Planums behindern und kdnnen Ursache fir ein eventuelles Auftreten weite-
rer, zur Grabenverfillung verwendeter Boden sein, die bei den Aufschliissen noch nicht er-
kundet worden sind.

5 Ergebnisse der abfallrelevanten Untersuchungen
5.1 Untersuchungskonzept

Weil fur die Herstellung eines frostsicheren und tragfahigen Oberbau mit Fester Fahrbahn
planmé&Rige Aushubtiefen von ca. 0,75 m zu erwarten sind, werden entsprechende auszuhe-
bende Boden anfallen, die zu entsorgen sind.

Da diese Aushubmassen aus technologischen Griinden nur in begrenztem Mal3 getrennt
werden konnen, sind eine plausible Zusammenfassung der Aushubmassen und deren ge-
meinsame Deklaration sinnvoll. In Abstimmung mit der DVB AG sollte fir den gesamten
Untersuchungsabschnitt 1 Asphaltmischprobe und 1 Bodenmischprobe gebildet und unter-
sucht werden.

Da von den 2013 fur [U23] hergestellten Aufschliissen noch Ruickstellproben der entnomme-
nen Einzelproben vorhanden waren, wurden diese mit den 2014 enthommenen Einzelproben
zur Herstellung der Mischproben verwendet. Dieses Vorgehen wurde zuvor mit der DVB AG
abgestimmt.

Die Bezeichnung der Proben setzt sich folgendermalRen zusammen: Mit den ersten beiden
Buchstaben wird die Art des Materiales (hier: AP fur Asphaltprobe und BP fir Bodenprobe)
beschrieben, mit den folgenden Ziffern erfolgt eine Nummerierung (hier z. B. 1) und mit den
letzten beiden Buchstaben wird die Art der Probenzusammenfassung (hier: MP fir Misch-
probe und EP fir Einzelprobe) bezeichnet.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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5.2 Untersuchungsumfang der chemischen Analytik

Chemische Analytik zur Deklaration des Ausbauasphaltes

Der Umfang an chemischer Analytik der Asphaltprobe wurde so festgelegt, dass die As-
phaltprobe gemall RuVA-StB 01 [U20] hinsichtlich Phenolen im Eluat und polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) im Feststoff untersucht wurde.

Chemische Analytik zur Deklaration der Bodenproben

Der Umfang an chemischer Analytik von Bodenproben wurde so festgelegt, dass die Boden-
proben einheitlich gemal? den LAGA-Vorgaben von [U18] nach dem ,Mindestuntersu-
chungsprogramm fir Bodenmaterial bei unspezifischen Verdacht* (Tabelle Il 1.2-1) als Bo-
denmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen analysiert wurden und dass zusétzlich zu
diesem Mindestuntersuchungsprogramm die Schwermetalle im Eluat unabh&angig von den
analysierten Konzentrationen im Feststoff ermittelt wurden.

Die Zuordnungswerte wurden in Ubereinstimmung mit [U18] fur die Feststoffanalytik nach
Tabelle 11.1.2-2 und Tabelle 1l 1.2-4 und fir die Eluatanalytik gemaR Tabelle 11.1.2-3 und Ta-
belle 11.1.2-5 gewabhilt.

5.3 Zusammenstellung der Proben

Probe fir die Deklaration des Ausbauasphaltes

Bei allen 5 im Gleisbereich angelegten Aufschliissen wurde Asphalt angetroffen und fiir die
Beurteilung des Asphaltes 5 Asphalteinzelproben entnommen. Zusatzlich wurden fir die
Herstellung der Mischprobe 4 fur [U23] gewonnene Asphalteinzelproben aus dem Jahr 2013
verwendet.

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die entsprechenden Einzelproben und die daraus gebil-
dete Mischprobe aufgefiihrt.

Tabelle 6 Zuordnung von Einzel- und Mischproben fiir den Ausbauasphalt.
Bezeichnung der Einzelproben und
RIS G2 [PITalE FEIE der zugehdrigen Mischprobe
Proben aus 2014 Proben aus 2013
Sch GI1 GP2 1.5 S1 GP2
Asphalt Einzelprobe Sch GI2 GP1 1.5 S2 GP2/3
aus dem Gleis- und Kfz- P Sch GI3 GP2 1.5 S3 GP2
Fahrbahnbereich Sch Gl4 GP2 1.5 S4 GP3
aus 0,00m-ca. 0,40 m Sch GI5 GP2
Tiefe
Mischprobe AP1 MP
Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Zur Prufung der Verwertbarkeit bzw. der Entsorgung der Ausbauasphalte erfolgte eine Be-
wertung nach RuVA-StB 01 [U20] anhand von chemischen Laboruntersuchungen an der in
Tabelle 6 aufgefiihrten einen Asphalt-Mischprobe.

Proben fir die Deklaration des Bodenaushubes

Fur die Deklaration des Bodenaushubes wurden aus allen 5 Schirfen je eine Einzelprobe
entnommen. Zusatzlich wurden fir die Herstellung der Mischprobe 8 fur [U23] gewonnene
Boden-Einzelproben aus dem Jahr 2013 verwendet.

In der nachfolgenden Tabelle 7 sind die entsprechenden Boden-Einzelproben und die aus
ihnen gebildete Boden-Mischprobe aufgelistet.

Tabelle 7 Zuordnung von Einzel- und Mischproben fir den Bodenaushub.
Herkunft der Probe Proben Bezeichnung 9e_r Ean(_eIproben und
der zugehdorigen Mischprobe
Proben aus 2014 Proben aus 2013
. ] Sch GI1 KP1 1.5 S1 KP4/5
Boden und Steine . Sch GI2 KP1 1.5 S2 KP4/5
aus den Gleis- un.d Kfz- Einzelprobe Sch GI3 KP1 1:5 S3 KP3/4
Fahrbahnbereich Sch Gl4 GP3 1.5 S4 KP4/5
aus ca. 0,40 m-ca. 0,90 m Sch GI5 GP3
Tiefe
Mischprobe BP1 MP

Zur Prifung der Verwertbarkeit bzw. der Entsorgung des Aushubes erfolgte eine Deklaration
der Zuordnungswerte nach LAGA 20 [U18] anhand von chemischen Laboruntersuchungen
an der in Tabelle 7 aufgefihrten, plausibel gebildeten Boden-Mischprobe.

Das Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98 ist als Anlage 4 beigefugt.

5.4 Untersuchungsergebnisse und Bewertung

Deklaration des Ausbauasphaltes

In der Anlage 5.1 ist der Prufbericht mit den Analysenergebnissen der chemisch untersuch-
ten Asphaltprobe enthalten.
In der nachstehenden Tabelle 8 sind die Ergebnisse dieser Asphaltuntersuchung aufgefthrt.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Tabelle 8 Ergebnisse der chemischen Asphaltuntersuchung.
Anforderung an die Verwertungsklasse
Parameter AP1 MP nach RuVA-StB 01
A B Cc
Summe PAK Wert ist an-
nach EPA [mg/kg] 0.74 <25 >25 zugeben
Phenolindex
< <
im Eluat [mg/l] <001 <01 01 >0,1
Zugeordnete A
Verwertungsklasse

Die in Tabelle 8 ausgewiesene Verwertungsklasse und die an diese geknipften Schadstoff-
Grenzgehalte hat GEPRO den RuVA-StB 01 [U20] entnommen.

Die gemall RuVA-StB 01 fur die Verwertung von Materialien der Verwertungsklassen A, B
und C einsetzbaren Verwertungsverfahren sind in der nachfolgenden Tabelle 9 angegeben.

Tabelle 9 Verwertungsverfahren fur die Verwertungsklassen A, B und C.

Verwertungsklasse Zulassige Verwertungsverfahren gemal RuVA-StB 01 [U20]

- ,HeiBmischverfahren“ gemaR Kapitel 4.1 von [U20]
A -, Kaltmischverfahren mit Bindemitteln“ gemaf Kapitel 4.2 von [U20] oder
- ,Kaltverarbeitung ohne Bindemittel“ gemaf Kapitel 4.3 von

B - ,Kaltmischverfahren mit BindemitteIn“ gemaR Kapitel 4.2 von [U20]

C - ,Kaltmischverfahren mit Bindemitteln“ gemaf Kapitel 4.2 von [U20]

In der Tabelle 10 erfolgt eine Zuordnung der auszubauenden Asphalte zu der untersuchten
Asphaltprobe.

Tabelle 10 Zuordnung der Asphaltbeurteilung zu dem auszubauenden Asphalt.
Herkunft des Zugehorige verwertungs- Abfallschlis-
Ausbauasphaltes Asphalt- klasse nach Abfallart sel nach AVV
P Mischprobe RuVA-StB 01
Asphalt Bitumengemische mit
aus den Kfz-Fahrbahn- Ausnahme derjenigen,
und Gleisbereich AP1MP A die unter 17 03 01 170302
aus 0,00 m - ca. 0,40 m Tiefe fallen

Gemal [U20] sind die Ausbauasphalte in die Verwertungsklasse A einzuordnen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Deklaration des Bodenaushubes

Die Anlage 5.2 enthalt das Laborprotokoll der an der Boden-Mischprobe durchgefiihrten
Analysen. In der Anlage 6 sind diese Analysenergebnisse tabellarisch zusammengestellt
und nach LAGA bewertet.

Die nachfolgende Tabelle 11 zeigt die wesentlichen Beurteilungsergebnisse der Boden-
Mischprobe.

Tabelle 11 Wesentliche Ergebnisse der chemischen Bodenuntersuchungen und Zuordnung der
Bodenbeurteilung zu den auszubauenden Bdden.

Herkunft des Zugehdrige MaBgeben.(_ie(r.) Zuordnungs- Abfallschliis-
Probenmateriales Boden- Parameter fir die wert nach sel nach AV
Mischprobe Zuordnung LAGA
Boden und Steine
aus den Gleis- und Kfz- Chrom gesamt und
Fahrbahnbereich BP1MP Nickel im Feststoff z11 170504
aus ca. 0,40 m - ca. 0,90 m Tiefe

In der Tabelle 11 sind nur die fur die Deklaration mal3gebenden Parameter aufgefiihrt. Wei-
tere zusatzliche Uberschreitungen der Z-0-Konzentrationen sind in der Anlage 6 aufgelistet
und entsprechend der Zuordnung farblich gekennzeichnet.

Die beprobte Auffillungen zwischen ca. 0,40 m und ca. 0,90 m unter GOK weisen leicht er-
hohte Chrom-gesamt- und Nickel-Gehalte im Feststoff auf, welche eine Zuordnung der aus-
zubauenden Auffillungen als Z-1.1-Material erforderlich machen. Beim Parameter Kupfer im
Feststoff wurde eine geringe Uberschreitung des Z-0-Wertes festgestellt, welche bei Beurtei-
lung des Einzelparameters Kupfer zu einer Zuordnung als Z-0*-Material fihren wirde.

In [U24] wurde ein Teilabschnitt des im vorliegenden Geotechnischen Bericht untersuchten
Abschnittes der Berthold-Haupt-Stral3e ebenfalls abfalltechnisch untersucht. Hierbei wurden
fur die Parameter, Chrom gesamt, Kupfer und Nickel nahezu die gleichen Konzentrationen
gemessen, was zu einer gleichen Zuordnung der Einzelparameter fuhrte. Weil bei der hier
untersuchten Probe zusatzlich der pH-Wert im Eluat erhdht war, ergab sich fir die in [U24]
beurteilten Aushubmassen eine Zuordnung als Z-1.2-Material.

Fur den Fall, dass der gesamte Abschnitt der Berthold-Haupt-Stra3e mit einer gemeinsamen
Baumalinahme umgebaut werden sollte, gilt fir diesen Bodenaushub die hier vorliegende
Deklaration als Z-1.1-Material.

6 Entsorgungskonzept

Als vereinfachtes Entsorgungskonzept gilt die nachfolgende Tabelle 12.

In ihr werden auf Basis der Mischprobenuntersuchungen Homogenbereiche benannt und die
in diesen anfallenden Abféalle (= Aushubmassen) hinsichtlich ihrer Zuordnungswerte, ihres
Abfallschliissels, der Einteilung des Abfalls und der erforderlichen Nachweisverfahren aufge-
fuhrt.
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Tabelle 12 Zuordnung der Abfallschlissel, der Einteilung der Abfélle und der Nachweisverfahren.
.. |Zuordnung .
Zugehdrige hach LAGA Abfall- Einteilun Nachweis-
Herkunft der Abfalle Misch- bzw. RUVA Abfallart schltssel des Abfal?s verfahren flr
probe StB 01 nach AVV Erzeuger
Bitumen- kein Nachweis
gemische kein Register
Asphalt mit Ausnah- . erforderlich
aus dem Gleis- und Kfz- me derjeni- nicht (Annahme- oder
Fahrbahnbereich AP1 MP A I8 17 0302 | gefahrlicher ;
gen, die Verbleibs-
aus 0,00m-ca. 0,30 m Abfall e
Tiefe unter erklarung,
170301 Liefer- oder
fallen Wiegescheine)
| e e
Boden und Steine Steine mit ;
. . erforderlich
aus den Gleis- und Kfz- Ausnahme nicht (Annahme- oder
Fahrbahnbereich BP1 MP Z11 derjenigen, 17 05 04 | geféhrlicher ;
. Verbleibs-
ausca.0,40m-ca. 0,90 m die unter Abfall erklarun
Tiefe 17 0503 L dg'
fallen Liefer- oder
Wiegescheine)

Z-0- bis einschlie3lich Z-2-Material darf unter Beriicksichtigung der in der LAGA-Mitteilung
20 genannten Bedingungen wieder eingebaut werden. Bei einem Wiedereinbau sind zum
Beispiel folgende Kriterien zu beachten:

Z0

Z0*

Z1

Z11

212

Uneingeschréankter Einbau - Verwertung von Bodenmaterial in bodendhnlicher An-

wendung

Ein uneingeschrankter Einbau von Bodenmaterial in bodenahnlicher Anwendung ist nur dann mdoglich,
wenn die Anforderungen des vorsorglichen Boden- und Grundwasserschutzes erfillt werden. (Einhal-
tung der Z-0-Werte).

Uneingeschréankter Einbau - Verwertung von Bodenmaterial in bodendhnlicher An-

wendung (Ausnahme vom Regelfall).

Zur Verfullung von Abgrabungen” unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht darf Z-0*-Material ver-
wendet werden, wenn die Verfiillung mit einer mindestens 2 m machtigen Bodenschicht, die die Vorsor-
gewerte der BBodSchV einhalten, abgedeckt wird und diese auf3erhalb von Trinkwasserschutzgebieten
und Heilquellenschutzgebieten der Zonen | bis Illa bzw. IlI liegen.

Eingeschrankter offener Einbau in technischen Bauwerken

Beim eingeschrankten offenen Einbau wird unterschieden, ob im Bereich der Verwertungsmafnahme
ungunstige (Einbauklasse 1.1) oder glnstige hydrologische Standortbedingungen (Einbauklasse 1.2)
vorliegen.

Eingeschrankter offener Einbau bei ungunstigen hydrogeologischen Standortbedin-
gungen

In der Regel soll der Abstand zwischen der Schiittkérperbasis und dem hoéchsten zu erwartenden
Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.

Eingeschrankter offener Einbau bei glnstigen hydrogeologischen Standortbedingun-
gen

Hydrogeologisch gunstige Standorte sind Standorte, bei denen der Grundwasserleiter nach oben durch
flachig verbreitete, ausreichend méachtige und homogene Deckschichten mit geringer Durchlassigkeit
und hohem Rickhaltevermdgen gegeniber Schadstoffen Uberdeckt ist. Das Ruckhaltevermdgen ist in
der Regel bei mindestens 2 m méchtigen Deckschichten aus Tonen, Schluffen oder Lehmen gegeben. In
der Regel soll der Abstand zwischen der Schuttkérperbasis und dem héchsten zu erwartenden Grund-
wasserstand mindestens 2 m betragen.
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Z2 Eingeschrankter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmafnahmen
a) im Stral’en-, Wege- und Verkehrsflachenbau sowie bei Anlage von befestigten Flachen in Industrie-
und Gewerbegebieten
- Tragschichten unter wasserundurchlassiger Deckschicht (Beton, Asphalt)
- gebundene Tragschicht unter wenig durchlassiger Deckschicht (Pflaster, Platten)
- gebundene Deckschichten
b) bei Erdbaumafnahmen als
- Larm- und Sichtschutzwall
- StraRendamm (Unterbau)
sofern durch geeignete MaRnahmen sichergestellt ist, dass das Niederschlagswasser vom ein-
gebauten Abfall weitestgehend ferngehalten wird.
In der Regel soll der Abstand zwischen der Schittkérperbasis und dem hdchsten zu erwartenden
Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.

Ist eine Verwertung der Materialien mit Z 1.1 im Bauvorhaben unter Berlcksichtigung der in
[U18] benannten Einschrankungen nicht moéglich, sollte eine Verwertung bei anderen Bau-
vorhaben geprift werden.

Sollte eine Verwertung auch in anderen Bauvorhaben nicht mdglich sein, ist eine Verwertung
bzw. Beseitigung bei einem Entsorgungsbetrieb vorzunehmen.

Bei einer Verwertung auf3erhalb des Bauvorhabens ist diese mittels Bauleitererklarung und
bei einer Verwertung bzw. Beseitigung bei einem Entsorgungsbetrieb ist diese mittels Liefer-
und Wiegescheinen zu dokumentieren.

7 Zusammenfassung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Beseitigung von
Hochwasserschaden die Gleisanlagen auf der Berthold-Haupt-Strale zwischen Am Alten
Elbarm und August-Rdckel-StraRe grundhaft zu erneuern.

Der vorliegende geotechnische Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen beurteilt den
etwa 960 m langen StralRenabschnitt der Berthold-Haupt-StralRe zwischen der StralRe Am
Alten Elbarm und August-Rockel-Stral3e.

Zeitgleich mit der Erstellung des vorliegenden Gutachtens, hatte GEPRO im Auftrag der
Landeshautstadt Dresden fir einen zwischen der Ulmenstral3e und der Meulilitzer Stral3e
liegenden Unterabschnitt der Berthold-Haupt-Straf3e das eigenstandige Baugrundgutachten
[U24] erstellt. Deren Baugrundinformationen wurden mit verarbeitet.

Zur Beurteilung des Baugrundes und zur Probenahme fir die abfallrelevanten Untersuchun-
gen wurden 5 Aufschlisse im Gleisbereich angelegt. AuRerdem wurden 4, bereits im Jahr
2013 im Zusammenhang mit einer Beweissicherung von 2013 eingetretenen Hochwasser-
schaden angelegte Aufschlisse [U23] mit verwertet.

Die Untersuchungen der Kornverteilung der bestehenden Schottertragschicht haben gezeigt,
dass ihr Feinkorngehalt erhéht ist. Dies hat eine Bewertung der eigentlich nicht frostempfind-
lich sein sollenden Schottertragschicht als ,gering bis mittel frostempfindlich” zur Folge. Eine
wesentliche Ursache fir den erhéhten Feinkorngehalt dirfte mit hoher Wahrscheinlichkeit im

Unser Zeichen: Datum: Seite:

980-003-BER 28.08.2014 25 von 26



Bericht\980-003-BER_Geotechnischer Bericht.docx

9ang\003-BER

gundgutachten Berthold-Haupt-StraBe, DVB AG\07-A

P:\980-14_Bau

Y

Geotechnischer Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen ‘ G E P R O

Hochwasserschadensbeseitigung Berthold-Haupt-StraRe zwischen Am Alten Elbarm und August-Réckel-StraRe

Eintrag von Feinkorn aus den unterlagerten Schichten im Zusammenhang mit dem Hoch-
wasserereignis vom Juni 2013 zu finden sein.

Aufgrund der geringen Breite der Berthold-Haupt-Strae hat diese neben den beiden Stra-
Renbahngleisen keine separate Kfz-Fahrbahn und sind die Gber den eigentlichen Gleiskérper
hinausreichenden Fahrbahnreststreifen sehr schmal. Somit wird Gber die gesamte Straen-
breite ein dem Gleisbereich gleichartiger Tragschichtaufbau vorgesehen. Bei einem Oberbau
als Feste Fahrbahn empfiehlt GEPRO unter der Festen Fahrbahn eine Schichtdicke der STS
von mindestens 35 cm.

Aufgrund von in Planumshéhe zumindest teilweise vorhandenen wasserempfindlichen F-3-
Bdden ist eine Planumsentwasserung notwendig.

Die chemische Untersuchung an einer Asphaltmischprobe aus dem Gleis- und Kfz-
Fahrbahnbereich ergab eine Zuordnung zur Verwertungsklasse A.

Die Deklaration der geplanten Boden-Aushubmassen erfolgte gemal dem Mindestuntersu-
chungsprogramm fur Bdéden bei unspezifischem Verdacht nach LAGA. Im Gleis- und Kfz-
Fahrbahnbereich sind die Auffillungen aus dem Horizont von ca. 0,40 m bis ca. 0,90 m Tiefe
als Z-1.1-Material eingestuft worden.

Dresden, den 28.08.2014

< iA. Hr M //L/L
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