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1. Zielstellung und Untersuchungsumfang
Die LISt Gesellschaft fur Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH

betreut als Projektsteuerer die Planungen zum Ersatzneubau S 112, BW 2 - Briicke Uber das
Lobauer Wasser in Wasserkretscham. Mit den Planungsleistungen fur dieses Bauwerk wurde
das Ingenieurbiro Schulze + Rank, Dresden beauftragt. Die Planungsaufgabe soll als Pilot-
projekt der LISt GmbH fir BIM (Building Information Modelling) dienen. Da erst mit Vorliegen
einer statischen Nachrechnung des Bauwerkes auf der Grundlage des vorliegenden Berichtes
eine Entscheidung lber den Ersatzneubau oder eine Instandsetzung fallen kann, werden alle
nachfolgenden Ausfiihrungen als konventionelle Daten aufbereitet. Eine Uberleitung der
Projektdaten in einen noch zu schaffenden Standard fir das BIM erfolgt zu einem spateren

Zeitpunkt.

Die Anforderungen an die Bauwerksuntersuchung ist in der Aufgabenstellung des Planungs-

blros Schulze + Rank vom 16.06.2017 formuliert.

Erkundung von Vorhandensein und Zustand der Dichtung
- Beschreibung Naturstein (Art, Festigkeit)

- Beschreibung Mortel, Mauerwerk und Beton-Hinterfullung (Art, Festigkeit, Fahrbahn-

aufbau, Schadstoffbelastung)

- Schadstoffbelastung Kappen

Erkundung Grindungsgeometrie.

2. Verwendete Unterlagen
Folgende Unterlagen wurden fir die Erarbeitung des Gutachtens verwendet:

/U1/  Angebotsabfrage zur Baugrund- und Bauwerksuntersuchung, Schulze + Rank Ingeni-
eurgesellschaft, Dresden, 16.06.2017.

/U2/  Angebot Baugrund- und Bauwerksuntersuchung, IFG Ingenieurbiiro fur Geotechnik
GmbH, AN/2017-243-0 vom 14.08.2017, Uberarbeitetes Angebot zur Bauwerksuntersu-
chung AN/2017/249-0 vom 24.08.2017.

/U3/ LISt GmbH, Auftrag Bauwerksuntersuchung, 10.10.2017.

/u4/  Entwurfsvermessung, LISt GmbH 08/2017.

/U5/  Bestandsvermessung, Bauwerksansichten Oberstrom, Unterstrom, LISt GmbH,
30.11.2017.

/ue/  DIN 1053, Teil 1, Mauerwerk.

/U7/  Raithel/Kempfert: Geotechnik nach EUROCODE, 3. Auflage, Beuth-Verlag, 2012.
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3. Erkundungsergebnisse

3.1 Kernbohrungen Uberbau / Hinterfillung
Folgende Bohrungen erfolgten im StraBenbereich zur Untersuchung des Uberbaus. Die in
Klammern gesetzten Buchstaben bezeichnen die Bohrungen gemalf der Aufgabenstellung des

Planungsbdros.
- B1 (A): Kernbohrung im Scheitel, vertikal — 1,10 m vom Fahrbahnrand -178,53 m NHN
- B2 (C): Kernbohrung im Kampfer — 1,30 m vom Fahrbahnrand - 178,61 m NHN
- B3 (B): Kernbohrung in der Beton-Hinterfulllung — 1,27 m vom Fahrbahnrand - 178,63 m NHN
- Kappe: Kernbohrung zur Entnahme von Materialproben der Briickenkappe

Die Lage der Bohrungen geht aus Anlage 2 (Lageplan) und Anlage 3 (Bauwerksansichten -
Oberstromseite) hervor. Die Kernaufnahmeblatter (Anlage 4) enthalten detaillierte Angaben zu

den einzelnen Bohrungen.

StralRenaufbau:

Der Stral3enaufbau besteht aus 8...11 cm Asphalt, der in 2 Lagen aufgetragen wurde.
- Starke der Deckschicht: 3...4 cm,
- Starke der Tragschicht: 4...7 cm

Der gebundene Oberbau wurde unmittelbar auf die Beton-Fahrbahnplatte aufgetragen.

Fahrbahnplatte / Briickenbogen:

Die Bohrungen erfolgten in Abstédnden von 1,10...1,30 m vom Fahrbahnrand. Wie sich bei der
Auswertung der Lage dieser Bohrpunkte herausstellte, liegen die Bohrungen damit noch inner-
halb der Beton-Fertigteile, welche zur Verbreiterung des Bauwerkes auf das Gewdlbe
aufgedubelt wurde. Diese Fertigteile ragen jedoch ca. 140 cm in die Fahrbahn herein
(s. Abbildung 1).

Da die Betonplatte im Mittelteil des Bauwerkes mit den Kernbohrungen nicht aufgeschlossen
wurde, liegt damit auch die Erklarung fur den in allen Kernbohrungen festgestellten Luftspalt
von 30 mm (s. Kernaufnahmeblatter, Anlage 4, Blatt 1-3). Sofern die Druckfestigkeit des Betons
der Fahrbahnplatte fur die Nachrechnung des Bauwerkes von ausschlaggebender Bedeutung

ist, sollte eine zuséatzliche Kernbohrung mindestens 170 cm vom Rand entfernt erfolgen.

S 112, Ersatzneubau BW 2 in Wasserkretscham, Landkreis Gorlitz
Bestandsuntersuchung Bauwerk
IFG-Projekt: 192-09-17 Bautzen, 05.02.2018



IFG =
6 Ingenieurbiiro | "2
fiir Geotechnik — :
GmbH

Abstand der Bohrungen: :
110-130 cm vom Fahrbahnrand ;

Abbildung 1. Detailansicht Beton-Fertigteile zur Bauwerksverbreiterung

Der in der Bauwerkszeichnung (Anlage 2, Blatt 1) dargestellte Ersatz der urspriinglichen Uber-
schittung des Gewdlbes gegen verschiedene Schichten aus Magerbeton konnte mit den Kern-
bohrungen bestatigt werden. Abweichungen der Gewdlbegeometrie existieren zwischen der
Darstellung des Briickenbuches und der Vermessungsunterlage. Beide Unterlagen sind in
Anlage 3 gegenibergestellt.

Das Gewotlbe besteht vermutlich nur an den Stirnmauern durchgehend aus den in der
Bauwerksansicht dargestellten Rohbordsteinen. Zur Mitte des Bauwerkes hin konnten in
Bohrung B1 Granitsteine von 25 cm Kantenldnge festgestellt werden. In der Bohrung B2
erreichten die Steine Kantenlangen von bis zu 50 cm.

Die Fugen sind oberhalb des eigentlichen Gewdlbebogens unregelmafig ausgebildet. Die
Fugen zwischen den Steinen des Gewdlbebogens besitzen eine Breite von 20...30 mm.
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Die Magerbeton-Hinterfullung konnte in der vermuteten Starke bestétigt werden (Bohrungen
B2 / B3). Die Bauwerksdichtung konnte in den Bohrungen B1 / B2 in Form eines porésen, ca.
1 mm starken Teeranstriches nachgewiesen werden. Aufgrund seiner geringen Festigkeit ist

eine Dichtwirkung dieses Anstriches nicht mehr gegeben.

Tabelle 1: Schichtenaufbau Bohrung B1 (Scheitel) - vertikal

Tiefe [cm] Starke Material
0,0-4,0cm 4,0 cm Asphalt-Deckschicht
40-11,5cm 7,5 cm Asphalt-Tragschicht

Stahlbetonplatte, Bewehrung @ 10 mm, Entfernung von OK / UK Platte jeweils 4 cm

11,5-37,0cm 255¢m an UK Stahlbetonplatte 3 cm Hohlraum unter der Fertigteilplatte

40,0 - 50,0 cm 10,0 cm Beton

Granitbruchsteine, SteingrofRe: ca. 15 cm, Stéarke des Bogens: ca. 25 cm
Stérke der Betonfugen: ca. 30 mm

50,0 -109,0 cm 59 cm

Tabelle 2: Schichtenaufbau Bohrung B2 (Bogen) - schréag (60°)

Tiefe [cm] Starke Material
0,0-4,0cm 4,0cm Asphalt-Deckschicht
40-8,0cm 4,0 cm Asphalt-Tragschicht

Stahlbetonplatte, Bewehrung @ 10 mm, Entfernung von OK / UK Platte jeweils 4 cm

80-37,0cm 29,0 cm an UK Stahlbetonplatte 3 cm Hohlraum unter der Fertigteilplatte

40,0 -120,0cm 80 cm Beton

120,0 — 195,0 cm 75 cm Granitmauerwerk, Starke der Betonfugen: ca. 20-30 cm

Tabelle 3: Schichtenaufbau Bohrung B3 (Hinterfullung) - vertikal

Tiefe [cm] Starke Material
0,0—-4,0cm 4,0 cm Asphalt-Deckschicht
40-11,0cm 7,0 cm Asphalt-Tragschicht

Stahlbetonplatte, Bewehrung @ 10 mm, Entfernung von OK / UK Platte jeweils 4 cm

11,0-37,0cm 26,0 cm an UK Stahlbetonplatte 3 cm Hohlraum unter der Fertigteilplatte

40,0 -75,0cm 35¢cm Beton

75,0 - 210,0 cm 135cm Beton, an Schichtunterkante 25 cm Granit-Bruchsteine in Beton
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Zur Erkundung von Widerlagergeometrie und Griindungstiefe erfolgten die Kernbohrungen B4

bis B7. Der Bohrdurchmesser betragt 100 mm. Die Lage der Kernbohrungen geht aus Anlage 3

und den Kernaufnahmeblattern (Anlage 4) hervor.

Widerlager WeilRenberg (Nordseite)

- B 4: Kernbohrung, horizontal

- B5: Kernbohrung, schrag (27° zur Vertikalen)

Widerlager Maltitz (Stidseite)

- B 6: Kernbohrung, horizontal

- B7: Kernbohrung, schrag (27° zur Vertikalen)

Ergebnisse:

Ansatz

Ansatz

Ansatz

Ansatz

1 175,06 m NHN

:175,01 m NHN

: 175,16 m NHN

175,01 m NHN

Die Grindungstiefe der Widerlager entspricht nicht den Angaben des Bauwerksbuches.

Tabelle 4: Griundungstiefe Widerlager

. Grundungstiefe | Grindungstiefe
Widerlager It. Plan erkundet Bemerkungen
WL Weilenberg Einbindetiefe: 0,88 m
(Nordseite) 173,15 m NHN 173,59 m NHN Grindungssohle: Sand
Einbindetiefe: 1,39 m
WE Mallt|tz 173.15 m NHN 173, 62 m NHN (unter Berucksmhhgung der Anlandung vor
(Sudseite) dem Widerlager)
Grundungssohle: Sand / Kies

Ein im Bauwerksbuch dargestellter Sporn vor den Widerlagern konnte aufgrund des hohen

Wasserstandes im Fluss mittels Schurf nicht erkundet werden. Hierzu sollten bei den geplanten

Baugrundbohrungen und der dann mdoglicherweise niedrigeren Wasserfiihrung nochmals

Schiirfe / Sondierungen erfolgen.

Tabelle 5: Widerlagerstarke

Widerlager Widerlagerstarke |Widerlagerstarke Bemerkungen
It. Plan erkundet
- Quadermauerwerk nur in der Ansichts-
WL WeiRenberg flache der Widerlager, dahinter meist
(Nordseite) 190 cm 220 cm unregelmaBige  Granit-Bruchsteine  in
Beton, teilweise Basalt-Blocke.
- Fugen unregelméRig
WL Maltitz - Mortel der tieferen Lagen sandet stark
(Sudseite) 190 cm 2217 cm ab, vermutlich  Kalk-Zement-Mortel
(Mdrtelgruppe 1l oder lla)
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Aus den entnommenen Bohrkernen wurden geeignete Proben enthommen und deren Druck-

festigkeit im Baustoffpriiflabor ermittelt. Die Prifungen erfolgten in den Laboren:

Morteldruckfestigkeit: SAXOTEST Ing. GmbH, 01217 Dresden

Druckfestigkeit Naturstein / Beton: Baustoffpriflabor Bautzen, 02625 Bautzen

Die vollstandigen Protokolle sind in Anlage 6.1 / Anlage 6.2 enthalten.

Tabelle 6: Druckfestigkeit Beton

Ifd. |Bohrung |Herkunft Material Rohdichte Druckfestigkeit
Nr. It. Bauwerksbuch [g/cm3] fc [N/mm?]
B1 . L
1 0.20-0.37 m Bauwerksverbreiterung Stahlbeton-Fertigteil 2,35 41,57
2 Bl Unterbeton Beton BK 12,5 2,21 23,41
0,40-0,50 m ’ ’ ’
B2 . .
3 0,10-0,30 m Bauwerksverbreiterung Stahlbeton-Fertigteil 2,39 46,42
4 B2 Fullbeton Beton BK 12,5 2,20 23,14
0,40-0,70 m ) ) ,
5 B2 Fullbeton Beton BK 12,5 2,30 33,46
1,00-1,30 m ’ ’ ’
B3 . .
6 0.11-0,36 m Bauwerksverbreiterung Stahlbeton-Fertigteil 2,32 49,22
7 B3 Fullbeton Beton BK 12,5 2,19 22,02
0,39-0,58 m ’ ’ ’
8 B3 Fullbeton Beton BK 7,5 2,24 13,56
1,40-1,60 m ’ ’ ’
9 B3 Fullbeton Beton BK 7,5 2,19 16,10
1,60-1,80 m ’ ’ ’
Prufbericht s. Anlage 6.1, Blatt 1
Bauteil Mittelwert charakt. Druckfestigkeit Betongite
Stahlbeton-Fertigteile: f,, = 45,7 N/mm?2 & feis = 38,7 N/mm? C45/55
Fullbeton (BK 12,5): frn = 25,6 N/mm?2 & feis = 18,6 N/mm? C20/25
Fullbeton (BK 7,5): fn = 14,8 N/mmz2 e fis= 7,8 N/mm? C8/10

Die Ermittlung der charakteristischen Druckfestigkeit fy s erfolgte gem. DIN EN 12504-1 nach

der Beziehung flr zylindrische Priifkorper:

fck,is = fm(n),is - k

(mit k = 7 flr Versuchsanzahl von n = 3...7)

S 112, Ersatzneubau BW 2 in Wasserkretscham, Landkreis Gorlitz
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Fur die Priifung der Naturstein-Druckfestigkeit konnten nur intakte Naturstein-Kerne ohne Kliifte
und Risse genutzt werden, um eine Verfalschung der Prifergebnisse durch Sollbruchstellen zu

vermeiden. Da hierbei nur sehr feste Bohrkerne geprift wurden, sind die Ergebnisse deutlich

Druckfestigkeit Naturstein
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besser als die tatséchlich im gesamten Gesteinsverband vorhandene Druckfestigkeit.

Tabelle 7: Druckfestigkeit Naturstein

Ifd. Bohrung | Herkunft Material | Rohdichte |Druckfestigkeit |korrigierte
Nr. [g/cm?] gu [N/mm?2] Druckfestigkeit
gu [N/mm?2]
B4 WL WeilRenberg .
1 0,90-1,20 m | (horizontal) Granit 2,90 128,39 115,8
B4 WL WeilRenberg .
2 1,70-2,05 m | (horizontal) Granit 2,68 134,88 1215
B6 WL Maltitz .
3 0,0-0,29 m | (horizontal) Granit 2,58 36,69 33,0
B6 WL Maltitz
4 1,80-2,00 m | (horizontal) Basalt 2,98 118,.44 106,5

Prufbericht s. Anlage 6.1, Blatt 2

Die Umrechnung auf die korrigierte Druckfestigkeit erfolgte gemal DGGT-Empfehlung Nr. 1

nach der Beziehung:

Qukorr. = qu

8+q,
7+2+890
éhg

d = Kerndurchmesser / h = Héhe des Prifkorpers
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Bei der Prifung der Morteldruckfestigkeit muss unterschieden werden in Proben, die aus reinen

Steinfugen entnommen wurden, und Proben, die aus dem Beton zwischen den Granit- und

Basalt-Bruchsteinen gewonnen wurden.

Alle Prufkorper wurden durch die SAXOTEST Ing. GmbH durch das Heraussagen aus den

durch IFG angelieferten Mdortelproben hergestellt.

Tabelle 8: Morteldruckfestigkeit

Ifd. |Bohrung |Herkunft Abmessungen Rohdichte Druckfestigkeit
Nr. axbxh[mm] [g/cm3] fc [N/mm?]
1.1 48,0 x 48,0 x 24,8 1,86 5,5
B1 . .
1.2 0.60-1,0 m Mortelfuge Briickenbogen | 39,7 x 41,0 x 27,6 1,89 11,0
1.3 40,0 x39,5x 31,2 1,81 8,4
2 B4 39,2x39,2x315 1,97 17,5
0,37-0,45 m | widerlager WeiRenberg ’ ' ' ’ '
B4 Bruchstein in Beton
4 1,20-1,40 m 60,0 x 60,3 x 52,2 2,19 30,0
51 ) ) 36,2x35,7x27,8 2,10 17,4
B5 Widerlager WeilRenberg
0,40-0,60 m | Bruchstein in Beton
5.2 30,7 x 25,6 x 30,8 1,96 11,5

Prifbericht s. Anlage 6.2, Blatt 1
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5. Schadstoffuntersuchungen

5.1 Ausbauasphalt, Dichtungsanstrich

Die untenstehenden Proben wurden im chemischen Labor EUROFINS Umwelt Ost GmbH, NL
Freiberg auf teerhaltige Bindemittel gem. RuVA-StB untersucht (Prifberichte s. Anlage 6.3 /
Anlage 6.4).

Tabelle 9: Untersuchung gebundener Tragschichten, Dichtung (PAK / Phenol)

. Analysen- Verwertungsklasse
2@y e Vi ergebnis nach RuVA-StB
PAK:5,1 mg/kg A
B2 oberhalb Kampfer 0-115cm
Phenol: 0,01 mgl/l
B3 Hinterfullung WL Weilzenberg 0-8,0cm PAK:n.b. A
Phenol: < 0,01 mg/l
) ) ) OK PAK: 1,4 mg/kg nach RUVA: A
B1/B2 Mischprobe Dichtungsanstrich
Unterbeton Phenol: < 0,01 mg/l | nach LAGA: Z1.1 %)

n.b. Summenwert aus Einzelwerten nicht berechenbar, da unterhalb der Nachweisgrenze
*) LAGA Bauschutt (1997)

Fir den Ausbauasphalt gilt die Abfallschlisselnummer 170302 (Bitumengemische mit
Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen). Fir den Unterbeton mit Dichtungsanstrich gilt
die Abfallschlisselnummer 170101 (Beton).

5.2 Betonabbruch

Aus den betonhaltigen Kernproben wurden Mischproben zusammengestellt und im chemischen
Labor EUROFINS Umwelt Ost GmbH, NL Freiberg entsprechend des Untersuchungs-
programms der ,Vorlaufigen Hinweise fiir den Einbau von RC-Material“ des Freistaates

Sachsen untersucht (Prifbericht s. Anlage 6.5).

Die Proben wurden aus folgenden Bauteilen entnommen:
- Kappe
- Bohrung B2: Beton-Fertigteil 0,20 — 0,29 m

- Bohrung B2: Unterbeton 0,70 — 0,90 m.
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Tabelle 10: Untersuchung Betonabbruch
B2: B2:
Bezeichnung Einheit | Kappe 0,2-0,29m | 0,7-09m | W1.1 | W1.2 W2

Probennummer 117112173 117112174|117112175

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 95,2 94,3 94,3

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS <40 96 <40 300 500 1000
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Fluoren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Phenanthren mg/kg TS <0,05 <0,05 0,05

Anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Benzo[a]anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Chrysen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Benzo[a]pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05

Summe 15 PAK ohne Naphthalin mg/kg TS (n.b.) (n.b.) 0,05 5 15 75
EOX mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 3 5 10
PCB 28 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01

Summe 6 DIN-PCB x 5 exkl. BG (LAGA) | mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.) 0,1 0,5 1
Bestimmung aus dem 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4

pH-Wert 12,3 12,2 123| 7-125| 7-125| 7-125
Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 6900 5860 7090 1500 2500 3000
Chlorid (Cl) mg/| 1,9 27 34 100 200 300
Sulfat (SO4) mg/| 4,0 2,2 2,7 240 300 600
Phenol pg/l 1,8 0,90 0,95

2-Methylphenol ug/l 3,0 <0,05 <0,05

3-Methylphenol ug/l 51 0,17 0,10

4-Methylphenol pg/l 5,7 <0,05 <0,05

2-Chlorphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05

3-Chlorphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05

4-Chlorphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05

2,3-Dimethylphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05

3,4-Dimethylphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05

4-Ethylphenol / 3,5-Dimethylphenol pg/l 0,07 0,12 0,05

2,4,6-Trichlorphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05

2,4,5-Trichlorphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05

Pentachlorphenol (PCP) ug/l <0,05 <0,05 <0,05

Summe Phenole [BBodSchV] pg/l 16 1,2 1,1 20 50 100
Arsen (As) pg/l <1 <1 <1 10 40 50
Blei (Pb) pg/! 1 <1 9 25 100 100
Cadmium (Cd) pg/Il <0,3 <0,3 <0,3 5 5 5
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B2: B2:
Bezeichnung Einheit | Kappe 0,2-0,29m | 0,7-0,9m | W1.1 | W1.2 W2
Probennummer 117112173 117112174 |117112175
Chrom (Cr) ug/l 3 1 23 50 75 100
Kupfer (Cu) pg/l <5 <5 <5 50 150 200
Nickel (Ni) pg/l <1 <1 <1 50 100 100
Quecksilber (Hg) pg/l <0,2 <0,2 <0,2 1 1 2
Zink (Zn) pg/1 <10 <10 <10 500 500 500
Zusatzliche Messungen: Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS <40 60 <40
Naphthalin mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe 16 EPA-PAK exkl.BG mg/kg TS (n.b.) (n.b.) 0,05
Zusatzliche Messungen: PCB aus der Originalsub-
stanz
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.)
PCB 118 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.)
Bewertung:

Die untersuchten Mischproben aus Beton / Naturstein sind aufgrund des hohen Leitfahigkeits-

wertes formal hoher als Einbaukonfiguration W2 einzustufen. Bei frisch gebrochenem Material

kénnen sich bei der Analyse liberhohte Leitfahigkeitswerte einstellen. Durch Begasung mit CO,

vor der Analyse kann das Kalziumhydroxid, das fur die Gberhthten Leitfahigkeitswerte bei frisch

gebrochenem Material verantwortlich ist, ausgefallt werden, so dass sich in der Regel ein

realistischer Leitfahigkeitswert einstellt.

Da die Leitfahigkeit allein nicht als Schadstoff gilt, wird eine Einordnung in die Einbau-

konfiguration W 1.1 vorgenommen. Es gilt die Abfallschlisselnummer 170101 (Beton).
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6. Beurteilung der Berechnungsergebnisse

6.1 Grundwerte der Druckfestigkeit
Bei dem untersuchten Bauwerk kann nicht von einem einheitlichen Gesteinsverband
ausgegangen werden. Es ist zwischen dem Gewdlbe-Mauerwerk und den Widerlagern zu

unterscheiden, wobei auch die Widerlager in sich nicht einheitlich aufgebaut sind.
Gewodlbe:

Mit den Bohrungen konnte nicht eindeutig geklart werden, ob das Gewdlbe-Mauerwerk durch-
gangig aus den an den Stirnseiten sichtbaren Granit-Rohbordsteinen besteht. Wie die Kern-
bohrung B1 zeigt, sind in den mittleren Teilen des Bogens auch kleinere Steine verwendet
worden, die lediglich Kantenldngen von ca. 20 cm aufweisen. An der Stirnmauer betragt die
kleinste sichtbare Steingrof3e jedoch 28 cm (s. Anlage 5, Bild 15). Da die Steine an der Unter-
seite eine Beschichtung aus Zementputz o.4. besitzen, kann diese Annahme nicht Uber die

gesamte Flache Uberprift werden.

Fiur die Angabe der Grundwerte der zuladssigen Druckspannung werden folgende Annahmen

zugrunde gelegt:
- Art des Gesteinsverbandes: Schichtenmauerwerk (Quadermauerwerk)
- Mindestdruckfestigkeit Gestein: >50 N/mm?2
- Guteklasse Natursteinmauerwerk: N3 (N4)
- Mortelgruppe: Il oder lla
- Grundwert der zul. Druckspannung: 2,5 N/mm?2 (gem. DIN 1053 T1, Tabelle 14)

3,5 N/mm2 (bei Quadermauerwerk)

Widerlager:

Im Kampfer ist zumindest unterhalb des Kampfers eine Verblendung aus 2 vertikalen Lagen
Quadermauerwerk vorhanden. Darunter besteht das Widerlager aus unregelméaRigem
Schichtenmauerwerk (Starke: 20...30 cm) und dem dahinterliegenden Bruchsteinmauerwerk in
Beton. Die Druckfestigkeit des Fugenmortels kann mit ca. 10...17 N/mm?2 angegeben werden.
Der im Bruchsteinmauerwerk verwendete Beton erreicht Druckfestigkeiten von ca.
17...30 N/mm2 (s. Tabelle 8).
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Kampfer:
- Art des Gesteinsverbandes: Quadermauerwerk
- Mindestdruckfestigkeit Gestein: >50 N/mm?2

- Guteklasse Natursteinmauerwerk: N4
- Mortelgruppe: i

- Grundwert der zul. Druckspannung: 5,0 N/mmz2 (gem. DIN 1053 T1, Tabelle 14).

Widerlager (ab 3. Lage unterhalb des Kampfers):
- Art des Gesteinsverbandes: unregelmafiges Schichtenmauerwerk
- Mindestdruckfestigkeit Gestein: >50 N/mm?2
- Guteklasse Natursteinmauerwerk: N3
- Moértelgruppe: 11

- Grundwert der zul. Druckspannung: 3,5 N/mm?2 (gem. DIN 1053 T1, Tabelle 14).

6.2 Weiterer Erkundungsbedarf

Fundamentiiberstand: Durch den seit November herrschenden hohen Wasserstand im Lobauer

Wasser war es nicht mdglich, das Vorhandensein eines Fundamentiberstandes auf der
Wasserseite zu priifen. Dieser Uberstand von 50 cm ist in den Zeichnungen des Bauwerks-
buches vorhanden. Sofern dieser Fundamentiiberstand bei der Nachrechnung des Bauwerkes
von malRgeblicher Bedeutung ist, wird eine Nacherkundung in Zeiten geringerer Wasserfiihrung
empfohlen. Dafir sind Handschirfe (nur bei Niedrigstwasserstanden) oder Peilsondierungen

geeignet.

Fahrbahnplatte: Durch die Kernbohrungen wurde die urspriinglich Uber die gesamte Bauwerks-

breite vorhandene lastverteilende Betonplatte nicht erreicht, da die Beton-Fertigteile der
Bauwerksverbreiterung etwa 140 cm in die Fahrbahn hineinragen, die Kernbohrungen jedoch

etwa 120...130 cm vom Rand erfolgten.

Es wird empfohlen, eine zusatzliche Kernbohrung im Abstand von ca. 160 cm vom Fahrbahn-
rand auszufiihren, um eine Materialprobe der lastverteilenden Platte entnehmen zu kénnen.

Diese Bohrung konnte im Rahmen der noch ausstehenden Baugrunduntersuchung erfolgen.
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