IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik
Bautzen - Freiberg - Stolpen
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Bestimmung der Korngrof3e

KorngrofRenverteilung

durch Siebung
(DIN EN 933-1)

Projekt: S112 Wasserkretscham Projekthummer: 1-043-03-18
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 06.07.2020
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 07.07.2020
Labornummer: 348 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP1/P1 Einwaage: 2797709
Entnahmetiefe: 0,51-0,70m Bodengruppe (DIN 18 196): GW
KorngroRRe Siebruck- | Siebriick- Summe
[mm] stand [g] stand [%] [%]
90 2784,5 10,0 90,0
80 2118,0 7,6 82,5
63 438,0 1,6 80,9
56 17711 6,3 74,6
45 3234,7 11,6 63,0
315 3954,7 14,1 48,9
22,4 2470,1 8,8 40,0 Summe der
16 1405,8 5,0 35,0 Siebruckstande: 27960,3
11,2 1158,4 4,1 30,8 Siebverlust: 16,7 g: 0,1%
8 701,9 2,5 28,3
5 772,0 2,8 25,6 dip= 0,55 C= 45
2 1394,0 5,0 20,6 dyo = 1,91 u= 77,2
0,71 2324,3 8,3 12,3 dso= 10,12 Durchlassigkeitsbeiwert
0,25 1783,6 6,4 59 dso = 32,60 nach BEYER
0,063 784,5 2,8 31 deo = 42,14 1,79E-03
< 0,063 864,7 3,1
)
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IFG Ingenieurbiro Bes dor K "
fir Geotechnik . . estimmung _er orngrof3e
Bautzen - Freiberg - Stolpen KO rn g ro Be nve rte I I u n g durch Siebung
Tel: (03591) 677130 (DIN EN 933-1)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S112 Wasserkretscham Projekthummer: 1-043-03-18
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 06.07.2020
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 07.07.2020
Labornummer: 349 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP2/P1 Einwaage: 18791,0 g
Entnahmetiefe: 0,20-0,75m Bodengruppe (DIN 18 196): GW
KorngroRe Siebriick- | Siebruck- Summe
[mm] stand [g] stand [%] [%]
90 100,0
80 100,0
63 100,0
56 100,0
45 355,9 1,9 98,1
31,5 1017,6 54 92,7
22,4 2270,8 12,1 80,6 Summe der
16 2150,0 11,4 69,2 Siebriickstande: 18792,9
11,2 2104,4 11,2 58,0 Siebverlust: -1,9g: 0,0%
8 1571,2 8,4 49,6
5 1845,1 9,8 39,8 dip= 0,30 C= 2,2
2 2566,9 13,7 26,1 dyo= 1,23 U= 40,3
0,71 1929,6 10,3 15,9 dso= 2,85 Durchlassigkeitsbeiwert
0,25 1234,8 6,6 9,3 dso= 8,15 nach BEYER
0,063 971,1 52 4,1 deo = 12,07 5,38E-04
< 0,063 775,5 4,1
)
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IFG Ingenieurbiro Bes dor K "
fir Geotechnik . . estimmung er KorngréRe
Bautzen - Freiberg - Stolpen KO rn g ro Be nve rte I I u n g durch Siebung
Tel: (03591) 677130 (DIN EN 933-1)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S112 Wasserkretscham Projekthummer: 1-043-03-18
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 06.07.2020
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 07.07.2020
Labornummer: 350 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP4/P1 Einwaage: 15870,0 g
Entnahmetiefe: 0,30-0,45m Bodengruppe (DIN 18 196): GE
KorngroRe Siebriick- | Siebruck- Summe
[mm] stand [g] stand [%] [%]
90 100,0
80 100,0
63 100,0
56 242.8 15 98,5
45 3843,9 24,2 74,2
31,5 4833,4 30,5 43,8
22,4 4183,6 26,4 17,4 Summe der
16 749,8 4.7 12,7 Siebriickstande: 15863,4
11,2 285,9 1,8 10,9 Siebverlust: 6,6 g: 0,0%
8 121,3 0,8 10,1
5 120,4 0,8 9,3 dip= 7,59 C= 2,4
2 188,2 1,2 8,2 dyo= 23,30 U= 51
0,71 369,8 23 5,8 dso= 26,75 Durchlassigkeitsbeiwert
0,25 376,7 2,4 3,5 dso= 34,26 nach BEYER
0,063 285,1 1,8 1,7 deo = 38,69 4,61E-01
< 0,063 262,5 1,7
)
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IFG Ingenieurbiro Bes dor K "
fir Geotechnik . . estimmung er KorngréRe
Bautzen - Freiberg - Stolpen KO rng ro Be nve rte I I u ng durch Siebung
Tel: (03591) 677130 (DIN EN 933-1)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S112 Wasserkretscham Projekthummer: 1-043-03-18
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 06.07.2020
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 07.07.2020
Labornummer: 351 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP5/P1 Einwaage: 18551,0 g
Entnahmetiefe: 0,29-0,45m Bodengruppe (DIN 18 196): GW
KorngroRe Siebriick- | Siebruck- Summe
[mm] stand [g] stand [%] [%]
90 100,0
80 100,0
63 100,0
56 323,7 1,7 98,3
45 3242,3 17,5 80,8
31,5 3662,8 19,7 61,0
22,4 2271,6 12,2 48,8 Summe der
16 1786,7 9,6 39,1 Siebriickstande: 18546,4
11,2 1364,1 7,4 31,8 Siebverlust: 4,6 g: 0,0%
8 743,6 4,0 27,8
5 757,4 4,1 23,7 dyp= 0,58 C= 54
2 984,9 53 18,4 dyo= 291 U= 531
0,71 1279,7 6,9 11,5 dso= 9,77 Durchlassigkeitsbeiwert
0,25 963,5 52 6,3 dso= 23,31 nach BEYER
0,063 512,3 2,8 3,5 deo = 30,74 2,01E-03
< 0,063 653,8 3,5
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