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TEIL I: GRUNDLAGEN
1.1 Unterlagen

11/ Auftrag der Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt) vom 29.06.2021

12/ Vertrag zwischen der Stadt Leipzig und dem Geotechnischen Ingenieurbtiro Dipl.-
Ing. A. Pampel GmbH, Leipzig, 29.06.2021

13/ Lageplan mit Aufschlusspunkten, Ingenieurbro fir Verkehrsanlagen GmbH,
Leipzig, 01/2021

14/ Angebotsanfrage / Aufgabenstellung des Verkehrs- und Tiefbauamtes vom
26.04.2021

/5/ Ergebnisse der AufschluRarbeiten mit Aufnahme der Schichtenprofile, Entnahme
von Erdstoff-/Baustoff-/Asphaltproben aus den Schiirfen/Bohrungen vom 02.08. —
05.08.2021

16/ Ergebnisse der bodenmechanischen und chemischen Laboruntersuchungen an
den enthommenen Proben

17/ Ergebnisse der dynamischen (8 Stk.) Plattendruckversuche

18/ DIN EN 933-1:2012-03, Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von
Gesteinskornungen - Teil 1: Bestimmung der Korngré3enverteilung -
Siebverfahren; Deutsche Fassung EN 933-1:2012

19/ DIN 1054:2021-04, Baugrund - Sicherheitsnachweis im Erd- und Grundbau -
Erg&nzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

/10/ DIN EN 1997-2:2010-10, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds; Deutsche
Fassung EN 1997-2:2007 + AC:2010

/11/  DIN EN 1997-1:2014-03, Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in
der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 +
AC:2009 + A1:2013

/12/  DIN EN 1998-1:2010-12, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln fir
Hochbauten

/13/  DIN 4020:2010-12, Geotechnische Untersuchungen fir bautechnische Zwecke -
Erg&nzende Regelungen zu DIN EN 1997-2

/14/  DIN 4023:2006-02, Baugrund- und Wasserbohrungen, Zeichnerische Darstellung
der Ergebnisse

/15/  DIN EN ISO 14688-1:2020-11, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und
Beschreibung

/16/  DIN EN ISO 17892-1:2015-03, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Laborversuche an Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts
(1ISO 17892-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17892-1:2014

/17/  DIN EN ISO 17982-12:2020-07, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Laborversuche an Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Zustandsgrenzen
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(ISO/DIS 17892-12:2016); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17892-
12:2016

/18/  DIN EN ISO 17892-04:2017-04, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Laborversuche an Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der Korngréf3enverteilung
(ISO 17892-4:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17892-4:2016

/19/ DIN 18196:2011-05, Erd- und Grundbau Bodenklassifikation fuir bautechnische
Zwecke

/20/  DIN 18300:2019-09, VOB, Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen (ATV); Erdarbeiten

121/  ZTVA-StB 12, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Ausgabe 2012

[22]  ZTVE-StB 17, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Erdarbeiten im Strallenbau, Ausgabe 2017

/23] ZTV SoB-StB 04, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau (Fassung 2007)

[24]  RStO 12, Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues von
Verkehrsflachen, Ausgabe 2012

/25/  RuVA - StB 01, Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von
Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von
Ausbauasphalt im Straf3enbau, Ausgabe 2001, Fassung 2005

[26/  TL Gestein-StB 04, Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im
StralRenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2007

127/  LAGA, Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abféllen: Teil Il: Technische Regeln fir die
Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), vom 05.11.2004

/28]  Ingenieurgeologischer Atlas der Stadt Leipzig, MaRstab 1 : 10 000, hrsg. vom Rat
des Bezirkes Leipzig, 1977

[29/  H. Prinz: Abriss der Ingenieurgeologie, 2. Auflage, Enke Verlag Stuttgart 1991

/30/ Interaktive Karte — Grundwasserflurabstand, Sachsisches Landesamt fur Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie, abgerufen: 14.09.2021

/31/ Interaktive Karte — Grundwasserstande und Quellschittungen, Sachsisches
Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, abgerufen: 14.09.2021

132/ Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragféahigkeitsverhéltnissen,
Dieskaustrafle zw. Brickenstrafe und Antonienstral3e, Geotechnisches
Ingenieurburo Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Leipzig, 18.06.2021

1.2 Veranlassung

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Dieskaustrale in Leipzig ist der
Ruckbau der Gleisschleife im Bereich der Kotzschauer Stral3e, Luckaer Strale und
Porstener Stralle sowie deren Umgestaltung geplant. Hierfir wurde das
Geotechnische Ingenieurbiro vom Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) der Stadt
Leipzig, Abteilung Stral3enentwurf mit der Erstellung eines Geotechnischen Berichtes
beauftragt. Der zu betrachtende Untersuchungsabschnitt hat eine Lange von etwa
320 m. Es liegen uns keine Planungsunterlagen vor.

Es sind folgende Untersuchungsschwerpunkte festgelegt:

e Erkundung des vorhandenen StralRenaufbaus (Schichtdicken und
Zusammensetzung)
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e Beschreibung der Baugrundverhaltnisse und Angabe der vorhandenen
Baugrundschichtung,

e Beschreibung der hydrogeologischen und hydrologischen Verhaltnisse und
Angabe der Grund- bzw. Schichtenwasserstande

e Bestimmung bodenmechanischer Kennwerte zur Eingruppierung der Boden nach
DIN 18196 sowie zur Festlegung von Homogenbereichen nach DIN 18300 und
Angabe der Bodenkennwerte

e Durchfihrung von chemischen Analysen an den  Ausbaustoffen
(StraRenbefestigung, Tragschichten, Boden) zur Eingruppierung nach RuVA-StB-
01 sowie nach TR LAGA, Tab. 11.1.2-1, inkl. Erstellung einer Abfallverwertungs- und
Entsorgungskonzeption

e Zuordnung des Gebietes zur Erdbebenzone nach DIN 4149,
e Ausbauempfehlung fur den Stral3enbau,
e Empfehlungen zur Wasserhaltung und Baugrubensicherung

e Empfehlungen zur Versickerungsmaoglichkeit far das anfallende
Niederschlagswasser

1.3 Durchgefuhrte Untersuchungen

Im Untersuchungsbereich wurden erganzend zu den Untersuchungen fur das BV
Umgestaltung Dieskaustrale /32/ 2 Stralen-, 6 Gehwegschurfe und 2
Bohrsondierungen im Zeitraum 02.08. bis 06.08.2021 entsprechend den
mitgelieferten Lageplanen /3/ des VTA Leipzig, angelegt.

In den 8 neu angelegten Schirfen wurden 8 dynamische Plattendruckversuche zur
Ermittlung der Tragfahigkeitswerte in Hohe des derzeitigen Planums durchgefuhrt.
Von der Schurfsohle aus wurde in jedem Gehwegschurf eine Bohrung mit dem
Handbohrgerét abgeteuft und der Untergrund bis in Tiefen zwischen 0,90 und 1,40 m
unter Ansatz erkundet. Die Aufschlussarbeiten (Aufbrechen und Verschliel3en der
Schurfe) wurden durch die LSI GmbH aus Leipzig durchgefuhrt. Die Schirfe im
Fahrbahnbereich wurden mit 1,0 x 1,0 m Grundflache und im Bereich der
Gehwegflachen mit 0,5 x 0,5 m Grundflache ausgeflhrt.

Von der Schurfsohle im Bereich der Fahrbahn aus wurde in jedem Schurf eine
Bohrsondierung bis in eine Tiefe von 4,00 m unter Ansatz abgeteuft. Die
Bohrsondierungen wurden durch die Firma BGN Nowak GmbH aus Tilleda
durchgefiihrt. Eine Ubersicht tber die durchgefiihrten Baugrundaufschliisse, die
erreichten Erkundungstiefen und die Anzahl der entnommenen gestorten

Bodenproben ist aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich:

S:\Gutachter\2021\LG\21LG185_Umgestaltung PoerstenerStr-LuckaerStr-KétzschauerStr\6_Gutachten\21LG185_Gleisschleife.docx


mailto:dirk.palitzsch@gce-pampel.de
http://www.gce-pampel.de/

Dipl-Ing.

Pampel

Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, 04347 Leipzig, Stohrerstralle 14
@ 0341/ 24435-0 Fax: 0341/ 24435-40 &= E-Mail: dirk.palitzsch@gce-pampel.de

5

www.gce-pampel.de

Tabelle 1 — Aufschlisse (Porstener Stral3e)

Erreichte Teufe Erreichte Teufe Anzahl
Aufschluss Lage Schurfsohle Handbohrung/BS Bodenoroben
[m u. OF Ansatz] [m u. OF Ansatz] P
StralRe / Dieskauer-
. 1
S-Sch 29 /Pdérstener Stral3e 0,70 1,40 3
Gehweg / vor
G-Schl | Grinflache/Haus. Nr. 6 0,45 0,90 3
Gl-Bo 151 Gleis / vor Haus Nr. 3 0,50 1,00 3
S-Sch 1 0,50 - 1
Straf3e / vor Haus Nr. 10
BS1 - 4,50 7
G-Sch 2 | Gehweg / vor Haus Nr. 7 0,45 1,40 4
Gl-Sch 12 1| Gleis / vor Haus Nr. 12 0,52 0,95 3
1 ... Aufschllisse aus 20/LG/039
Tabelle 2 — Aufschliisse (Luckaer Stralde)
Erreichte Teufe Erreichte Teufe Anzahl
Aufschluss Lage Schurfsohle Handbohrung/BS Bodennroben
[m u. OF Ansatz] [m u. OF Ansatz] P
G-Sch 3 |Gehweg / vor Haus Nr. 26 0,50 1,35 5
S-Sch 481 0,50 0,80 4
StralRe / vor Haus Nr. 28
BS 341 - 3,50 2
Gehweg / vor Haus Nr. 10
G-Sch 4 (Kétzschauer Str.) 0,40 1,10 2
1 ... Aufschliisse aus 20/LG/039
Tabelle 3 — Aufschlisse (Kdtzschauer Stralde)
Erreichte Teufe Erreichte Teufe Anzahl
Aufschluss Lage Schurfsohle Handbohrung/BS Bodenproben
[m u. OF Ansatz] [m u. OF Ansatz] P
Stral3e / vor Haus Nr. 90
_ 1
S-Sch 27 (Dieskaustral3e) 0,60 1,40 5
G-Sch 6 | Gehweg / vor Haus Nr. 4 0,40 1,10 4
Gleis / gegenuber
- 1
GFBo14% | Freifiache Flurstk. 196/1 0,53 0,70 3
S-Sch3 | strake / Grenze Flurstk 0,50 - 2
BS 3 196/1-196/2 . 4,50 )
G-Sch 5 |Gehweg / vor Haus Nr. 5a 0,45 1,25 3
GIl-Sch 11 1| Gleis/ vor Haus Nr. 10 0,50 1,15 4

1 ... Aufschlisse aus 20/LG/039

Aus den Aufschlissen wurden insgesamt 37 Einzelproben entnommen. Zudem

wurden 2 Asphaltproben entnommen. Aus den Asphalt- und den fir die chemischen

Untersuchungen relevanten Einzelproben wurden insgesamt 5 Mischproben fir

chemische

Analysen gebildet.
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Die Lage der Aufschlisse kann aus dem Lageplan im Anlagenkomplex 1 ersehen
werden. Der StraBenaufbau und der Baugrund sind entsprechend der
Bodenansprache vor Ort und den bodenmechanischen Untersuchungen an den
entnommenen gestdrten Bodenproben als Aufschlussprofil hbhengerecht in Anlage 2
dargestellt. In Anlage 5 sind die Schuirfe im Bild dargestellt.

Nach einer Bodenansprache gemald DIN 4022 bzw. DIN 14688-1
(Handspezifizierung) wurden an  ausgewahlten  Bodenproben  folgende

bodenphysikalischen Laborversuche durchgefihrt:

e Bestimmungen des natirlichen Wassergehaltes (DIN EN ISO 17892-1)
e Ermittlung der KorngroRenverteilung (DIN EN ISO 17982-4 / DIN EN 933)
Die Protokolle der bodenmechanischen Laborversuche sind im Anlagenkomplex 3
enthalten. Weiterhin wurden 2 Mischproben des Asphalts sowie 3 Mischproben des
mineralischen Ausbaumaterials / anstehenden Bodens fur Untersuchungen
hinsichtlich Verwertung / Entsorgung und entsprechend dem geltenden Regelwerk
chemisch analysiert. Die chemischen Untersuchungen wurden durch die AGROLAB
AWV-Dr. Busse GmbH aus Plauen durchgefuhrt. Die Protokolle und deren
Bewertung koénnen der Anlage 4 entnhommen werden. Die chemischen
Untersuchungen umfassen:
e Bewertung von unbefestigtem Boden gemall LAGA - TR Boden 2004
e Bewertung von industriellen Gesteinskdrnungen geman TL Gestein-StB 04
e Bewertung von Ausbauasphalt geméal? RuVA-StB 01.
Die  Aufschliusse tragen  punktférmigen  Charakter.  Abweichungen im
Untersuchungsgebiet sind daher mdglich und sollten mit dem Geotechnischen

Sachverstandigen vor Ort geklart werden.

TEIL 1I: ERGEBNISSE

2.1 Beschreibung der 6rtlichen Verhéltnisse

Der Untersuchungsbereich befindet sich ca. 4,5 km sudwestlich vom Zentrum
(Markplatz) der Stadt Leipzig. Der Bereich liegt im Ortsteil Kleinzschocher. Das
Untersuchungsgebiet erstreckt sich an der Dieskaustrale beginnend uber die
Porstener Stral3e, die Luckaer StralRe und die Kotzschauer StrafRe. Ziel der
Umbaumaf3nahme ist der Riickbau der in diesem Bereich vorhanden Gleisanlage der
LVB einhergehend mit der Neugestaltung der Fahrbahn sowie der Gehwege. Die

Stral3engradiente ist ausgehend von der Ecke Poérstener Stral3e/Dieskaustralie in
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Richtung Ecke Kotzschauer Stral3e/Dieskaustral’e gering ansteigend. Die Stralde
verlauft gelandegleich. Es befinden sich Entwasserungseinrichtungen entlang der
Stral3e. Beidseitig sind FuBwege unmittelbar neben der Stralenfahrbahn vorhanden.
Entlang der Stral3e befinden sich Mehrfamilienhauser sowie Baullcken, welche
teilweise begrunt sind. Die Deckschicht der drei Stral3enabschnitte besteht aus
Pflastersteinen (Schlacke- und Natursteinplaster), welche bereichsweise mit einer
dunnen Asphaltschicht tGberdeckt wurden, sowie vereinzelte Abschnitte mit einer
durchgehenden Asphaltdeckschicht. Im Gleisbereich wurden Gleisverlegeplatten
eingebaut. Der Gehweg ist beidseitig unterschiedlich eingedeckt. Es wurden neben
Kleinsteinpflaster (Mosaikpflastersteine) auch Asphalt als Deckschicht festgestellt.
Die Deckschicht im Stralen- sowie im Gehwegbereich ist durchgehend in einem

schlechten Zustand.

2.2 Ingenieurgeologische Ubersicht

Das Stadtgebiet von Leipzig ist in geographischer Hinsicht Bestandteil der Leipziger
Tieflandsbucht. Geologisch gehort Leipzig der ,Naunhofer Grundmoranenplatte an.
Der Baugrund wird im oberflichennahen Bereich von holozanen und eiszeitlichen
Ablagerungen (Pleistozan) mit einer Machtigkeit zwischen 5 und 10 m gepréagt. Dort
stehen zumeist bindige Bdden an, die zum Teil umgelagert sein kdnnen
(anthropogene Aufflillung). Eine klare Abtrennung zwischen gewachsenem Boden
und anthropogener Auffullung ist nicht immer eindeutig mdglich. Die darunter

folgenden tertiaren Ablagerungen sind fur die Baumafnahme nicht von Relevanz.

2.3 Erdbebenzone
Eine Zuordnung des Untersuchungsgebietes zur Erdbebenzone nach aktueller
Richtlinie EN 1998 (Eurocode 8) /12/ DIN 4149 ergibt sich nach der vorliegenden

Erdbebenzonenkarte folgendes:

Ort: 04109 Leipzig
Koordinaten: 51.34°N; 12.37°E
Erdbebenzone: 0 (keine Berticksichtigung von Erbebeneinwirkungen bei der

Bemessung erforderlich)
Untergrundklasse: T  (Ubergangsgebiet zwischen Untergrundklasse R und S)

2.4 Zum vorhandenen Konstruktionsaufbau
Der festgestellte Schichtenaufbau an den Untersuchungsstellen ist in nachfolgender

Tabelle erfasst. Die Lage der Schurfe ist aus der Anlage 1 ersichtlich.
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Aufschluss- Deckschicht ungebundene Tragschicht Untergrund
Schurf- | ..
NI tiefe gesamt
‘ [m u. Ansatz] Schichtdicke [m]
0,05 m / Pflastersand 1,00 m / Kiessand (fG, u*, s, mg
S-Sch 1/ 0,18 m / Packlage gesetzt 0,40 m / Kiessand (G, u*, m-gs, Betonreste)
BS 1 443 0,20 m / Pilaster 1,20 m / Schiuff (Ut, s*, g)
1,40 m / Kiessand (f-mS, u-u*, f-mgq)
0,38 m / Mineralgemisch (mG, s*, fg) 0,60 m / Schluff (U, t, s, g°)
S-Sch 3/ 1,40 m / Kiessand (G, s, u — S, g,u, Betonreste)
BS 3 450 10,12m/ Asphalt 1.80 m / Schiuff (U, s*, g-g)
0,20 m/ Sand (fS, fg‘, m-gs)

Tabelle 5 — Ergebnisse der Schichtaufnahme — Gehweg

Aufschluss- Deckschicht ungebundene Tragschicht Untergrund
Schurf- | ..
NI tiefe gesamt
‘ [m u. Ansatz] Schichtdicke [m]
G-Sch 1l 0,90 0,07 m / Asphalt | 0,38 m/ Kiessand (mS, u, g, gs, Ziegelreste) 0,45 m / Kiessand (mS, u’, fg, mg, gs)
G-Sch 2 1,40 005 m / Pflaster 0,33m/ Kigssand (mS, f-mg, gg u’, gs 0,70 m / Kiessand (mS, u’, fg, gs)
0,32 m / Leitungssand (mS, fg‘)

i 0,45 m / Kiessand (mS, f-mg, gg’, gs, Ziegel-/Betonreste) 0,15 m / Kiessand (mS, u’, fg, gs)
G-Sch3 1,35 0.05m /Pflaster | 5"44 m / Leitungssand (mS, fg') 0.30 m / Schiuff (U, t, s, Ziegelreste)
G-Sch 4 1,10 0,05 m / Pflaster | 0,35 m / Kiessand (mS, u’, f-mg, gs) 0,70 m / Schluff (U, s*, tY)

G-Sch 5 1,25 0.05 m / Pflaster 0,40 m/ Kie_ssand (mS, f-mg, gs, Ziegelreste) 0,55 m / Schiuff (U, t, s, g°)
0,25 m / Leitungssand (mS, fg)

i 0,35 m/ Kiessand (fG, s, mg) 0,65 m / Schluff (U, s*, t, g-g)

G-Sch 6 1,10 0,05 m / Pflaster 0.05 m / Kiessand (mS, u, f-mg, gs)
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Tabelle 6 — Ergebnisse der Schichtaufnahme — Abschnitt 8 — Gleisschleife aus 20/LG/039

Aufschluss- Deckschicht ungebuntljazr::ilgragschlcht d Untergrund
Schurf-Nr. Station tiefe gesamt g
[m u. Ansatz] Schichtdicke [m]
Fahrbahn
0,22 m / Asphalt 0,38 m / Sand (mS,u*,gs,f-mg, Ziegelreste)
S-Sch 27 1,40 0,50 m/ Sand (mS, u*, gs, g', 1)
0,30 m/ Sand (mS)
0,17 m / Asphalt, | 0,09 m / Bettungssand (mS) 0,30 m / Sand (mS, u, fs, Ziegelreste)
S-Sch 48/BS 34 3,50 Pflaster 0,24 m / Packlage (G,u’,s, x) 1,90 m / Schluff (U, t, s*, g)
0,80 m / Kies (fG, u*,m-gs,mg)
S-Sch 29 1,40 0,15 m / Pflaster | 0,10 m / Bettungssand (mS) 1,15 m / Sand (mS, u’, f-mg, gg, gs)
Gleis
) 0,16 m / Pflaster | 0,04 m / Bettungssand (mS) 0,17 m / Schluff (U, s*, g)
Gl-Bo 14 0.70 0.33 m / Packlage (G, u', s, X')
0,15 m / Pflaster | 0,08 m / Bettungssand (mS) 0,17 m / Bauschutt (Ofenkacheln,
Gl-Sch 11 1,15 0,27 m / Packlage (G, s, U’ x) Ziegelsteine, Schamottsteine, S, g, u’, x)
0,48 m / Schluff (U, s*, t')
0,15 m / Pflaster | 0,07 m / Bettungssand (mS) - Gleisseite
0,28 m / Packlage (G, s, u‘,x)
Gl-Sch 12 0,95 0,45 m / Beton (HGT)
- Strallenseite
0,73 m / Bauschutt, Ziegelsteine, Schluff,g,x
GI-Bo 15 1,00 0,16 m / Pflaster | 0,04 m / Bettungssand (mS, u’, gs) 0,30m/ Sgnd (gS,‘u, f-mg)
0,50 m / Kies (G, u‘, m-gs, mg
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2.5 Erkundete Baugrundschichtung
Schicht 1: Deckschicht

Die Deckschicht besteht im Stral3enbereich Uberwiegend aus Pflastersteinen. Die

Dicke der Pflastersteineindeckung liegt zwischen 0,15 m und 0,20 m. Bereichsweise
wurde die Pflasterdecke mit einer Asphaltschicht Uberdeckt. Im Bereich der
Kotzschauer StralRe ist in der Nahe des Kreuzungsbereichs zur Luckaer StralRe
sowie im Kreuzungsbereich zur Dieskaustral3e eine Asphaltdeckschicht eingebaut.
Im Bereich der Luckaer Stral3e befindet sich zwischen dem Gehweg und der
Gleisverlegplatte ebenfalls ein schmaler Asphaltstreifen. Die Dicke der Asphaltdecke
betragt im Bereich der Koétzschauer StralRe/Dieskaustrale 0,22 m. Im
Kreuzungsbereich Koétzschauer Stral3e/Luckaer Strale wurde kein Stral3enschurf
angelegt, so dass hier die Dicke nicht bekannt ist. Im Bereich der Luckaer StralRe hat
der Asphaltstreifen eine Dicke von 0,17 m.

Im Gleisbereich sind augenscheinlich durchgangig Gleisverlegeplatten eingebaut.
Der Gehweg im Bereich der Pdrstener StralRe ist von der Dieskaustral3e bis zur
Luckaer Stral3e auf der einen Seite mit Asphalt eingedeckt. Alle Ubrigen
Gehwegoberflachenbefestigungen bestehen aus Mosaikpflastersteinen

Schicht 2: ungebundene Tragschicht / Auffillung

Unterhalb der Pflasterbettung wurde in allen Aufschliissen Bettungssand in einer
geringméchtigen Dicke zwischen 0,04 m bis 0,09 m festgestellt. Darunter befindet
sich in den Aufschliissen S-Sch 1 (2021), S-Sch 48 (2020), GI-Bo 14 (2020) und GlI-
Sch 11 (2020) und 12 (Gleisseite, 2020) Packlage in einer Dicke zwischen 0,18 m bis
0,33 m. Im GI-Sch 12 folgt unter der 0,28 m dicken Packlagenschicht Beton in einer
Dicke von 0,45 m.

Im Aufschluss S-Sch 3 (2021) wurde unter der Asphaltdecke Mineralgemisch als
stark sandiger, fein- bis grobkiesiger Mittelkies in graubrauner Farbung und einer

Dicke von 0,38 m erkundet.

Schicht 3: Kiessand

Unterhalb der ungebundenen Tragschicht bzw. in den Aufschliissen S-Sch 27, 29,

Gl-Bo 15 unterhalb der Deckschicht wurde Kiessand in unterschiedlichen
Kornzusammensetzzungen bis zu einer Tiefe zwischen 0,53 bis 1,83 m unter Ansatz
erkundet. In den Aufschlissen S-Sch 1, 27, 48 und GI-Bo 12 wurde zudem innerhalb
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der Kiessandschicht in den unter 0,30 m bis 0,73 m Bauschuttreste in Form von
Ziegelresten erkundet. Die unteren 0,17 m im Aufschluss GI-Sch 11 bestehen
hingehend Uberwiegen aus alten Ofenkacheln, Schamottsteinen und Ziegeln. In den
Aufschlissen Gl.Bo 14 und S-Sch 3/BS 3 konnte diese Kiessandschicht unterhalb
der Trag- bzw. Deckschicht nicht erkundet werden. In den Aufschlissen S-Sch 27,
29, GI-Bo 15 wurde die Schicht nicht durchteuft.

Schicht 4: Schluff / schluffiger Sand
In den Aufschlissen S-Sch1/BS 1, S-Sch 48/BS 34, GI-Sch 11 und GI-Sch 12 folgt

unter der Kiessandschicht und in den Aufschliissen S-Sch 3/BS 3 sowie GIl-Bo 14

unterhalb der Tragschicht eine 0,17 m bis 1,90 m dicke Schicht aus sandigem bis
stark sandigem, kiesigem bis schwach kiesigem, bereichsweise schwach tonigem
Schluff. Die Schicht wurde in den Aufschlissen GI-Sch 11, 12 und GI-Bo 14 nicht
durchteuft.

Schicht 5: Kiessand
In den Aufschliissen S-Sch 1/BS 1, S-Sch 3/BS 3 und S-Sch 48/BS 34 folgt unter der
Schluffschicht (Schicht 4) eine 0,80 m bis 1,40 m dicke Kiessandschicht in

unterschiedlicher Kornzusammensetzung. Die erkundete Schichtunterkante liegt

zwischen 2,50 m und 4,43 m unter OK Deckschicht. Die Schicht wurde in den
Aufschliissen S-Sch1/BS 1 und S-Sch 48/BS 34 nicht durchteuft.

Schicht 6: Schluff
Im Aufschluss S-Sch 3/BS 3 folgt unter der Schicht 5 eine 1,80 m dicke
Schluffschicht bestehend aus stark sandigem, schwach kiesigem bis kiesigem,

Schluff in weicher bis steifer Konsistenz und brauner Farbung.
Darunter folgt eine geringmachtige Kiessandschicht mit einer erkundeten Dicke von
0,20 m. Dies Schicht wurde nicht durchteuft.

2.6 Tragfahigkeit

Fur die Einschatzung der vorhandenen Tragfahigkeit wurden in Hohe des derzeitigen
Planums 6 weitere dynamische Plattendruckversuche durchgeftihrt. Die Ergebnisse
sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. Erganzend dazu werden die im Jahr 2020
ermittelten Tragfahigkeiten fiur das Gutachten 20/LG/039 ebenfalls mit aufgelistet.
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Tabelle 7 — Ergebnisse der Tragfdhigkeitsmessungen — Fahrbahn

Ansatztiefe :
Aufschluss Nr. [mu. OF [Sr;:lrt;:i [Mﬁﬁnz] Prafschicht

Deckschicht]

Porstener StralRe

S-Sch 29 0,65 0,536 41,97 |mS, u, f-mg, gg, gs

Gl-Bo 15 0,53 2,006 11,21 | fG, u’, m-gs, mg

S-Sch 1 0,43 0,676 33,88 |fG, u*, s, mg

Gl-Sch 12 1,00 0,403 55,83 | Bauschutt, U, f-mg, x (StraBen)/HGT (Gleis)

Luckaer Stralie

S-Sch 48/BS 34 056 | 0460 [ 4891 [mS, u,fs

Kdtzschauer StralBe

S-Sch 27 0,58 1,086 20,71 |mS, u* t, g, gs

Gl-Bo 14 0,57 0,816 27,57 |U,s*g

S-Sch 3 0,50 0,953 23,60 |U,t s, 9

Gl-Sch 11 0,62 1,400 16,07 |U,s* t', g

Die auf dem vorhandenen Planum gemessenen Werte erfullen nicht durchgehend die
Anforderungen nach RStO 12. Die im Horizont OF Planum ermittelten
Tragfahigkeiten liegen zwischen 11,21 MN/m2 = Evd 2 55,83 MN/m2.

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei grofflachiger Freilegung des
Planums die erforderlichen Tragfahigkeiten von Ev2 = 45 MN/m? nicht durchgangig
erreicht werden kann. Sowohl im Gleis- als auch im Straf3enbereich wurden im
Horizont OF Planum Bdden mit einem hohem Feinkornanteil erkundet. Dieser ist
aufweichungsgefahrdet und verliert bei Wasseranreicherung sowie bei dynamischer

Lasteintragung seine Tragféahigkeit, so dass Zusatzmalinahmen erforderlich werden.

Im Bereich des Gehwegs wurden Tragfahigkeiten mit nachfolgenden Ergebnissen

ermittelt:

Tabelle 8 — Ergebnisse der Tragfahigkeitsmessungen Gehweg

Ansatztiefe

Aufschluss Nr. [m u. OF [Sr;]”"r::i [MEI\/I[rinZ] Priifschicht
Deckschicht]

G-Sch 1 0,45 0,776 28,99 |mS, u, fg, mg, gs

G-Sch 2 0,45 0,493 | 45,63 |mS,fg’

G-Sch 3 0,40 0,640 | 35,13 |mS, f-mg, gs, gg’, Ziegel-/Betonreste

G-Sch 4 0,41 0,826 27,23 | U, s*

G-Sch 5 0,47 0,920 24,45 |mS,fg

G-Sch 6 0,45 0,820 2743 |U,s*t,g
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Die im derzeitigen Horizont OF Planum gemessenen Werte erfillen Gberwiegend die
Anforderungen nach RStO 12. Die mit dem leichten Fallgewichtsgerat gemessenen
Eva-Werte liegen zwischen 24,45 MN/m2 und 45,45 MN/m?2.

Die ermittelten Werte im Horizont OF Planum gentgen den Anforderung gemali
RStO 12. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Ev2 2 45 MN/m? erreicht
werden kann. Es ist zu beachten, dass der in Hohe OF Planum erkundete Boden mit
einem bereichsweise hohem Feinkornanteil aufweichungsgeféhrdet ist und bei
Wasseranreicherung sowie bei dynamischer Lasteintragung seine Tragfahigkeit

verliert.

2.7 Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen
An ausgewéhlten Proben der anstehenden Boéden erfolgten Laborversuche zur
Bestimmung bodenphysikalischer Kennwerte. Die ermittelten Parameter sind aus

den nachfolgenden Tabellen ersichtlich:

Tabelle 9 — Bodenkennwerte ungebundenen Tragschicht

Bezeichnung ungebundene Tragschicht
untersuchte Bodenprobe Gl-Bo 14/ Pr.1. S-Sch 3/ Pr. 2
Entnahmetiefe [m u. Ansatz] 0,12 - 0,53
Bodenart nach DIN 14688-1 / DIN 4022 Kies, schwach SCQ{:{E% sandig, schwach
Bodengruppe DIN 18196 GU/IGT
Kornanteil d < 0,063 mm [%0] 6-8
Kornanteil d <2 mm [%0] 44 — 48
Kornanteil d < 31,5 mm [9%] 73-76
Ungleichférmigkeitszahl Cu = dso/d10 34,6 —94,3
Durchlassigkeitsbeiwert (k- 105 _ o E % 104
Wert) nach Beyer [mis] 7,9%10°-25%10
Tabelle 10 — Bodenkennwerte Kiessand

Bezeichnung Kiessand

S-Sch 29/ Pr. 1+2, GI-Bo 15/ Pr. 3, BS 1/ Pr.

untersuchte Bodenprobe 2. BS1/Pr.7, G-Sch2/Pr.3

Entnahmetiefe [m u. Ansatz] 0,25 -4,00

Bodenart nach DIN 14688-1 / DIN 4022 Sand, schwach bis stark schluffig, kiesig
Bodengruppe DIN 18196 SU/ST, SU*/ST*, GI
Kornanteil d < 0,063 mm [%0] 5-25

Kornanteil d <2 mm [%0] 53-71

Kornanteil d < 31,5 mm [%0] 87 —100

Durchlassigkeitsbeiwert (ki-

* 107 — * 104
Wert) nach USBR/Bialas [m/s] 427107-2,2%10
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Tabelle 11 — Bodenkennwerte Schluff

Bezeichnung Schluff

untersuchte Bodenprobe BS34/Pr. 1
Entnahmetiefe [m u. Ansatz] 0,80 -1,90

Bodenart nach DIN 14688-1 / DIN 4022 Schluff, tonig, stark sandig, schwach kiesig
Anteil d < 16,0 mm [%0] 92

Anteil d < 2,0 mm [%0] 77

Anteil d < 0,063 mm [%0] 39

Anteil d < 0,002 mm [%0] 17
Durchlassigkeit'sbeiwert ks nach 77 %109
Beyer/USBR/Bialas [m/s] '

natirlicher Wassergehalt wn  [%] 12,3

Ausrollgrenze wp [%0] 15,0

FlieRgrenze w. [%0] 24,4

Plastizitatsindex Ip [%0] 9,4

Konsistenzindex Ic / Zustand 0,90 / steif

Bodengruppe nach DIN 18 196 SU*/ST*
E;?s_gzggiygiiﬁjhgeitsklasse nach ZTV E-StB F3 (sehr frostempfindlich)
Verdichtbarkeitsklasse V3 (schwer bis sehr schwer verdichtbar)

Tabelle 12 — naturliche Wassergehalte

Entnahmetiefe WIS
Aufschluss Bodenart Wassergehalt
[m u. Ansatz] [%]
Gl-Sch11/Pr.1 |0,67 -1,12 Schluff, stark sandig, schwach tonig 15,2
Gl-Bo 14/ Pr. 2 0,53-0,70 Schluff, stark sandig, schwach kiesig 12,3
Sand, stark schluffig, schwach tonig, fein-
BS1/Pr.2 0,60 — 1,00 bis mittelkieisg 10,3
G-Sch4/Pr.2 0,40-1,10 Schluff, schwach tonig, stark sandig 13,0

2.8 Bautechn. Eigenschaften d. anstehenden B6den - Homogenbereiche

Der Homogenbereich ist nach DIN 18300 /20/ ,ein begrenzter Bereich, bestehend
aus einzelnen oder mehreren Boden- bzw. Felsschichten, der fur einsetzbare
Erdbaugerate vergleichbare Eigenschaften aufweist‘. Grundlage fiir die Einteilung
der Boden sind die Ergebnisse der Aufschlussarbeiten sowie der durchgefiihrten bo-

denphysikalischen Laborversuche.
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enbereiche / Kennwerte n. DIN 18300

Homogenbereich A
Bezeichnung u'lr]?;gbsucﬁfﬁte Kiessand Schluff
Schichtunterkante bzgl. Ansatz [m] 0,20 -0,53 1,00 - 3,50 0,70 -2,70
Schichtdicke [m] 0,04 - 0,80 0,53-1,18 0,17 — 1,90
Schicht 2 3/5 4/6
Bodengruppen n. DIN 18 196 GU, GT[’S[%']' [Sul, [ng[s %(]BS]U[GSTT] SN L, s, sT
Masseanteil Tonkorn [%0] 0 bis 5 0 bis 20 10 bhis 20
Masseanteil Schiuffkorn [%0] 0 bis 12 0 bis 40 10 bis 70
Masseanteil Sandkorn [%] 0 bis 90 20 bis 60 15 bis 70
Masseanteil Kieskorn [%0] 0 bis 90 25 bis 70 0 bis 20
Masseanteil Steine u. Blécke® [%0] 0 bis 60 0 bis 30 0 bis 30
Masseanteil groRe Blocke?  [%] <1 <10 <10
Dichte feucht [g/cm3 19-23 1,9-23 19-21
undrain. Scherfestigkeit ~ [kN/m?] 0 bis 15 0 5-45
Wassergehalt [%0] 2-15 3-15 7-30
Konsistenz n.b. n.b. weich — halbfest
Konsistenzzahl Ic [%%6] n.b. n.b. 06-1,1
Plastizitat ohne ohne leicht bis ausgepragt
Plastizitatszahl I [%0] n.b. n.b. 10-15
Lagerungsdichte Ip [-] 0,3-1,0 0,15 -0,65 n.b.
organischer Anteil [%0] <3 <5 <5
Frostempfindlichkeit® F1-F2 F2-F3 F3

Wasserdurchlassigkeit

durchlassig bis stark
durchléssig

durchlassig bis
schwach durchlassig

schwach bis sehr
schwach

Abweichungen von dem im Gutachten beschriebenen Verhaltnissen und den

angegebenen Bodenkennwerten und —eigenschaften sind moglich. Werden bei den

Tiefbauarbeiten relevante Abweichungen von den beschriebenen Verhéaltnissen

festgestellt, ist der geotechnische Sachverstdndige zu einer erneuten Bewertung

hinzuzuziehen.

1 Korndurchmesser 63 bis 630 mm,

2 Korndurchmesser > 630 mm (nicht erkundet)
3 Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 09: F1-nicht frostempfindlich, F2-gering bis maRig frostempfindlich, F3-sehr

frostempfindlich
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2.9 Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchungen
Die umweltanalytischen Untersuchungen erfolgten durch die AGROLAB AWV-Dr.
Busse GmbH. Die zugehorigen Prufbericht sind als Anlage 6 Bestandteil dieses

Gutachtens. Es wurden folgende Proben untersucht:

Tabelle 14 — Untersuchungsprogramm inkl. Prif.-Nr.

MP Nr. Entnahmestelle Material Untersuchung nach Prufbericht Nr.
A-48 S-Sch 27, Pr. 1 Asphalt RuVa-Stb 01 1518912 - 605978
A-49 S-Sch 28, Pr. 1 Asphalt RuVa-Stb 01 1518912 - 605979

L'Bo9 | orhe e b vy G+S LAGABoden | 1518912 - 605980
MP 1 G-Sch1/Pr.1 Asphalt nach RuVA-Stb 01 | 1532434 - 638468
MP 2 S-Sch 3/Pr.1 Asphalt nach RuVA-Stb 01 | 1532434 - 638469
MP 3 RKS 1/Pr.1-2 Boden LAGA Boden 1532434 - 638470
MP 4 RKS 3/Pr. 1-2 Boden LAGA Boden 1532434 - 638471
MP 5 S-Sch 3/Pr. 2 MG 0/45 nach TL Gestein 1532434 - 638472

In den nachfolgenden Tabellen sind die abfalltechnischen Einschatzungen

hinsichtlich der ermittelten Parameter aus der chemischen Analyse aufgefuhrt.

Tabelle 15 — Untersuchungsergebnisse Asphalt

Deklarationsergebnis abfalltechnische Abfall-schlussel/

MP-Nr. (aufféllige Schadstoffe) Einschatzung ASN nach AVV

Asphalt Die Bewertung der Asphaltproben erfolgte nach der RuVA-StB 01.

A-48, Sch 27 -
Ausbaustoff mit teer-
A-49, Sch 29 - Ipechtypischen 17 0302
MP1,G-Sch1 | - Bestandteilen Bitumengemisch
(Verwertungsklasse A)
MP 2,S-Sch3 | -

Gemal den Angaben der Prifberichte ist der Asphalt durchgehend teerfrei und kann
der Verwertungsklasse A (ASN 17 03 02) zugeordnet werden. Asphalt der
Verwertungsklasse A ist bevorzugt als Asphaltgranulat im HeilBmischverfahren
wieder einzusetzen. Eine Verwendung im Kaltmischverfahren mit und ohne

Bindemittel unter einer wasserundurchlassigen Schicht ist ebenfalls méglich.

S:\Gutachter\2021\LG\21LG185_Umgestaltung PoerstenerStr-LuckaerStr-KétzschauerStr\6_Gutachten\21LG185_Gleisschleife.docx



mailto:dirk.palitzsch@gce-pampel.de
http://www.gce-pampel.de/

Dipl-Ing.
Pampel

Geotechnisches Ingenieurbiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, 04347 Leipzig, Stohrerstralle 14 17
@ 0341/ 24435-0 Fax: 0341/ 24435-40 &= E-Mail: dirk.palitzsch@gce-pampel.de

www.gce-pampel.de

Tabelle 16 — Untersuchungsergebnisse Tragschichtenmaterial

MP-Nr.

Deklarationsergebnis
(auffallige Schadstoffe)

abfalltechnische
Einschatzung

Abfall-schliissel/
ASN nach AVV

Materialproben. Die Bewertung der Materialproben erfolgte nach der LAGA-Bauschutt

(Z-Werte, Tab. Il. 1.4-5 und Tab. Il. 1.4-6), der TL-Gestein StB 2004 (RW-

Richtwerte)
17 05 04
Boden und
Bausubstanzverwertun X . .
MP 5 Arsen: 0,019 mg/l gemiR RC 2 ¢ Steine, die keine
gefahrlichen
Stoffe enthalten

Tabelle 17 — Untersuchungsergebnisse Boden

Abfall-schlissel/
ASN nach AVV

abfalltechnische
Einschatzung

Deklarationsergebnis

MP-Nr. (auffallige Schadstoffe)

Boden Die Bewertung der Bodenproben erfolgte nach der TR LAGA 2004,
Tab. 11.1.2-1 (Mindestuntersuchungsprogramm)

Bodenverwertung

LBO 9 - gemaf 20 170504
Boden und
. Bodenverwertung Steine, die keine
MP 3 Zink: 0,30 mg/l - o
! g geman z2 gefahrlichen Stoffe
MP 4 i Bodg_nverwertung enthalten
gemal Z0

Der Untergrund kann durchgangig der Abfallschliisselnummer ASN 17 05 04

zugeordnet werden.

Bedeutung der Zuordnungswerte nach LAGA:
Die Zuordnungswerte stellen jeweils Obergrenzen der Einbauklassen dar. Stoffe mit

Zuordnungswerten Z 0 bis Z 2 gelten als nicht iberwachungsbedurftiger Abfall
zur Verwertung.

Z0: uneingeschrankter Einbau

Z 1.1: eingeschrankt offener Einbau auch in hydrologisch ungiinstigen Gebieten

Z 1.2: eingeschrankt offener Einbau, nur in hydrologisch glunstigen Gebieten

Z2: eingeschrankter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmafnahmen

>Z7 2. keine Verwertung moglich, Uberwachungsbedirftiger Abfall zur
Deponierung evtl. Sanierung maoglich

Der Asphalt ist durchgangig der Abfallschlisselnummer ASN 17 03 02 nach AVV
(Bitumgemische, teerfrei) zuzuordnen und ohne einschrankung verwertungsfahig. Er

kann durchgangig der Klasse A zugeordnet werden.
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Das erkundete Tragschichten- und Bodenmaterial ist durchgangig der ASN 17 05 04
(Boden und Steine, die keine gefahrlichen Stoffe enthalten) zuzuordnen.

Gegenuber mit Schadstoffen unbelasteten Materialien werden die in der
nachfolgenden Tabelle aufgefuihrten Entsorgungsmehrkosten abgeschéatzt (NETTO-
Angaben, ohne Ausbau und Transport). Es ist dabei zu beachten, dass die
langenmallige Ausdehnung der belasteten Materialien halftig bis zum

nachtsgelegenen Schurf angenommen wird.

Tabelle 18 — Entsorgungsmengen Mehrkostenabschéatzung

EInE T LAGA Boden/TL-Gestein
nach

Abfallart 170504 Boden und Steine, die keine gefahrlichen Stoffe enthalten
Lange

(abgeschatzt) [m] 130 120

Breite

(abgeschéatzt) [m] 10 10

Tiefe

(abgeschatzt) [m] 0.35 0.35

Kubatur [m3] | 455 420

Dichte [t/m3] | 2 2

Menge [t] 910 840
Klassifizierung Z2 Z1.1/1.2/RC2
Einzelpreis [€1] 30,00 € 15,00 €
Gesamtpreis  [€] 27.300,00 € 12.600,00 €

Die Ruckbautechnologie aus abfallrechtlicher Sicht ist mit allen Beteiligten zu
erarbeiten bzw. abzustimmen. Die Arbeiten durfen nur durch Fachfirmen,
zugelassene Beforderer (BefErlV), Verwerter bzw. Entsorger erfolgen. Es sind
gemal Nachweisverordnung (NachwV) die Einhaltung der vorgeschriebenen
Verwertungs- und Entsorgungswege zu beachten. Dabei sind die zu verwertenden
als auch zu Dbeseitigende Bodenfraktionen getrennt zu  erfassen.
Baustellenmischabfélle sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verwertung von
Abféllen hat gemall Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) Vorrang vor deren
Beseitigung. Fur eine Wiederverwendung nach LAGA geeignetes Material ist stofflich
zu verwerten und nicht als Abfall zu betrachten.

Werden bei den Aushubarbeiten weitere umweltrelevante Bodenverunreinigungen
festgestellt, so sind entsprechende MalRnahmen zur Abwehr zu ergreifen.
Bekanntgewordene oder verursachte schadliche Bodenverunreinigungen oder
Altlasten sind unverziglich der zustandigen Behorde (Amt fur Umweltschutz,

Sachgebiet Abfall-/Bodenschutz) mitzuteilen. Diese legt den weiteren Verfahrensweg
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fest. Es wird auf die Einhaltung der Regelungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) i.V.m. der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) hingewiesen.

2.10 Hydrologische Verhaltnisse

Bei den Aufschlussarbeiten wurde kein Grund- bzw. Schichtenwasser erkundet. Im
Bereich des untersuchten Stral3enabschnittes sind auf beiden Seiten entlang der
Stral3en durchgangig Entwasserungseinrichtungen vorhanden.

Der mittlere Grundwasserflurabstand liegt gemal interaktiver Karte des Sachsischen
Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Untersuchungsabschnitt

zwischen 108 m im Osten und 109 m & NHN im Westen.

Abbildung 1 — Karte Grundwasserflurabstand

wartzestralle

f‘

Strafie : }
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=
‘ 2
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c |
| s WKleinzschagher

Die Gelandehohe am Untersuchungsstandort liegt zwischen 115,2 m . NHN bis
116,3 m 4. NHN. Die Schachtsohlen der Abwassereinrichtungen liegen zwischen
112,3 m U NHN und 114,3 m 0. NHN. Es ist gemafR den Angaben nach /30/ im
grindungsrelevanten Bereich nicht mit Grundwasser zu rechnen. Es kann jedoch auf
Grund der Wechsellagerung von durchldssigen Sandschichten und der bindigen
Schluffschicht zu  Schichtenwasserbildung infolge  von eindringendem

Niederschlagswassers kommen.
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Zur Versickerungsfahigkeit

Zur Ermittlung der Versickerungsfahigkeit des anstehenden Baugrundes wurde an
der Bodenprobe aus der BS 1 / Pr. 7 aus einer Tiefe von 3,3 m bis 4,0 m unter
Ansatz die Wasserdurchlassigkeit anhand des Kdrnungsbandes ermittelt. Dabei
wurde ein Durchlassigkeitskoeffizient von ki = 1,1 * 10 m/s ermittelt. Der Boden
kann gemaR DIN 18130 als durchlassig eingestuft werden. Die Versickerung der
anfallenden Niederschlagsabwasser aus dem Stral3en- und Gehwegbereich muss
entsprechend den Empfehlungen aus der DWA-A 138 oberirdisch Uber eine
Flachenversickerung, einer Kombination aus Flachen-Mulden-Versickerung oder eine
Mulden-Rigolen-Versickerung erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die
Versickerungsanlage nicht befahren und beparkt wird. Dies ist durch konstruktive

MalRnahmen sicherzustellen.

Entsprechend unseren Erkundungen wurde im Bereich der Luckaer Stral3e bei der
BS 34 ab einer Tiefe von 2,70 m unter Ansatz, im Bereich der Kbétzschauer Stralie
bei der BS 3 ab einer Tiefe von 2,8 m unter Ansatz und im Bereich der Porstener
Stral3e ab einer Tiefe von 3,0 m unter Ansatz Kiessand, welcher auf Grund gleicher
Bodenansprache wie die untersuchte Probe 7 aus der BS 1 als durchlassig eingestuft

werden kann, erkundet.

Das erkundete Tragschichtenmaterial der Schicht 2 kann bei einem ermittelten
Durchlassigkeitskoeffizienten von 7,9 * 10° m/s < kr < 2,5 * 10* m/s sowie
entsprechend der organoleptischen Untersuchung als durchlassig bis stark

durchlassig eingestuft werden.

Der Kiessand der Schicht 3 ist nach DIN 18130 als durchlassig bis schwach
durchlassig einzustufen. Es wurden hier Durchlassigkeitskoeffizienten zwischen
42 *107 m/s £ ki< 2,2 * 10 m/s ermittelt.

Der im Untersuchungsgebiet anstehende Schluff (Schicht 4) wirkt wasserstauend,

was durch den ermittelten Durchlassigkeitskoeffizienten ki = 7,7 * 10° m/s belegt

wird. Der Boden kann als schwach bis sehr schwach durchlassig eingestuft werden.
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TEIL 1ll: EMPFEHLUNGEN
3.1 Ausbauempfehlung Stral3enbau
3.1.1 Fahrbahnbereich

Gemal} Aufgabenstellung und Angaben des Planers ist fir die Porstener Stral3e, die

Luckaer Stral3e und die Kotzschauer Strafl3e von einer Belastungsklasse Bk 3,2 nach
RStO 12 auszugehen.

Fur die Bemessung des gesamten Stral3enaufbaues sollte beachtet werden, dass die
geforderte Tragfahigkeit auf der Tragschicht nur erreicht werden kann, wenn bereits
im Horizont Planum die geforderte Tragfahigkeit erreicht wird. Die in den
nachfolgenden Ausfihrungen festgelegten Dicken des Oberbaus setzen gemal
RStO eine dauerhaft wirksame Entwasserungseinrichtung, insbesondere fir das
Planum, voraus. Die vorzusehenden Entwasserungseinrichtungen sowie weitere
Regelungen zu Entwasserungsmafl3nahmen sind der RAS-Ew sowie der ZTV Ew-StB
zu entnehmen. Die Anforderungen an die Tragfahigkeit richten sich nach der
Belastungsklasse und der Bauweise der StralRe. Demnach gelten folgende

Anforderungen an die Tragfahigkeit:

Planum: Ev2a> 45 MN/m2
Frostschutzschicht (ungebunden): Ev2 > 120 MN/m?2
Tragschicht (ungebunden): Ev2 > 150/(120) MN/m?

Fur die Ermittlung der Dicke des frostsicheren Oberbaues von Stralen und
Verkehrsflachen qilt die RStO 12 /24/, Richtlinien fur die Standardisierung des
Oberbaues von Verkehrsflachen.

Die Dicke des erforderlichen frostsicheren Oberbaues betragt gemafld RStO 12, Tab.
6 und 7 fur die Belastungsklasse Bk 3,2:

Tabelle 19 — Ermittlung Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus Bk 3,2

Mehr- oder

Ortliche Verhaltnisse Minderdicken

Frosteinwirkung Zone Il +5cm
kleinraumige Klimaunterschiede | keine besonderen Klimabeeinflussung +0cm
Wasserverhéltnisse im kein Grund- oder Schichtenwasser bis in eine

; +0cm
Untergrund Tiefe von 1,5 m unter Planum
Lage der Gradiente Gelandehdhe bis Damm <2,0 m +0cm

SEEREIN CET Entwasserung der Fahrbahn und Randbereiche

Fahrbahn/Ausfihrung der - ; . : -5cm

Randbereiche Uber Rinnen bzw. Ablaufe und Rohrleitungen
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus Frostempfindlichkeitsklasse F3: 60 cm
Dicke des frostsicheren Oberbaus ) = 60 cm
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Entlang der Pdrstener Stral3e Uber die Luckaer StralRe und die Kétzschauer Stral3e
soll das vorhandene Gleisbett der StraRenbahn zuriickgebaut werden. Die derzeitig
vorhandene Schichtdicke des frostsicheren Oberbaus entspricht mit 0,22 m bis
0,53 m nicht den Anforderungen nach RStO 12. Weiterhin ist zu bemerken, dass im
Aufschluss GI-Sch 11 und Gl-ch 12 unterhalb der Packlage bzw. unterhalb der
Bettungssandschicht Bauschutt sowie Kacheln und Schamottsteine eines alten
Ofens erkundet wurden. Die Untergrundverhéltnisse sind stark wechselhaft. Die
ermittelte Tragfahigkeit liegt zwischen 11,2 MN/m? < Evw < 55,8 MN/m?. Es kann
davon ausgegangen werden, dass nach vollstandiger Freilegung des
Planumshorizonts ein Ev2 = 45 MN/m?2 nicht durchgangig erreichbar ist.

Gemall der geltenden Vorschriftenlage und um eine Homogenisierung des
Umbaubereiches zu  erreichen  empfehlen wir fur den  gesamten
Untersuchungsabschnitt einen grundhaften Ausbau vorzunehmen. Hierbei sind die
Bauweisen aus Tafel 1 der RStO fir die Belastungsklasse Bk 3,2 grundsatzlich alle
mdoglich. Der im Planumshorizont bereichsweise anstehende Kiessand der Schicht 3,
der Schluff der Schicht 4 bzw. der Bauschutt ist teilweise mit erhfhtem
Feinkornanteilen behaftet. Es ist ein Bodenaustausch in einer Dicke von ca. 30 cm
einzukalkulieren. Grundlegend sind bei Nichterreichen der geforderten Tragfahigkeit
in Hohe OF Planum ZusatzmafBnhahmen in Form von Bodenaustausch,
Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung notwendig. Diese sind
erfahrungsgemal entsprechend den Untergrundverhaltnissen mit einer Dicke von ca.

30 cm einzukalkulieren.

Der Aufbau in vollgebundener Bauweise gemald Tafel 4, Zeile 1, Belastungsklasse
Bk 3,2 der RStO ist folgender:

- 10 cm Asphaltdeckschicht
- 26 cm Asphalttragschicht
36 cm Gesamtaufbau der gebundenen Asphaltdecke

Bei Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F3 (liegt hier bereichsweise vor) ist bei
der Bauweise in vollgebundenen Oberbau eine Bodenverfestigung in einer
Mindestdicke von 15 cm vorzusehen. Diese verfestigte Bodenschicht ist nicht auf die
Dicke des Oberbaus anrechenbar.

Unabhéngig von der gewahlten Ausbauvariante empfehlen wir im Rahmen einer

geotechnischen Vorortbegleitung der Baumaflnahme die genaue Dicke des
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Bodenaustausches in den o.g. Bereichen festlegen zu lassen. In den Bereichen mit
unzureichender Tragfahigkeit ist u.U. ein Bodenaustausch groéRerer Dicke
erforderlich, damit auf OF Bodenaustausch der geforderte Wert von Ev2 2 45 MN/m?
erreicht werden kann. Sollten die 0.g. Anforderung nicht erflllt werden, wird ein
nachverdichten der Aushubsohle notwendig. Danach kann der Aufbau in

vollgebundener Bauweise durchgefiihrt werden.

3.1.2 Gehwegbereich

Die Dicke des erforderlichen frostsicheren Oberbaues betragt gemall RStO 12,
Abschnitt 5.2, bei Béden der Frostempfindlichkeitsklasse F2 - F3 mindestens 40 cm.
Gemal} der geltenden Vorschriftenlage ist ein grundhafter Ausbau vorzunehmen.
Hierbei sind die Bauweisen aus Tafel 6 der RStO grundsétzlich alle méglich. Zu
beachten ist, dass sich das Planum bei 30 cm Aushub gemaf Erkundungsergebnis
im Horizont der Schicht 2 (schluffiger Sand) befindet.

3.2 Wasserhaltung

Zur Fassung und Ableitung von anfallendem Niederschlagswasser und von lokal
auftretendem Schichtenwasser nach Starkregen halten wir
Wasserhaltungsmaf3nahmen in Form einer offenen Wasserhaltung als ausreichend.

Diese sind bei der Durchfihrung der Baumafinahmen einzukalkulieren.

3.3 Zur Versickerung

3.3.1 Bewertung der Versickerungsfahigkeit

Die Abflisse aus den versiegelten Flachen sind gemaR DWA-A 138, Tabelle 1
hinsichtlich ihrer Stoffkonzentration und der moéglichen Grundwasserbeeinflussung
als tolerierbar einzustufen. Die tolerierbaren Niederschlagsabflisse kdnnen unter
Ausnutzung der Reinigungsprozesse in der Versickerungsanlage versickert werden.
Als mdogliche Versickerungsanlage konnen bei Einleitung von Niederschlagswassern
aus wenig befahrenen Verkehrsflachen in Wohngebieten die Flachenversickerung,
die Muldenversickerung und die Mulden-Rigolen-Elemente als maogliche
Versickerungsanlage zur Anwendung kommen. Eine Versickerung in Schéchten ist
nicht vertretbar.

Der Kiessand ist fur eine Versickerung nach DWA-A 138 geeignet. Der aus der
Sieblinie ermittelte kf-Wert muss mit einem empirischen Korrekturfaktor von 0,2

gemall DWA-A 138 abgemindert  werden. Es ergibt sich ein
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Durchlassigkeitskoeffizient fir den versickerungsfahigen Untergrund von kf = 2,2 *
106 m/s.

3.3.2 Dimensionierung der Versickerungsanlage
Zur Uberschlagigen Dimensionierung der Versickerungsanlage wird das
Rechenprogramm GGU-Seep verwendet. Es werden zur Dimensionierung der

Versickerungsanlage nachfolgende Parameter angenommen.

Parameter:

versiegelte Flache Au: 2.800 m2
Durchlassigkeitsbeiwert ki: 2,2 * 10 (Korrekturfaktor 0,2)
Regenhaufigkeit: 0,2

Muldentiefe: 0,3m

Rigolenunterkante: 3,0 m unter GOK
Rigolenbreite: 50m

Dicke Mutterbodenschicht: 0,3m

Das erforderliche Speichervolumen der Mulde ergibt sich aus der nachfolgenden

Gleichung:
v—[(Au+As)-10-7-rD(n)-AS-%f]D-e»o-fZ
Es wird davon ausgegangen, dass die Versickerung nur Uber die Sohle der Rigole

erfolgen kann. Zur Bestimmung der Rigolenlédnge kann die nachfolgende Gleichung

herangezogen werden.

( _ Vi
Ay +Aspm) 107 o) — Qoy - ——4——
| _( o +Asp) (n) — Qor D60
R bR'hR‘SRR+[,b +h‘] Kt
D-60-f, 2) 2
Es bedeuten:
SRR ... Gesamtspeicherkoeffizient der Rigole
br/hr ... Breite / HOhe der Rigole in m
Au undurchlassige Flache in m2
As Versickerungsflache in m2
o Regenspende flir die Dauer D und die Haufigkeit n in l/(s*ha)
fz Zuschlagsfaktor gem. DWA-A117
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Ergebnis der Uiberschlagigen Vordimensionierung:

Speichervolumen Mulde: 53,35 m3

Muldenflache: 177,83 m2
Lange Mulde-Rigole: 27,0m
Rigolenflache: 135,1 m?

Bei einer Rigolenbreite von 5 m ergibt sich eine erforderliche Rigolenlange von 27 m.
Es ist zu beachten, dass die ermittelte Durchlassigkeit des Kiessandes an der
unteren Grenze der fur eine Versickerung geeignete Durchlassigkeit liegt.

3.4 Baugrubenverbau

Nach DIN 4124 kénnen Baugruben bis 1,25 m Tiefe in der Regel senkrecht ohne
Verbau ausgefihrt werden. Die in der DIN 4124 enthaltenen Nebenbedingungen sind
zu beachten. Tiefere Baugruben sind im oberen Bereich abzubdschen oder durch
Verbau zu sichern. Bindige Béden mit einer mindestens steifen Konsistenz erlauben
die Ausfuhrung von Boschungen mit einer Neigung von 60°. Beim anschnitt der
Kiessande ist ein Boschungswinkel von 45° nicht zu Uberschreiten.

GCE_— = R ;
A RS
m’;'l H@efa ampel “Pipl.-Ing. DirkkPalitzs¢h
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