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Seite 2 Ergénzungen zur Bestands- und Baugrunduntersuchung, Projekt-Nr.: 23-782; 30.01.2004

Ausbau B 156 — nordl. Bautzen — Kreisgrenze; 4. BA INGENIEUR-GRUPPE
PRUFTECHNIK MORCHEN

Der vorliegende Erganzungsbericht zur bestehenden Baugrund- und Bestands-
untersuchung mit Bericht-Nr. 23-782 vom 12.01.2004 wurde hinsichtlich einer
weiterfihrenden Asphaltuntersuchung und der getroffenen Aussagen zum Asphalt-
riickbau angefertigt.

An vorliegenden Asphaltbohrkernen erfolgte an zuséatzlichen 7 Asphaltproben die
chemische Analyse zur Bestimmung der PAK-Anteile und des Phenolindex im Eluat.
Dabei handelt es sich um die oberen 14 cm Asphaltschichten, die flir einen separaten
Ausbau zur Heillaufbereitung vorgesehen sind. Mit den neueren Ergebnissen der
chemischen Analysen kann der im Bericht-Nr. 23-782 vom 12.01.2004 empfohlene
Asphaltriickbau zur Gewinnung teerfreier Asphaltschichten bestatigt werden.

Demnach wird fir den bautechnisch sinnvollen Riickbau und zur Gewinnung teerfreier
Asphaltschichten empfohlen, den Asphalt durchgéngig bis auf maximal 14 cm
abzufrdsen und als Asphaltgranulat im Heimischverfahren wiederzuverwenden. Dieser
Ausbausphalt gilt als teerfrei (Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01).

Der Asphalt ab 14 cm Tiefe ist separat auszubauen. Eine Deponierung dieses Aus-
bauasphaltes auf einer Bauschuttdeponie ist nicht zuldssig. Er kann nur im
Kaltmischverfahren mit hydraulischen oder bitumindsen Bindemitteln gebunden z.B. als
HGT (hydraulisch gebundene Tragschicht) im StraRenbau wiederverwendet werden.
Eine HeilRaufbereitung im Asphaltmischwerk ist nicht méglich.

Dipl.-Ing. A. Zacher
Bearbeiter

Anlagen
Fotodokumentation Bohrkerne Anlage 1.1 -1.11

Chemische Analyse - Teergehaltsbestimmung Anlage 2.1-2.4



Anlage 1.1; Erganzung zum Prafbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA;
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600
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INGENIEUR-GRUPPE
PRUFTECHNIK MORCHEN

Entnahmestelle: BK 1; NK 4752 004 1,400 links
. Verwertungs-

Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach

Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01

& : I Schnellverfahren| Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (cm) nach FGSV-AP |index |nach EPA
Nr. 27/2 ma/] | [ma/kal

Asphalt 08 |15 teerfrei A
Asphalt  0/11 35 teerfrei A
Asphalt 0/16 7.8 Verdacht < 0,005] 5,102 A (P1)

Gesamtdicke: Asphalt:

12,8 cm
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Anlage 1.2; Erganzung zum Prufbericht Nr. 23782, BV: B 156 - 4. BA,
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600
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Entnahmestelle: BK 2; NK 4752 004 1,850 rechts

_ _ Verwertungs-
Schichtenaufbau Prafung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01
s § i Schnellverfahren | Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (cm) Hach EGSV-AP |index |mnach EPA
Nr. 27/2 [mg/l] [ma/kg]
Asphalt 0/8 |15 teerfrei A
Asphalt 0/8 3.5 teerfrei A
Asphalt 0/11 2.7 teerfrei A
Asphalt 0/11 39 Verdacht
< 0,005/ 6,566 A (P13)
Asphalt 0/11 5,0 Verdacht
Asphalt 0/8 4,3 Verdacht C
Asphalt 0/8 2,2 Verdacht C
Ausgleichs. 0/8 2,5 | teerhaltig G

Gesamtdicke: Asphalt: 25,6 cm
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Anlage 1.3; Erganzung zum Prifbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA; PRUFTECHNIK MORCHEN
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600

Entnahmestelle: BK 3; NK 4752 004 2,180 rechts

. ) Verwertungs-
Schichtenaufbau Prafung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01
g 2 - Schnellverfahren| Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (CITI) nach FGSV-AP index nach EPA
Nr. 27/2 [mg/l] | [ma/kg]
Asphalt*) o8 |17 teerfrei
Asphalt)  0/11 4,3 teerfrei 0,012 |10,121 A (P 26)
Asphalt®) 0/11 4.2 teerfrei
Asphalt*) 0/11 6,4 teerfrei T
Asphalt 0/11 10,5 Verdacht 0,115 |8,968 C (P2)
Asphalt 0/8 53 Verdacht

*) obere 14 cm am BK > P 26

Gesamtdicke: Asphalt: 32,4 cm
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Anlage 1.4; Erganzung zum Prifbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA; PRUFTECHNIK MORCHEN
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600

Entnahmestelle: BK 4; NK 4752 004 2,600 links

‘ _ Verwertungs-
Schichtenaufbau Prafung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RUVA - StB 01
: : Schnellverfahren | Phenol-| Summe PAK
Matorial Einbaudicke (cm) nach FGSV-AP |index |nach EPA
Nr. 27/2 [ma/l] [ma/kg]

Asphalt 08 [1.2 teerfrei

0,084 |7,284 A (P4)
Asphalt 0/11 6,0 teerfrei
Asphalt 0/16 8,2 teerfrei A
Asphalt)  0/11 ~10 teerhaltig 0,103 [41194 c (P3)

*) teils zerfallen

Gesamtdicke: Asphalt: 25,4 cm



INGENIEUR-GRUPPE
Anlage 1.5; Erganzung zum Prifbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA; PRUFTECHNIK MORCHEN
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600

Entnahmestelle: BK 5; NK 4752 004 3,030 rechts

) Verwertungs-

Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach

Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01

: : : Schnellverfahren | Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (cm) nach FGSV-AP | index | nach EPA
Nr. 27/2 [mg/] | [mg/kg]

Asphalt 0/8 |49 teerfrei
Asphalt 0/11 6,5 teerfrei 0,046 |6,374 A (P 27)
Asphalt 0/11 4.6 teerfrei
Asphalt 0/11 3,1 teerfrei A
Ausgleichs. 0/8 3,5 teerhaltig

Gesamtdicke: Asphalt: 22,6 cm



Anlage 1.6; Erganzung zum Prifbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA;
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600

Entnahmestelle:

BK 6; NK 4752 004 3,400 links
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, ) Verwertungs-
Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01
2 i g Schnellverfahren| Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (cm) nach FGSV-AP |index |nach EPA
Nr. 27/2 [ma] [mg/kg]
Asphalt 08 (1,2 teerfrei A
Asphalt 0/11 59 teerfrei A
Asphalt 0/11 4.6 Verdacht*) < 0,005|6,726 A (P 22)
Asphalt 0/16 3,0 Verdacht*) <0,005| 17,039 A (P 23)
Asphalt 011 33 teerhaltig Cc
Asphalt 0/11 2,8 Verdacht C
Dinnsch.  0/5 05 teerhaltig Cc
Ausgleichs. 0/8 2,5 | teerhaltig C
*) Mischprobe dieser beiden Schichten (Er&uterung s. Bericht Pkt. 7.2):
| Verdacht 0,017 87,07 [B (P5) ]
Gesamtdicke: Asphalt: 23,8 cm
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Anlage 1.7; Erganzung zum Priifbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA;
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600
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Entnahmestelle: BK 7; NK 4752 004 3,861 rechts

) _ Verwertungs-
Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01
. . . Schnellverfahren | Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (cm) nach FGSV-AP |index |nach EPA
Nr. 27/2 [mg/l] [mg/kg]
Dinnsch.*) 0/5 |1,0 teerfrei
Asphalt*)  0/11 75 teerfrei 0,025 |7,477 A (P28)
Asphalt*) 0/11 3.3 teerfrei
Asphalt*) 0/11 58 teerfrei A
Asphalt 0/8 7.3 teerhaltig
0,059 |7240,0 Cc (P6)
Ausgleichs. 0/5 1,5 teerhaltig

*) obere 14 cm am BK > P 28

Gesamtdicke: Asphalt: 26,4 cm
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Anlage 1.8; Erganzung zum Prufbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA; PRUFTECHNIK MORCHEN

NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600
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Entnahmestelie: BK 8; NK 4752 005 0,450 links

_ Verwertungs-
Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01
: : : Schnellverfahren| Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (cm) nach FGSV-AP |index |nach EPA
Nr. 27/2 [ma/l] [ma/kg]
Dinnsch. 0/5 |06 teerfrei
Asphalt 0/8 6,5 teerfrei
0,03 |7,545 A (P 29)
Asphalt 0/11 4,7 teerfrei
Asphalt 0/11 3.9 teerfrei
Asphalt 0/11 53 Verdacht C
Asphalt 0/11 96 teerhaltig C

Gesamtdicke: Asphalt: 30,6 cm
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Anlage 1.9; Erganzung zum Prifbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA; PRUFTECHNIK MORCHEN
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600

Entnahmestelle: BK 9; NK 4752 005 0,760 rechts

‘ _ Verwertungs-
Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01
: s : Schnellverfahren| Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (cm) nach FGSV-AP | index | nach EPA
Nr. 27/2 [mg/ll | [mg/kg]
Asphalt*) 08 (7,0 teerfrei
Asphalt)  0/11 6,2 teerfrei 0,03 |5,968 A (P 30)
Asphalt*) 0/16 3.1 teerfrei A
Asphalt 0/16 8,3 Verdacht 0,031 |39,239 B (P7)
Asphalt 0/11 3.1 teerhaltig C
Asphalt 0/8 1.4 teerhaltig C
Ausgleichs. 0/32 3,6 | Verdacht c

*) obere 14 cm am BK > P 30

Gesamtdicke: Asphalt: 32,4 cm
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Anlage 1.10; Erganzung zum Prufbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA; PRUFTECHNIK MORCHEN
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600
Entnahmestelle: BK 10; NK 4752 006 0,200 links
. _ Verwertungs-

Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach

Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01

t : Schnellverfahren | Phenol- | Summe PAK
Material Enbaudicks {em) nach FGSV-AP | index | nach EPA
Nr. 27/2 [mag/l] [mglkg]

Asphalt 08 |14 teerfrei
Asphalt 0/16 6,5 teerfrei 0,021 (11,891 A (P 31)
Asphalt 011 6,2 teerfrei
Asphalt 0/11 6,7 teerfrei A
Asphalt 0/16 4,7 teerhaltig C
Asphalt 0/32 6,2 teerhaltig C
Gesamtdicke: Asphalt: 31,7 cm




Anlage 1.11; Erganzung zum Prufbericht Nr. 23782; BV: B 156 - 4. BA;
NK 4752 004 1,190 - NK 4752 006 0,600

Entnahmestelle:

(2]
V2340 %67 8 9101 20 s
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BK 11; NK 4752 006 0,500 rechts

INGENIEUR-GRUPPE
PRUFTECHNIK MORCHEN

) ) Verwertungs-
Schichtenaufbau Prufung auf teerhaltige klasse nach
Bestandteile im Bindemittel RuVA - StB 01
: : Schnellverfahren | Phenol-| Summe PAK
Material Einbaudicke (em) nach FGSV-AP |index |nach EPA
Nr. 27/2 [mall] [ma/kg]
Asphalt) 0/5 |13 teerfrei
Asphalt)  0/8 7.9 teerfrei 0,036 | 14,743 A (P 32)
Asphalt*)  0/11 75 teerfrei A
Diunnsch.  0/5 0,5 teerhaltig
Asphalt 0/11 3.7 teerhaltig 0,408 |80454 Cc (P8
Dinnsch. ~ 0/5 0,8 teerhaltig
Asphalt 0/8 1,8 |teerhaltig

*) obere 14 cm am BK = P 32

Gesamtdicke: Asphalt:

23,5cm
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Anlage 2.2
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