®

" FCB oru

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt

Bestimmung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes
nach DIN EN ISO 17892-11:2019

Auftraggeber: GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

Objekt: HRB StrauBfurt

Auftrags-Nr.: 0-20230191

Labornr.: 150123 [Bohrloch: BS 29-1/ 30-1/ 32| Probe: MP  |Teufe [m]: [ 0,80-2,20

Probenart: Probekérper im Proctorgerat hergestellt Dpr ~ 100% 0,85 -2,40

Bodenart: U,t,fs 0,55-1,10
1,00E-09

ki [ m/s ]

1,00E-11

1,00E-12

1
Durchlaufzeit t [Tage]

0 15

Durchmess Hohe Flache \%
(cm) (cm) (cm?) | (cm’)
10 5,03 78,54 395
Mep Wa Pa PdA
(9) (9/cm?) | (glcm?)
759 0,241 1,92 1,55
Mee WEg PE
(9) (g/cm?)
764 0,249 1,93
Ps €a Na Sra
(g/cm®)
2,63 0,699 0,411 0,91
Durchstrémung von unten n. oben
allseit.stat.Belast.: 45 kN/m? |Sattigungsdruck: 0
Raumtemperatur: 20 °C hydr.Gefille i: 30
Unterwasserdruck: 15 kN/m? |Oberwasserdruck: 0
[[kzo-Wert: [ 35E-11 mis  |ko-Wert | 27E-11  m/s

01.12.2023
Geprift:
kf_150123.xls



" FCB oru

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt

®

Bestimmung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes
nach DIN EN ISO 17892-11:2019

Auftraggeber: GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Objekt: HRB Strauffurt
Auftrags-Nr.: 0-20230191
Labornr.: 150223 |[Bohrloch:  BS 24/ 26/ 27 [Probe: MP _ [Teufe [m]: ] 1,80 - 3,30
Probenart: Probekoérper im Proctorgerat hergestellt  Dpr ~ 100% 2,40 - 3,20
Bodenart: U,t.fs,g 1,80 - 3,20
1,00E-09
—, 1,00E-10
0
£
=
X
1,00E-11
1,00E-12

Durchlaufzeit t [Tage]

Durchmess Hohe Flache \"
(cm) (cm) (cm?) (cm?)
10 8,69 78,54 683
Mep Wa Pa PdA
(9) (g/cm?) | (g/cm?)
1455 0,197 2,13 1,78
Mee WE PE
(9) (g/cm?)
1451 0,194 2,12
Ps €a N Sra
(g/cm®)
2,74 0,539 0,350 1,00
Durchstrémung von unten n. oben
allseit.stat.Belast.: 56 kN/m? |Sattigungsdruck: 0
Raumtemperatur: 20 °C hydr.Gefille i: 30
Unterwasserdruck: 26 kN/m? |Oberwasserdruck: 0
([kz0-Wert: 8,4E-11 m/s J<io-Wert | 6,5E-11  mis |

01.12.2023
Geprift:
kf_150223.xls



FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung
d S
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
31,5
63
>63,0

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 49

1,65 - 3,50
Probe 5
120523

Kornfraktionen

(%)
Ton
Schiuff
Feinsand
Mittelsand
Grobsand
Sand
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine

U
Cc

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)
w(unten)

w(o) 0,20

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg 0,05

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage



FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung
d S
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
31,5
63
>63,0

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 49

3,50 -5,70
Probe 7
150623

9

Kornfraktionen

(%)
Ton
Schluff
Feinsand
Mittelsand
Grobsand
Sand
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine

U
Cc

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o)

Wi

Plastizitat

Ip

Ic

Gliihverlust

A 0,07
Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung
d S
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
31,5
63
>63,0

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 7

4,00 - 5,00
Probe 8
151123

9

TL
Kornfraktionen

(%)
Ton
Schluff
Feinsand
Mittelsand
Grobsand
Sand
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine

U
Cc

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(<04mm) 0,13
W(oben)
w(unten)
w(o) 0,11
w, 0,35
Wp 0,24

Wi

Plastizitat

Ip 0,11
e 2,01
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



Plastizitatsindex Ip

0,5

0.4

0,3

0,2

0,1

Plastizitatsdiagramm nach CASAGRANDE

HRB Strauffurt

FCB smen

K

Baugrund = Geotechnik = Planung = Umwelt

| '
0 0 ]
I /
' ' ausgepragt TA
| mittelplastische | _;I)_Iastische UA
: Tone one UA
I I 1A ~
| ' UA
' ™ a2 UA oT
' 3
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ST -ST* " ot
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A151123 BS 7 Probe 8 Teufe [m] 4,00 - 5,00 FlieBgrenze WL lagenr:



FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063 10
0,125 11
0,25 13
0,5 17
1 21
2 25
4 29
8 34
16 M
31,5 58
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 49

0,48 - 0,62
Probe 4
119123

g
gG,mg,s,u’,fg’

[GU]

Kornfraktionen

(%)

Ton
Schiuff 10
Feinsand 2

Mittelsand 6
Grobsand 7

Sand 15
Feinkies 7
Mittelkies 15
Grobkies 53

Kies 75

Steine

U
C 10,3

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach Mallet

2,4E-03 m/s

gepr.:

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)
w(unten)

w(o)

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust
Vi

Iom
Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 26
0,0063 43
0,02 88
0,063 94
0,125 95
0,25 95
0,5 95
1 96
2 96
4 97
8 99
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 5

1,60 - 2,00
Probe 4
119223

g
Ut

TL

Kornfraktionen

(%)
Ton 26
Schiuff 68
Feinsand 1
Mittelsand
Grobsand 1
Sand 2
Feinkies 2
Mittelkies 2
Grobkies
Kies 4
Steine
U
C

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)
w(unten)
w(o) 0,18
wL 0,33
Wp 0,22

0,19

Wi

Plastizitat

Ip 0,11
Ic 1,25
Gliihverlust

Vi

Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,82

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :

Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 41
0,0063 52
0,02 70
0,063 93
0,125 94
0,25 96
0,5 98
1 98
2 99
4 99
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

HRB Strauffurt

0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
BS9+BS 10

0,90-2,00 - 0,50-0,90
Probe 3 + Probe 2

119323
(¢
U,t*s'
Glimmer
UA
Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
(%) w(<0,4mm) 0,24 (t/m3)
Ton 41 w(oben) p
Schluff 52 w(unten) Ps 2,63
Feinsand 2 w(o) 0,23  pg
Mittelsand 3 wL 0,50 Pr
Grobsand 1 Wp 0,30 p'
Sand 6 Wy
Feinkies 1 Wg e
Mittelkies WE Neff n
Grobkies Wy Sr
Kies 1 W
Steine Plastizitat max e
Ip 0,21 min e
U Ic 1,27 D
Cc Gliihverlust Proctordichte
Vg 0,06 ppo
Iom W pr
Kalkgehalt
Vca

m/s

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 10 + BS 12

2,60-2,90 - 2,40-3,20
Probe 5 + Probe 5
119423

g

G,s*,u’
Glimmer
GU

Kornfraktionen Wasserzahlen

d S
(mm) (%) (%) w(< 0,4 mm)
0,002 Ton w(oben)
0,0063 Schluff 13 w(unten)
0,02 Feinsand 5 w(o)
0,063 13 Mittelsand 17 wL
0,125 15 Grobsand 16 Wp
0,25 19 Sand 38 Wy
0,5 31 Feinkies 24 Wg
1 42 Mittelkies 24 WE Nef
2 51 Grobkies 1 Wy
4 64 Kies 49 Wy
8 81 Steine Plastizitat
16 99 Ip
31,5 100 U Ic
63 100 c Gliihverlust
>63,0 100 Vi
lom
K-Wert aus KorngréBenverteilung Kalkgehalt
nach Mallet Vca
1,7E-04 mis

gepr.:

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 17

2,30 - 3,00
Probe 5
119523

g

U,s* t
Glimmer
TL

Kornfraktionen Wasserzahlen

d S
(mm) (%) (%) w(<0,4mm) 0,17
0,002 19 Ton 19 w(oben)
0,0063 27 Schluff 42 W(unten)
0,02 38 Feinsand 19 w(o) 0,15
0,063 61 Mittelsand 12 w, 0,30
0,125 73 Grobsand 5 Wp 0,20
0,25 84 Sand 36 Wn
0,5 91 Feinkies 3 Wg
1 94 Mittelkies WE Nef
2 97 Grobkies Wy
4 99 Kies 3 2
8 100 Steine Plastizitat
16 100 Ip 0,10
31,5 100 U lc 1,29
63 100 Cc Glihverlust
>63,0 100 Vg
Iom
K-Wert aus KorngréBenverteilung Kalkgehalt
nach USBR Vca
3,4E-09 mis

gepr.:

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,69

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 33
0,0063 45
0,02 63
0,063 87
0,125 90
0,25 93
0,5 95
1 96
2 97
4 98
8 99
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 18

2,40 - 3,00
Probe 5
119623

g

U,t*s'
Pflanzenreste
™

Kornfraktionen

(%)

Ton 33
Schiuff 54
Feinsand 5

Mittelsand 3
Grobsand 2

Sand 10
Feinkies 2
Mittelkies 1
Grobkies

Kies 3

Steine

U
C

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)
w(unten)
w(o) 0,19
wL 0,45
Wp 0,27

0,20

Wi

Plastizitat

Ip 0,19
Ic 1,34
Gliihverlust

Vg 0,05
Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,60

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :

Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 34
0,0063 48
0,02 71
0,063 96
0,125 99
0,25 100
0,5 100
1 100
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 21

1,40 - 2,00
Probe 4
119723

g
u,t*

UA

Kornfraktionen

(%)
Ton 34
Schiuff 62
Feinsand 4
Mittelsand
Grobsand
Sand 4
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine
U
C

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)

w(unten)

w(o) 0,28
wL 0,55

Wi

Plastizitat

Ip 0,21
Ic 1,31
Gliihverlust

Vg 0,05
Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,60

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :

Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 30
0,0063 44
0,02 68
0,063 94
0,125 95
0,25 100
0,5 100
1 100
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 24

0,60 - 0,80
Probe 3
119823

g
Ut,s'

UA

Kornfraktionen

(%)
Ton 30
Schiuff 64
Feinsand 4
Mittelsand 2
Grobsand
Sand 6
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine
U
C

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)

w(unten)

w(o) 0,19
wL 0,51

Wi

Plastizitat

Ip 0,17
Ic 1,91
Gliihverlust

Vg 0,05
Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,57

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :

Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 44
0,0063 58
0,02 74
0,063 93
0,125 94
0,25 96
0,5 96
1 97
2 98
4 99
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 29

0,90 - 2,20
Probe 3
119923

g

U,t*s'
Pflanzenreste
UA

Kornfraktionen

(%)
Ton 44
Schiuff 49

Feinsand 2
Mittelsand 1
Grobsand 2
Sand 5
Feinkies 2
Mittelkies
Grobkies

Kies 2
Steine

U
Cc

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(<0,4mm) 0,21
w(oben)
w(unten)
w(o) 0,20
wL 0,55
Wp 0,31

Wi

Plastizitat

Ip 0,24
Ic 1,42
Gliihverlust

Vg 0,06
Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,59

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 46
0,0063 61
0,02 77
0,063 95
0,125 99
0,25 100
0,5 100
1 100
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 30

2,80 - 3,90
Probe 4
120023

(¢
U,t*fs'

UA

Kornfraktionen

(%)
Ton 46
Schiuff 49
Feinsand 5
Mittelsand
Grobsand
Sand 5
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine
U
C

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)

w(unten)

w(o) 0,19
wL 0,54
Wp 0,29

Wi

Plastizitat

Ip 0,25
Ic 1,41
Gliihverlust

Vi

Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,64

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :

Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 49
0,0063 62
0,02 80
0,063 98
0,125 99
0,25 100
0,5 100
1 100
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 34

0,50 - 1,15
Probe 3
120123

g
u,t*

UA

Kornfraktionen

(%)
Ton 49
Schiuff 49
Feinsand 2
Mittelsand
Grobsand
Sand 2
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine
U
C

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)

w(unten)

w(o) 0,30
wL 0,52

Wi

Plastizitat

Ip 0,22
Ic 1,03
Gliihverlust

Vg 0,04
Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,57

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d )
(mm) (%)
0,002 34
0,0063 48
0,02 71
0,063 96
0,125 98
0,25 100
0,5 100
1 100
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 44

1,00 - 3,10
Probe 3
120223

g
u,t*

TL-TM

Kornfraktionen

(%)
Ton 34
Schiuff 62
Feinsand 3
Mittelsand 1
Grobsand
Sand 4
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine
U
C

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)
w(unten)

w(o) 0,23

Wi

Plastizitat

Ip

Ic

Gliihverlust

Vg 0,05
Iom

Kalkgehalt

Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,61

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063 5
0,125 6
0,25 7
0,5 9
1 16
2 30
4 45
8 65
16 90
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 44

4,00 - 6,00
Probe 5
120323

g
G,gs,u’

GU

Kornfraktionen

(%)

Ton
Schiuff 5
Feinsand 2

Mittelsand 4
Grobsand 19
Sand 25
Feinkies 28
Mittelkies 35

Grobkies 7
Kies 70
Steine

U 12,2
C 11

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach Beyer

2,3E-03 m/s

gepr.:

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)
w(unten)

w(o)

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust
Vi

Iom
Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund ¢ Geotechnik ¢ Planung ¢ Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002 26
0,0063 39
0,02 59
0,063 86
0,125 94
0,25 97
0,5 99
1 99
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB Strauffurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 45

1,50 - 2,30
Probe 3
120423

(¢
U,t,fs'

TL-TM

Kornfraktionen

(%)
Ton 26
Schluff 60

Feinsand 10
Mittelsand 3
Grobsand 1

Sand 14
Feinkies
Mittelkies
Grobkies

Kies

Steine

U
Cc

K-Wert aus KorngréBenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
w(oben)
w(unten)

w(o) 0,17

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust
Vi

Iom
Kalkgehalt
Vca

Dichten
(t/m?3)

Ps 2,64

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W por

Anlage
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FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

Schurf 1 + Schurf 2

0,12-0,38 - 0,12-0,62
Probe 2 + Probe 2
149823

g
G,s,u
Pflanzenreste

[GU*]

Kornfraktionen @ Wasserzahlen

d S
(mm) (%) (%) w(< 0,4 mm)
0,002 Ton w(oben)
0,0063 Schluff 19  Ww(unten)
0,02 Feinsand 2 w(o)
0,063 19 Mittelsand 9 w,
0,125 20 Grobsand 11 Wp
0,25 22 Sand 22 Wy
0,5 28 Feinkies 14 Wg
1 35 Mittelkies 24 Wg Neff
2 41 Grobkies 21 Wy
4 48 Kies 59 2
8 59 Steine Plastizitat
16 75 Ip
31,5 87 U I
63 100 Cc Gliihverlust
>63,0 100 Vg
Iom
K-Wert aus KorngroRenverteilung Kalkgehalt
nach Mallet Vca
3,0E-05 m/s
gepr.:

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB cmon

Baugrund = Geotechnik = Planung = Umwelt

Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :

Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
//
90 A
/
80 /

70 /

60 7

50 A

40 ~

30 i

20 —

Siebdurchgang in % der Gesamtmasse

10

0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100

KorngréfRe d in mm

Bohrloch/Schurf - Nr. : Schurf 1 + Schurf 2 Lockergestein n. DIN 4022 : G,s,u
Labornummer : 149823 Lockergestein n. DIN 18196 : [GU*]
Probenummer : Probe 2 + Probe 2 U=d60/d10 :

Entnahmeteufe [m ] : 0,12-0,38 - 0,12-0,62 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 3,0E-05 aus KV nach Mallet Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063 14
0,125 15
0,25 18
0,5 25
1 35
2 42
4 51
8 66
16 84
31,5 94
63 100
>63,0 100

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

Schurf 1 + Schurf 2

0,38-0,80 - 0,62-0,80
Probe 3 + Probe 3

149923

g

G,s,u’
Pflanzenreste
[GU]

Kornfraktionen

(%)

Ton
Schluff 14
Feinsand 3

Mittelsand 11

Grobsand 14
Sand 28

Feinkies 19

Mittelkies 26

Grobkies 13
Kies 58
Steine

U
Cc

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach Mallet

2,3E-04 mis

gepr.:

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o)

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB cmon
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
e
90 //
@ A
)
2 /
© 80
£ /
S /
© 70 -
0 E— /
S /
o 60
3
X 50 /’/
c /
c 40
S
/
G 30 j
—
S
B 20
()
N —
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngréfRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : Schurf 1 + Schurf 2 Lockergestein n. DIN 4022 : G,s,Uu'
Labornummer : 149923 Lockergestein n. DIN 18196 : [GU]
Probenummer : Probe 3 + Probe 3 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 0,38-0,80 - 0,62-0,80 C=(d30)*2/d10*d60 :
Durchl.-Beiwert k [m/s] : 2,3E-04 aus KV nach Mallet Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063 2
0,125 3
0,25 5
0,5 11
1 18
2 24
4 33
8 59
16 89
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

Schurf 3

0,11 - 0,60
Probe 2
150023

g
mG,fg,s,g9'
Glimmer

[GW]

Kornfraktionen

(%)

Ton
Schluff 2
Feinsand 2

Mittelsand 9
Grobsand 11
Sand 22
Feinkies 26
Mittelkies 43

Grobkies 7
Kies 76
Steine

U 18,4
C 2,8

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach Beyer

1,2E-03 m/s

gepr.:

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o)

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB cmon
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100 /
/
/
90
e /
)
8 80 /
£ /
£
® 70 /
P —
S
o 60
)
©
S 50
(=)
£ /
— /
8’ 40 /
g /
< 30 A
= L
L®)
2 20 //
2 ——— ps
(7)) i~
10 //
—/
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngréfRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : Schurf 3 Lockergestein n. DIN 4022 : mG,fg,s,gg’
Labornummer : 150023 Lockergestein n. DIN 18196 : [GW]
Probenummer : Probe 2 U=d60/d10 : 18,4
Entnahmeteufe [m ] : 0,11-0,60 C=(d30)"2/d10*d60 : 2,8
Durchl.-Beiwert k [m/s] : 1,2E-03 aus KV nach Beyer Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : HRB Strauf3furt
Auftragnummer: 0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bohrlochnr. BS 29
Hoch :
Rechts :
NN Hohe/ Teufe (m) : 2,70-4,10
Werkprobenummer : Probe 5
Labornummer : 150323
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : U,t*s'
Bodenart n. DIN 18196 : UM
Korngr.-verteilung Kornfraktionen = Wasserzahlen Dichten
d S
(mm) (%) (%) w(<0,4mm) 0,21 (t/m?3)
0,002 41 Ton 41 w(oben) p
0,0063 56 Schluff 50  W(unten) Ps 2,69
0,02 74 Feinsand 4 w(o) 0,20 Pd
0,063 91 Mittelsand 1 w 0,48 Pr
0,125 94 Grobsand 2 Wp 0,28 p’
0,25 95 Sand 7 Wy
0,5 96 Feinkies 2 Wg e
1 97 Mittelkies WE Neff n
2 98 Grobkies Wy Sr
4 100 Kies 2 \\Z]
8 100 Steine Plastizitat max e
16 100 Ip 0,20 min e
31,5 100 U Ic 1,36 D
63 100 C Gluhverlust Proctordichte
>63,0 100 Vg P pr
Iom w pr
K-Wert aus KorngroRenverteilung Kalkgehalt
nach Vca
m/s

gepr.:

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB cmon
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100 —
—’—/7
90 1
o) yd
)
7] /
© 80 -
£
£
? /
© 60 v
o) d
©
S 50
£ 7
2 40 —
(U v 4
2
o 30
S
IS
© 20
0p]
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngrofRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 29 Lockergestein n. DIN 4022 : U,t*,s'
Labornummer : 150323 Lockergestein n. DIN 18196 : UM
Probenummer : Probe 5 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 2,70-4,10 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




Plastizitatsindex Ip

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Plastizitatsdiagramm nach CASAGRANDE

HRB Strauffurt

FCB o

Baugrund = Geotechnik = Planung = Umwelt

| |
]
! | ausgepragt TA
: _rpittelplastische :: _;?_Iastische / UA
one one
UA
|
0 | 1A =
! ! UA
i ™ e A oT
: A
o — V1 I;’one mit organischen
plastische ™ Nﬂ ] eimengungen,organogene
Tone | Tone u. ausgepragt
TL / UM i zusammendriickbare Schluffe
oT oT
Sand-Ton- 0
u?arr;isc%r; ST-ST* ) UM
/ ouU ot
Sand-Schiuff-
Girr]nisczeu SU- UL uL UM
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
4150323 BS 29 Probe 5 Teufe [m] 2,70 - 4,10 FlieBgrenze wlL

Anlagenr:



FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :

Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

HRB Strauffurt

0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
BS 26-1

0,60 - 2,20
MP 3+4
150423

g
uU,t* fs'
Pflanzenreste

d S
(mm) (%)
0,002 31
0,0063 42
0,02 63
0,063 94
0,125 98
0,25 100
0,5 100
1 100
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

UM-TM
Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
(%)  w(<0,4mm) (t/m3)
Ton 31 w(oben) p
Schluff 63  W(unten) Ps 2,67
Feinsand 5 w(o) 0,22 Pd
Mittelsand 1 w 0,46 Pr
Grobsand Wp 0,27 p’
Sand 6 Wy
Feinkies Wg e
Mittelkies Wg Neff n
Grobkies Wy Sr
Kies \\Z]
Steine Plastizitat max e
Ip 0,19 min e
U Ic 1,26 D
Cc Gliihverlust Proctordichte
Vgl P pr
Iom w pr
Kalkgehalt
Vca

m/s

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB cmon
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
’ﬂ
90 /
0 /
)
2 /
© 80 /
= /
£
8 /
2 60 /
o /
< /
X 50 7
c Pd
R= v
> 40 —
] P
-8) ' 4
o 30 —
S
IS
© 20
0p]
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngrofRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 26-1 Lockergestein n. DIN 4022 : U,t* fs'
Labornummer : 150423 Lockergestein n. DIN 18196 : UM-TM
Probenummer : MP 3+4 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 0,60 -2,20 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




Plastizitatsdiagramm nach CASAGRANDE

HRB Strauffurt

FCB o

Baugrund = Geotechnik = Planung = Umwelt

Plastizitatsindex Ip

0,8

| |
]
! | ausgepragt TA
| mittelplastische | _;?Iastische UA
: Tone ] one UA
i | 1A ~
| |
! ™ A UA oT
| &)
29,

leicht W P /l Tone mit organischen

plastisc ™ ) Beimengungen,organogene

Tone ) Tone u. ausgepragt

TL UM | zusammendriickbare Schluffe
Sand-Ton- % ) oT oT
Gemische
ST -ST*
/ ouU ot
Sand-Schlufi-
Girr]nisczeu SU- UL uL UM
0,2 0,3 0,4 0,6 0,7
4150423 BS 26-1 MP 3+4 Teufe [m] 0,60 - 2,20 FlieRgrenze wl.

Anlagenr:



FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d S
(mm) (%)
0,002 26
0,0063 43
0,02 63
0,063 89
0,125 99
0,25 100
0,5 100
1 100
2 100
4 100
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 6

1,80 - 4,50
Probe 3
150523

g
U,t,fs'
Glimmer

TL-TM

Kornfraktionen

(%)
Ton 26
Schluff 63
Feinsand 11
Mittelsand
Grobsand
Sand 11
Feinkies
Mittelkies
Grobkies
Kies
Steine
U
C

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o) 0,15

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten
(t/m?)

Ps 2,68

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

Auftrags-Nr.:  0-20230191 FCB oo
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
/
/7
o 90 y <
% 80 /[
E /
£ /
o /
© 60 /
—
) /
R /
X 50 /‘
£
o2 40 -
%
S 30 -
—
S 7
g z
© 20
0p]
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngrofRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 6 Lockergestein n. DIN 4022 : U,t,fs'
Labornummer : 150523 Lockergestein n. DIN 18196 : TL-TM
Probenummer : Probe 3 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 1,80 - 4,50 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063 25
0,125 27
0,25 30
0,5 54
1 72
2 78
4 83
8 88
16 94
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 49

5,70 - 6,00
Probe 8
150723

g
S,u,g

Glimmer, Pflanzenreste

SuU*

Kornfraktionen

(%)

Ton
Schluff 25
Feinsand 4

Mittelsand 31
Grobsand 18

Sand 53
Feinkies 8
Mittelkies 10
Grobkies 4

Kies 22

Steine

U
C

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o)

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB cmon
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
o 90 .,/’
g !
© 80 L
= e
S -
© 70 “
0 /
o /
o 60
—
© /
© /V
X 50 /
£ /‘
2 40 4
g /
S 30 ,/
5 _—/
IS
© 20
0p]
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngrofRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 49 Lockergestein n. DIN 4022 : S,ug
Labornummer : 150723 Lockergestein n. DIN 18196 : SuU*
Probenummer : Probe 8 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 5,70 - 6,00 C=(d30)*2/d10*d60 :
Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002
0,0063
0,02
0,063 9
0,125 10
0,25 11
0,5 25
1 44
2 49
4 54
8 66
16 91
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 47

3,80 - 6,00
Probe 5
150823

g
G,s*,u’

Glimmer, Pflanzenreste

GU

Kornfraktionen

(%)

Ton
Schluff 9
Feinsand 2

Mittelsand 20
Grobsand 18
Sand 40
Feinkies 13
Mittelkies 32

Grobkies 6
Kies 51
Steine

U 45,3
C 0,5

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach Mallet

41E-04 m/s

gepr.:

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o)

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten

(t/m?)

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB smn
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn
fein grob fein mittel grob fein grob
100
90
()
)
% 80
£
£
] 70
7]
o 7
) p.
o 60 V4
[0 /
© /V
X 50 "
£ /,/
o 40 /
c /
© /
2 Y/
S 30
—
S
IS
© 20
0p]
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 63 100
KorngrofRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 47 Lockergestein n. DIN 4022 : G,s*,Uu'
Labornummer : 150823 Lockergestein n. DIN 18196 : GU
Probenummer : Probe 5 U=d60/d10 : 453
Entnahmeteufe [m ] : 3,80 -6,00 C=(d30)"2/d10*d60 : 0,5
Durchl.-Beiwert k [m/s] : 4,1E-04 aus KV Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)

0,002 41
0,0063 57
0,02 74
0,063 93
0,125 97
0,25 97
0,5 97

1 97

2 98

4 98

8 99
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 2

0,60 - 1,40
Probe 3
150923

g

U,t*s'
Pflanzenreste
TM-TA

Kornfraktionen

(%)
Ton 41
Schluff 52
Feinsand 4
Mittelsand
Grobsand 1
Sand 5
Feinkies 1
Mittelkies 1
Grobkies
Kies 2
Steine
U
C

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o) 0,12

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten
(t/m?)

Ps 2,69

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

Auftrags-Nr.:  0-20230191 FCB oo
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
-
A1
90 d
o /
B /
@ 80 /
£ /
E 7
o /
) 60 /
— /1
) A
© /'
X 50 /'
c /
c 40 7
®
o))
G 30
—
S
IS
© 20
0p]
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngroéfRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 2 Lockergestein n. DIN 4022 : U,t*,s'
Labornummer : 150923 Lockergestein n. DIN 18196 : TM-TA
Probenummer : Probe 3 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 0,60-1,40 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :
Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d s
(mm) (%)
0,002 45
0,0063 66
0,02 84
0,063 95
0,125 96
0,25 96
0,5 97
1 97
2 98
4 99
8 100
16 100
31,5 100
63 100
>63,0 100

HRB StraufBfurt
0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

BS 7

3,40 - 4,00
Probe 7
151023

9
u,t*

TM-TA

Kornfraktionen

(%)
Ton 45
Schluff 50
Feinsand 1
Mittelsand 1
Grobsand 1
Sand 3
Feinkies 2
Mittelkies
Grobkies
Kies 2
Steine
U
C

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

m/s

Wasserzahlen

w(< 0,4 mm)
W(oben)
w(unten)

w(o) 0,21

Wi
Plastizitat
Ip

Ic
Gliihverlust

Vg

Iom

Kalkgehalt
Vca

Dichten
(t/m?)

Ps 2,78

Sr

max e
min e

D
Proctordichte

P pr
W pr

Anlage



KorngroBenverteilung

FCB cmon
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
7
90 ]
B v
7] /
© 80
£ /
= /
7
© 60 4
| S
© /|
© //
X 50
£
——A
2 40 =#£
@©
2
o 30
S
IS
© 20
)}
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 6,3 10 20 63 100
KorngrofRe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS7 Lockergestein n. DIN 4022 : u,t*
Labornummer : 151023 Lockergestein n. DIN 18196 : TM-TA
Probenummer : Probe 7 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 3,40-4,00 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik « Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt :
Auftragnummer:
Auftraggeber :
Bohrlochnr.

Hoch :

Rechts :

NN Hohe/ Teufe (m) :
Werkprobenummer :
Labornummer :
Stratigraphie :
Probenart :

Probenspezifikation :

Bodenart n. DIN 18196 :

Korngr.-verteilung

d
(mm)
0,002
0,0063
0,02
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
31,5
63
>63,0

K-Wert aus KorngroRenverteilung

nach

gepr.:

S

(%)

28
41
73
94
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

HRB Strauffurt

0-20230191

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
BS 37

1,60 - 4,40
MP 5+6
151223
g
U,t,fs'
Glimmer
TL
Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
(%)  w(<0,4mm) (t/m3)
Ton 28 w(oben) p
Schluff 66  W(unten) Ps 2,77
Feinsand 6 w(o) 0,14 Pd
Mittelsand w 0,31 Pr
Grobsand Wp 0,22 p’
Sand 6 Wy
Feinkies Wg e
Mittelkies Wg Neff n
Grobkies Wy Sr
Kies \\Z]
Steine Plastizitat max e
Ip 0,09 min e
U Ic 1,89 D
Cc Gliihverlust Proctordichte
Vgl P pr
Iom w pr
Kalkgehalt
Vca

m/s

Anlage



KorngrofRenverteilung FCB
% GmbH

Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

Baugrund = Geotechnik = Planung = Umwelt

Objekt : HRB Straul¥furt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100 L
920 d

80 /
70 /
60 /

Siebdurchgang in % der Gesamtmasse

50
—— /
40 a
30 —
20
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 1 2 63 10 20 63 100
Korngréfe d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 37 Lockergestein n. DIN 4022 : U,t,fs'
Labornummer : 151223 Lockergestein n. DIN 18196 : TL
Probenummer : MP 5+6 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 1,60 - 4,40 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




Plastizitatsdiagramm nach CASAGRANDE

HRB Strauffurt
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FCB cmon

Baugrund e Geotechnik  Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : HRB Strauffurt
Auftragnummer: 0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bohrlochnr. BS 52 + BS 53
Hoch :
Rechts :
NN Hohe/ Teufe (m) : 1,80-3,80 - 2,50-3,70
Werkprobenummer : Probe 3 + Probe 4
Labornummer : 151323
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : U,g,s
Bodenart n. DIN 18196 : [UL]
Korngr.-verteilung Kornfraktionen = Wasserzahlen Dichten
d S
(mm) (%) (%) w(< 0,4 mm) (t/m3)
0,002 Ton w(oben) p
0,0063 Schluff 47  w(unten) Ps
0,02 Feinsand 8 w(@) 0,12 Pd
0,063 47 Mittelsand 8 w, Pr
0,125 52 Grobsand 7 Wp p'
0,25 57 Sand 23 Wy
0,5 62 Feinkies 9 Wsg e
1 66 Mittelkies 14 Wg Neff n
2 70 Grobkies 7 W, Sr
4 75 Kies 30 Wy
8 81 Steine Plastizitat max e
16 90 Ip min e
31,5 100 u Ic D
63 100 c Gluhverlust Proctordichte
>63,0 100 Vg P or
Iom W pr
K-Wert aus KorngroRenverteilung Kalkgehalt
nach Vca
m/s

gepr.:

Anlage



KorngroRenverteilung

FCB cmon
Auftrags-Nr.:  0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
Objekt : HRB Strauffurt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein mittel grob fein mittel grob fein mittel grob
100
“
. 90 //
n 7
0] Pg
(U 80 “
= A
£
® 70
P —
S b
g 60 //
R 50 . —
-
£
8’ 40
®
(@]
S 30
—
S
B 20
.0 —
0p]
10
0
0,001 0,002 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 063 1 2 6,3 10 20 63 100
Korngrdfle d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 52 + BS 53 Lockergestein n. DIN 4022 : u,g,s
Labornummer : 151323 Lockergestein n. DIN 18196 : [UL]
Probenummer : Probe 3 + Probe 4 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [m ] : 1,80-3,80 - 2,50-3,70 C=(d30)*2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : aus KV nach Anlage




FCB cmon

Baugrund e Geotechnik  Planung « Umwelt

Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : HRB Strauffurt
Auftragnummer: 0-20230191
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bohrlochnr. BS 54 + BS 55
Hoch :
Rechts :
NN Hohe/ Teufe (m) : 1,40-3,70 - 1,90-3,30
Werkprobenummer : Probe 3 + Probe 4
Labornummer : 151423
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : S,u*,g*
Bodenart n. DIN 18196 : [SU*-ST*]
Korngr.-verteilung Kornfraktionen = Wasserzahlen Dichten
d S
(mm) (%) (%) w(< 0,4 mm) (t/m3)
0,002 Ton w(oben) p
0,0063 Schluff 38  W(unten) Ps
0,02 Feinsand 8 w(@) 0,10 Pd
0,063 38 Mittelsand 10 w Pr
0,125 42 Grobsand 9  wp p’
0,25 48 Sand 27 Wy
0,5 54 Feinkies 13 Wg e
1 60 Mittelkies 17 Wg Neff n
2 65 Grobkies 5 Wy Sr
4 71 Kies 35 Wy
8 81 Steine Plastizitat max e
16 93 Ip min e
31,5 100 u Ic D
63 100 c Gluhverlust Proctordichte
>63,0 100 Vg P or
Iom W pr
K-Wert aus KorngroRenverteilung Kalkgehalt
nach Vca
m/s

gepr.:

Anlage



KorngroRenverteilung

Entnahmeteufe [m ] :

1,40-3,70 - 1,90-3,30

C=(d30)*2/d10*d60 :
Durchl.-Beiwert k [m/s] :

Auftrags-Nr.:  0-20230191 FCB oo
Auftraggeber : GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH ERLITERAISGROISEIRIKS BIRSERE SRS
HRB Strauffurt Datum :
Tonkorn Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
fein grob fein mittel fein mittel grob
100
90
o)
7]
S 80 A
E A
S /T
i
8 70 -
S
- 60
5 A
]
X 50 P
£ ~
8) 40 L~ /
®©
2
3 30
S
B 20
.0
wn
10
0
0,001 0,0063 0,01 0,02 0,063 0,1 0,2 0,63 6,3 10 20 63 100
Korngrdfle d in mm
Bohrloch/Schurf - Nr. : BS 54 + BS 55 Lockergestein n. DIN 4022 : S,u*,g*
Labornummer : Lockergestein n. DIN 18196 : [SU*-ST*]
Probenummer : Probe 3 + Probe 4 U=d60/d10 :

aus KV nach Anlage
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Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwaelt

Bestimmung der Scherfestigkeit nach DIN 18137 Teil 3

Kreisringscherversuch
unter Wasser

Auftraggeber: GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Objekt: HRB Strauffurt
Auftrag-Nr.: 0-20230191
Labor-Nr: 150123 Probe-Nr.: | MP |
Bhrg-Nr.: BS 29-1/ 30-1/ 32 Teufe [m]:
Bemerkungen: Probekoérper im Proctorgerat hergestellt U, t,fs dunkelbraun
Vorbelastung [kN/m?]: |Konsolidierungszeit [h]: 312
Schergeschwindigkeit [mm/min]: 0,031 | ps [g/lcm?] 2,63
Probenquerschnittsflaiche A[cm?]: 50 |Einbauprobenh6he hA[cm]: 1,65
Bruch Rest
(o} Tb Tr Sy S, Wp WEg P
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm] [mm] [g/cm?]
100 62 54 1,4 28,7 | 0,258 | 0,266 1,91
200 123 120 9,7 27,3 | 0,254 | 0,260 1,88
400 215 210 8,6 18,5 | 0,247 | 0,242 1,93
Scherparameter
¢' c' ¢'r c'r
[°] [kN/m?] [°] |I[kN/m?]
[fiir6=0..400 kN/m? 26,7 16 27,0 9
300
¢ Bruch
200 / Reg1
Ng /
4 A Restfest
=
< /
Reg2
100 —]
a
0
0 100 200 300 400 500
c [kN/m?]
Geprift:

sgn_150123.xls
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FCB omor

[l

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwaelt

Bestimmung der Scherfestigkeit nach DIN 18137 Teil 3

Kreisringscherversuch
unter Wasser

Auftraggeber: GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Objekt: HRB Strauffurt
Auftrag-Nr.: 0-20230191
Labor-Nr: 150223 Probe-Nr.: | MP |
Bhrg-Nr.: BS 24/ 26/ 27 Teufe [m]:
Bemerkungen: Probekoérper im Proctorgerat hergestellt U,t,fs,g hellbraun
Vorbelastung [kN/m?]: |Konsolidierungszeit [h]: 335
Schergeschwindigkeit [mm/min]: 0,031 | ps [g/lcm?] 2,74
Probenquerschnittsflache A[cm?]: 50 |Einbauprobenh6he hA[cm]: 1,65
Bruch Rest
(o} Tb Tr Sy S, Wp WEg P
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [mm] [mm] [g/cm?]
100 51 48 6,6 6,8 0,204 [ 0,214 2,03
200 124 112 6,5 32,0 | 0,209 | 0,202 2,04
400 221 200 6,7 41,5 | 0,203 | 0,201 2,03
Scherparameter
¢' c' ¢'r c'r
[°] [kN/m?] [°] |I[kN/m?]
[fiir6=0..400 kN/m? 29,0 2 26,4 4
300
¢ Bruch
200 / Reg1
Ng /
4 A Restfest
=
= /
Reg2
100
0
0 100 200 300 400 500
c [kN/m?]
Geprift:

sgn_150223.xls
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Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden

University of Applied Sciences
Fakultdt Bauingenieurwesen

Friedrich-List-Platz 1
01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

GeoteChnik Labor e-mail: geotech@htw-dresden.de

Bericht Nr. 23326

Labor-Bericht: Priifergebnisse

Projekt

HRB StraufBfurt

Projekt-Nr. : -

Auftrag
Auftrags-Nr.
Hier:

Auftraggeber

Bearbeiter

Laborbericht Nr.

Datum

Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Wolter

Laborleiter

HRB StraufBfurt
0-20230191

FCB Fachbiiro fiir Consulting und Bodenmechanik GmbH
Verwaltungsring 10
04571 Rotha

Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Wolter
M.Sc. Birsen Bilgili-Yiiksel

Silva Wunderwald

23326

5. Dezember 2023

M.Sc. Birsen Bilgili-Yiiksel

Bearbeiter/-in
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Datensatz: 17418

Schema: s2-gtp-wt

Datum: 2023-12-05 12:42:18

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultdt Bauingenieurwesen

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung

Benennung
Beschreibung (DIN EN ISO 14688-2)
Bodengruppe (DIN 18196)

Bemerkung : MP BS 40/3, 37/6, 32/6

Mittlerer Kennwert 0.1739 [-]
Versuchsanzahl 1
Standardabweichung 0
m+mp mg +mp mp My my w
[&] [e] [e] [e] [e] [l
1044.360 935.300 308.320 109.060 626.980 0.1739

Bestimmung des Wassergehaltes

Probe Nr.: 1 Probenbez.: Probe 37
Aufschluss: MP BS Entnahmedatum:
Tiefe u. Gel.: 0.00 - 0.00 m Probenqualitat: 3
Versuch Nummer: 1 geol.Bez.:

Auftragsnr.(Labor): 23326
Auftragsnr.(A.geber): 0-20230191
Auftrag: HRB StrauBfurt

Ort: StrauBfurt

Anlage:




Datensatz: 1610

Schema: s2-gtp-brs

Datum: 2023-12-05 12:42:18

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultdt Bauingenieurwesen

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Abrasivitdtsindex (LCPC)

Benennung
Beschreibung (DIN E

N ISO 14688-2)

Bodengruppe (DIN 18196)

Bemerkung : MP

Ausgangskornung

Mges 627.480
Mamm 560.400
m4—6,3mm 56.470

m673mm 10.580

BS 40/3, 37/6, 32/6

[e]
[e]
[g]
[g]

Vorbereitung der Messprobe

Material > 6,3 mm gebrochen

Zusatzlich Material < 4,0 mm verwendet

Zusammensetzung der Messprobe

11.29% Fraktion 4-6,3mm
2.11% gebrochenes Material
86.60% Material < 4mm

Versuchsergebnisse
1
mro [g] 46.195
mg g] 46.187
M Probe [g] 500.000
M<1,6mm ] 443.490

LAK [g/t] | 16.0

LBR [%] 88.7
LCPC Auftragsnr.(Labor): 23326
Probe Nr.: 1 Probenbez.: Probe 37 Auftragsnr.(A.geber): 0-20230191

Aufschluss: MP BS
Tiefe u. Gel.: 0.00 - 0.00 m
Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:
Probenqualitat: 3
geol.Bez.:

Auftrag: HRB StrauBfurt
Ort: StrauBfurt
Anlage:




Datensatz: 17419

Schema: s2-gtp-wt

Datum: 2023-12-05 12:42:18

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultdt Bauingenieurwesen

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung

Benennung

Beschreibung (DIN EN ISO 14688-2)
Bodengruppe (DIN 18196)

Mittlerer Kennwert 0.1136 [-]
Versuchsanzahl 1
Standardabweichung 0
m+mp mg +mp mp My my w
[&] [e] [e] [e] [e] [l
2663.420 2445.490 527.250 217.930 1918.240 0.1136

Bestimmung des Wassergehaltes

Probe Nr.: 2

Aufschluss: BS 46/4

Tiefe u. Gel.: 0.00 - 0.00 m
Versuch Nummer: 1

Probenbez.: Probe 38
Entnahmedatum:
Probenqualitat: 3
geol.Bez.:

Auftragsnr.(Labor): 23326
Auftragsnr.(A.geber): 0-20230191
Auftrag: HRB StrauBfurt

Ort: StrauBfurt

Anlage:




Datensatz: 1611

Schema: s2-gtp-brs

Datum: 2023-12-05 12:42:18

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultdt Bauingenieurwesen

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Abrasivitdtsindex (LCPC)

Benennung

Beschreibung (DIN EN ISO 14688-2)
Bodengruppe (DIN 18196)

Bemerkung
Ausgangskornung

Mges 1918.240 [g]
Mamm 883.700 [g]
m4—6,3mm 186.310 [g]
mMe,3mm 847.950 [g]

Vorbereitung der Messprobe
Material > 6,3 mm gebrochen

Zusammensetzung der Messprobe
37.26% Fraktion 4-6,3mm
62.74% gebrochenes Material
0.00% Material < 4mm

Versuchsergebnisse
1

mF70 [g] 46285

mg g] 45.829

M Probe [g] 500.000

m<1,6mm [g] 192.280

LAK [g/1] 912.0

LBR [%] | 385
LCPC Auftragsnr.(Labor): 23326
Probe Nr.: 2 Probenbez.: Probe 38 Auftragsnr.(A.geber): 0-20230191

Aufschluss: BS 46/4

Tiefe u. Gel.: 0.00 - 0.00 m

Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:
Probenqualitat: 3
geol.Bez.:

Auftrag: HRB StrauBfurt
Ort: StrauBfurt
Anlage:




